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Deutsche Demokratische Republlk
Ministerium
fir Schwerindustrie

STANDARDLISTE
EISEN UND STAHL

Herausgegeben vom Ministerium fiir Schwerindustrie .

Beﬁtatigt geméB Anordnung vom 30. September 1953 iiber die Einfilhrung der
Standardliste Eisen und Stahl in der Deutschen Demokratischen Republik

Berlin, den 1. Dezember 1953 ) MINISTERIUM FUR SCHWERINDUSTRIE

Selbmann, Minister
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Wichtige Mitteilung fiir die Bezieher der
Standardliste Eisen und Stahl

. , In der Anordnung des Ministeriums fiir Hiittenwesen und Erzberg-
bau (Zentralblatt der DDR, Ausgabe A, Nr. 39 v. 17.10.1953) ist’
festgelegt, daB die Standardliste Eisen und Stahl laufend dem
neuesten Stand der Technik angepaBt und zu diesem Zweck die
notwendigen

Ergénzungsblatter

herausgegeben werden, die an die Stelle der dadurch iiberholten‘

Standardbldtter treten. Diese werden besonders berechnet.

Wissenschaftliche Institutionen, staatliche Organe, sowie Hersteller

und Verbraucher von Eisenwerkstoffen kénnen Anderungen der

. & 2 ©
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NEUERSCHEINUNG

Die Aufgaben der Maschinenbauer

der Deutschen Demokratischen Republik im Jahr der groBien Initiative

Referat des Stelivertreters des Ministerprdsidenten und Ministers fiir Maschinen-
bau Heinrich Rau und Diskussionsbeitrége auf der Tagung der Maschinenbauer
am 16. und 17. Januar 1954 in Leipzig.

168 Seiten, broschiert . . . . Preis 2.— DM. .

IN KURZE ERSCHEINT

Zusammensetzung, Eigenschaft und Be-
stimmung der Stcdhle (GOST-Normen)
aus dem Enzyklopadischen Handbuch fiir den Maschinenbau. Ubersetzung

aus dem Russischen.

Das Tabellenwerk enthilt die staatlichen Normen fiir Stéhle und verzeichnet

ihre Eigenschaften, ihre Zusammensetzung und ihre Verwendungsméglichkeiten.

Etwa 200 Seiten, gebunden . . . . etwa 6,50 DM.

% VERLAG DIE WIRTSCHAFT BERLIN
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Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium
fiir Schwerindustrie

Anordnung iiber die Einfiihrung der Standardliste Eisen und Stahl
in der Deutschen Demokratischen Republik

Blatt A 1'1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Auf Grund der Ziffer X1V des Beschlusses des Prisidiums des Minister-
rates vom 26. Februar 1953 iiber MaBnahmen zur Metalleinsparung in
der gesamten Wirtschaft (GBI. S. 379) wird in Durchfiihrung des dazu
ergangenen Beschlusses der Koordinierungs- und Kontrollstelle fiir
Industrie und Verkehr vom 20. Mirz 1953 iiber die Aufstellung eines
neuen Stahlmarkenverzeichnisses folgendes angeordnet:

§1
(1) Das von der hiermit beauftragten Kommission aufgestellte Ver-
zeichnis wird als ,,Standardliste. Eisen und Stahl** mit Wirkung vom
1. Januar 1954 fiir verbindlich erklart.

(2) Die Standardliste Eisen und Stah! enthilt alle Eisenwerkstoffe,
die in der Deutschen Demokratischen Republik erzeugt werden.

2
(1) Ohne ausdriickliche Erlaubnis§ des Ministeriums fir Hiittenwesen
und Erzbergbau diirfen andere als in der Standardliste aufgefiihrte
Eisenwerkstoffe ab 1.Januar 1954 weder hergestellt noch anderweitig
bezogen werden.

(2) Dies gilt nicht fiir Restbestdnde, die sich zu Beginn des Planjahres
1954 auf Lagern in der Deutschen Demokratischen Republik befinden.

§3
(1) Importierte Eisenwerkstoffe sind vor Abgabe an die Verbraucher
nach den Markenbezeichnungen der Standardliste umzubenennen und
entsprechend zu kennzeichnen.

(2) Erhilt ein Verbraucher noch nicht umbenanntes Importmaterial,
so ist er seinerseits zur Umbenennung und Kennzeichnung ver-
pflichtet, sofern die daraus hergestellten Fertigteile iblicherweise
eine Stahimarkenbezeickinung tragen.

§ 4
Das Ministerium fiir Hiittenwesen und Erzbergbau paBt die Standard-

liste Eisen und Stahl laufend dem neuesten Stand der Technik an und

gibt zu diesem Zweck die notwendigen Ergdnzungsblitter heraus,
welche an die Stelle der dadurch iiberholten Standardblitter treten.

§5
(1) Wissenschaftliche Institutionen, staatliche Organe sowie Hersteller
und Verbraucher von Elsenwerkstoffen konnen Anderungen_ der
Standardliste vorschlagen.
(2) Das Ministerium fiir Hiittenwesen und Erzbergbau priift die Vor-
schldge und nimmt sie gegebenenfalls in die von ihm herauszugeben-
den Erginzungsblitter auf.

§6

(1) Das Ministerium fiir Hiittenwesen und Erzbergbau kann — soweit
erforderlich, im Einvernehmen mit dem Staatlichen Komitee fiir
Materialversorgung — festlegen, dafl bestimmte Eisenwerkstoffe
nicht mehr herzustellen sind.

(2) Das Ministerium fiir Hiittenwesen und Erzbergbau kann ferner
bestimmen, daB einzelne Eisenwerkstoffe nur noch hergestellt werden
diirfen, wenn das Ministerium auf begriindeten Antrag der Herstellung
dieser Eisenwerkstoffe durch schriftlichen Bescheid zustimmt.

(3) Verbote oder Einschrinkungen im Sinne der Absitze 1 und 2
sind durch Einfligung entsprechender Ergdnzungsblitter in die Stan-
dardliste bekanntzugeben.

. § 7
Die Standardliste Eisen und Stahl ist durch den Buchhandel wie auch
von derZentralen Leitung der Deutschen Handelszentrale Metallurgie,
Berlin W 8, KrausenstraBe 70, zu dem festgelegten Stiickpreis ab
Mitte Dezember 1953 zu beziehen.

§8

Diese Anordnung trltt mit ihrer Verkiindung in Kraft.
Berlin, den 30. September 1953

Ministerium fiir Hiittenwesen und Erzbergbau

Selbmann
Minister
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Deutsche Demokratische Republik Standardliste Eisen und Stahi
Ministerium Inh\altsverzelchms . Blatt A 2-1

fiir Schwerindustrie

: Agsgabe vom 1, 10. 1953

Blatt

Anordnung vom 30. September 1953 iiber die Einfihrung der SES in der DDR
Inhaltsverzeichnis ‘

Erlduterungen zur SES

Verzeichnis der aufgenommenen Stihle nach Marken geordnet

> > > >
J-\'(»N—‘

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen nach GOST mit den Bezeichnungen der SES

unlegierte Stihle

legierte Baustihle mit einem Legierungsbestandteil

legierte Baustdhle mit zwei Legierungsbestandteilen

legierte Baustdhle mit drei Legierungsbestandteilen

Federstihle

Automatenstihle

Kugellagerstihle

unlegierte Werkzeugstéhle

legierte Werkzeugstihle ! ’
Schnellarbeitsstihle
GrauguBl

TemperguB

unlegierter StahlformguB
Hartmetalle
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Verzeichnis der Stihle nach den Analysen geordnet

=N

unlegierte Stihle

siliziumlegierte Stahle .
manganlegierte Stahle
chromlegierte Stihle -
nickellegierte Stihle
molybdanlegierte' Stihle
vanadinlegierte Stahle
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

Inhaltsverzeichnis
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Standardliste Eisen und Stahl

Bate A 2-2

Ausgabe vom 1.10. 1953

Blatt

17 " wolframlegierte Stihle

18 titanlegierte Stdhle :

19 B phosphor- und schwefellegierte Stihle
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silizium-manganlegierte Stihle
silizium-chromlegierte Stahle
mangan-chromlegierte Stihle
mangan-nickellegierte Stahle
mangan-vanadinlegierte Stihle
chrom-nickellegierte Stihle
chrom-molybdanlegierte Stahle
chrom-vanadinlegierte Stahle
chrom-wolframlegierte Stihle
chrom-aluminiumlegierte Stihle
chrom-titanlegierte Stdhle

" nickel-molybdinlegierte Stahle ;

molybdan-vanadinlegierte Stihle
wolfram-vanadinlegierte Stahle

silizium-mangan-chromlegierte Stihle
silizium-chrom-nickellegierte Stdhle
silizium-chrom-vanadinlegierte Stahle
silizium-chrom-aluminiumlegierte Stihle
silizium-molybdan-wolframlegierte Stdhle
mangan-chrom-nickellegierte Stahle -
mangan-chrom-molybdanlegierte Stihle
mangan-chrom-vanadinlegierte Stihle
mangan-chrom-wolframlegierte Stihle
mangan-chrom-titanlegierte Stihle
chrom-nickel-molybdinlegierte Stahle
chrom-nickel-vanadinlegierte Stihle
chrom-nickel-wolframlegierte Stéhle
chrom-nickel-titanlegierte Stdhle
chrom-molybdan-vanadinlegierte Stihle
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium Inhaltsverzeichnis

fiir Schwerindustrie

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt A 2 -3

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Blatt -
B 66 chrom-molybdin-aluminiumlegierte Stihle
B 67 chrom-molybdian-titanlegierte Stahle
B 68 chrom-vanadin-wolframlegierte Stihle
B 71 siIizium-chrom-nickel-molyé)dﬁnlegierte Stihle
B 72 silizium-chrom-molybdin-vanadinlegierte Stihle
B 73 chrom-nickel-molybdan-vanadinlegierte Stihle
B 74 chrom-nickel-molybdin-titanlegierte Stahle
B 75 chrom-molybdin-vanadin-wolframlegierte Stihle
B 81 wolfram-chrom-kobalt-molybdin-vanadinlegierte Stahle
B 82 Stdhle mit fiinf und mehr Legierungsbestandteilen

anononn
[CENARRE

[eTalnls)
-

00
N -

Eisenwerkstoffe nach Verwendungszwecken oder Erzeugungsart geordnet

Massenbaustihle ohne gewidhrleistete Analyse
Thomasstihle

Massenbaustihle, unberuhigte SM-Stihle
Massenbaustahle, beruhigte SM-Stihle’
Baustdhle mit erhdhter Festigkeit

Niet-, Schrauben- und Kettenstihle
KaltpreBmutternstihle, WarmpreBmutternstahle
Automatenstihle

Kaltstauchstihle

unlegierte Einsatzstihle
legierte Einsatzstdhle
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Deutsche Demokratische Republik 7 . . Standardliste Eisen und Stahl
Ministerium Inhaltsverzeichnis Blatt A 2'4

fiir Schwerindustrie

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Blatt
D11 : unlegierte Vergiitungsstihle
D12 legierte Vergiitungsstihle

D21 Stahle fir Flammen-, Induktions- und Tauchhirtung
D22 Nitrierstdhle '
D23 Inkromierstihle

D3 Stahle fiir groBere Schmiedestiicke

E 1 Grobbleche

E 2 Mittelbleche S
E 3 Feinbleche ohne vorgeschriebene Festigkeit
E 4 Feinbleche mit vorgeschriebener Festigkeit
EN Dynamo- und Transformatorenbleche

E2 unlegierte Kesselbleche

E 22 legierte Kesselbleche

E 31 Stahle fiir Druckgasbehlter

F 1 Stahle fiir die Drahtindustrie

F 2 Stdhle fir Forderseile

F 3 Klaviersaiten-Drihte

F 4 Stihle fiir Nadelspezialdraht
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Deutsche Demokratische Republik . . . ) Standardiiste Eisen und Stahl
Ministerium lnh;ltsverzelr.hnls ) Blatt A 2 "5
fir Schwerindustrie ' . » Ausgabe; vom 1. 10. 1953
Biatt
F1 unlegierte und schwachlegierte Stihle fiir SchweiBdraht,
F 12 ) legierte Stdhle fiir SchweiBdraht
G 1 unlegierte Rohrstihle /
G111 warmfeste Stdhle fiir Kesselrohre
G2 Stahle fiir Hochdruckrohre ' S
G 22 Stdhle fiir hitze- und zunderbestindige Rohre .
G23 Stahle fiir korrosionsbestindige Rohre
H 1 Hochdruckstihle der chemischen Industrie
H11 rost- und sdurebestindige Stible, ferritische und martensitische Chromstihle
H12 rost- und sdurebestindige Stdhle, austenitische Chrom-Nickelstihle
H21 warmfeste Baustihle
H 22 zunder- und hitzebestindige Stihle
H 31 Ventilstihle”
H 51 Sonderstéhle fiir Energiebetriebe, chemische Industrie, Schwermaschinenbau
Jo1 . Federstahle
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Deutsche Demokratische Republik } ) o .
Ministerium Inhaltsverzeichnis

fiir Schwerindustrie

3-6 :
Standardliste Eisen und Stahl
Blatt A 2 - 6

Ausgabe vom 1..10. 1953

Blatt
J o1 Stihle fiir Wilzlager und Kaltwalzen
J 21 : verschleiBfeste Stihle
;3 Sonderstihle fiir den Kraftwerkbau
K1 " unlegierte Werkzeugstihle
K11 - legierte Kaltarbeitsstahle —_
Ly]
K 21 legierte Warmarbeitsstihlé
L1 Schnellarbeitsstahle
M1 Eisenbahnbedarf, unlegierter Stahl, geschmiedet, gewalzt 4
M 2 Eisenbahnbedarf, Formstahl, Stabstahl, Nietstahl, Schraubenstahl .
M3 Eisenbahnbedarf, Konstruktionsstahl, Federstahl, Rohre, Schienen, Schwei3draht
M 4 Eisenbahnbedarf, Feuerbiichsmintel, -rohrwinde, -riickwinde, Bleche )
M35 Eisenbahnbedarf, Stahlgu : .
M6 Eisenbahnbedarf, GrauguB, TemperguB, SchalenhartguB
P 1 Hartmetalle

[}
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

' Inhaltsverzeichnis

\

Standardliste Eisén und Stahl

Blatt A2 - 7

Ausgabe vom 1.10. 1953 -

. Blatt

U 11 unlegierter GrauguB (Mechanische Giitewerte)
U 1.2 unlegierter GrauguB (Analysenrichtwerte)

U 2 legierter GrauguB und SonderguB3

uUn unlegierter HartguB und SchalenhartguB

U112 legierter SchalenhartguB

U211 . unlegierter Tempergul (Mechanische Glitewerte)
U212 unlegierter TemperguB (Analysenrichtwerte)

cCccccc
€9 €O LI LI LI L
SO AL
[N CREE KRN

unlegierter StahlformguB (Mechanische Glitewerte)
unlegierter StahlformguB (Analysenrichtwerte)
niedriglegierter StahiformguB (Analysenwerte)
niedriglegierter Stahlformgu8 (Mechanische Giitewerte)
hochlegierter StahlformguB (Analysenwerte)
hochlegierter StahlformguB (Mechanische‘GUtewerte)

Schweilelektroden
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium Erlduterungen zur Standardliste Eisen und Stahl

fiir Schwerindustrie

Blatt A 3 -1

Ausgabe vom 1.10. 1953

1. Die Standardliste Eisen und Stahl (SES) enthilt die in der

Deutschen Demokratischen Republik gebriuchlichen Stéhle,
StahlguBsorten, GrauguBarten, Roheisenarten und Sonder-
legierungen auf Eisengrundlage.

Als Hilfsmittel fiir Planung, Konstruktion, Bestell- und Abrech-
nungswesen dient die SES als Unterlage sowohl fiir die Erzeugung
als auch fir den Verbrauch von Eisenwerkstoffen.

2. Der Inhalt der SES lehnt sich an die sowjetischen Normen an.

VondiesenNormen abweichendeStéhle,die aufgenommenwurden,
weil sie den besonderen Gegebenheiten der Industrie der
Deutschen Demokratischen Republik entsprechen, sind durch

ein ,.D* gekennzeichnet, das ihrer laufenden Nummer voran-

gestellt ist.

Der Teil ,,Stdhle nach Zusammensetzung geordnet* enthilt alle
Stihle, die erschmolzen werden kdnnen. Auf den iibrigenBlittern
sind nur die Stdhle angegeben, die zu empfehlen sind.

3. Die Bldtter der SES werden laufend dem Stand der Technik ent-

sprechend erginzt und berichtigt. Zustindig hierfiir ist das
Ministerium fiir Schwerindustrie, HV Eisenindustrie, Berlin W 1,
Leipziger Str. 5—7. Giiltig ist jeweils die letzte Ausgabe des
betreffenden Blattes.

4. Abweichende cder iiber die Angaben der SES hinausgehende

Weérte bediirfen der schriftlichen Abmachung zwischen Erzeuger
und Verbraucher. Bei Exportlieferungen sind nur die Abnahme-
vorschriften des Empfingers mafigebend.

5. In der SES wurden folgende Abkiirzungen verwendet:

5.1 fiir die chemischen Elemente

Aluminium = Al Kobalt = Co
Bor =B Kohlenstoff =C
Chrom = Cr Kupfer =Cu

5.2

Mangan = Mn Silizium =Si
Molybdin = Mo Stickstoff =N
Nickel = Ni Tantal - =Ta
Niob =Nb - Titan =Ti
Phosphor =P - Vanadin =V
Schwefel =S Wolfram = =W

Weitere Eigenschaften werden gekennzeichnet durch folgende
Abkiirzungen:

A = alterungsbestandig

b = beruhigter Stahl

D = (vor der laufenden Nummer) Analyse weicht von der
sowjetischen Norm ab —

E = (vor der ‘Stahlbezeichnung) Elektrostahl

E = (in der Spalte: Gutegruppe) Edelstahl

GG = Graugu

GH = HartguB

GRE = GieBerei - Roheisen

GS = StahlguB

GT = TemperguB . s

GTS = schwarzer TemperguB
GTW = weiler TemperguB
K = (vor Kohlenstoffkennzahl) kleiner Phosphor- und
Schwefelgehalt
- = (nach GuBbezeichnung) KokillenguB
= (nach der Stahlbezeichnung) laugenriBbestindig
= (in der Spalte: Erschmelzungsart) Lichtbogenofen
= (vor der Stahlbezeichnung) Siemens-Martin-Stahi
= (in der Spaite: Erschmelzungsart) Massenstahl
= Nietstahl
= preBschweilbar
= (nach einer Stahlbezeichnung) kaltstauchbar
= (in der Spalte: Giitegruppe) Qualititsstahl
= (nach der Stahibezeichnung) Rohrstahl
= (nach der Stahlbezeichnung) Sondergiite
= (nach der GuBbezeichnung) SonderguB

VIO POUZIIrCR
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie
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Standardliste Eisen und Stahl

Erliuterungen zur Standardliste Eisen und Stahl gae A 3-2

Ausgabe vom 1.10. 1953

Sch = Schrauben

T = Thomasstahl

u = unberuhigter Stahl

W = (nach der Stahlbezeichnung) Werkzeugstah!

5.3 Kennziffern fiir den Gewihrleistungsumfang werden in Sonder-
fillen verwendet, wenn eine weitergehende Unterscheidung von

nachstehender Tafel zu entnehmen und an die Werkstoff-
kennzeichnung, durch einen Punkt getrennt, anzuhingen.
Zugfestigkeit und Bruchdehnung werden fast immer garantiert,
weshalb auf eine besondere Kennziffer verzichtet wird.

Falt- oder Warmfestig- | Elektrische

K.enn- Streck- Stauch- Kerb.schl—fxg- Dkel: otde:d odeé"mag_net.
ziffer grenze versuch zihigkeit :eus?:;-gsk::t - sdlmga?:en

1 X

.2 X .

3 X

4 X X

5 X X

6 X X

7 X X X

.8 X

9 X

6. Kennzeichnung der Stihle.

6.1 Die Massenstihle, die durch bestimmte Eigenschaften eindeutig
festgelegt sind, sind in der Reihe St 0 bis St 7 zusammengefaBt.
Die Erschmelzungsart kann durch Vorsetzen der Buchstaben
M, T und E gekennzeichnet werden. Kennzeichnungen wie:
unberuhigt, Nietstahl, alterungsbestindig usw. werden durch
Anhdngen der entsprechenden Abkiirzungen an die Ziffer vor-
genommen, z.B. M St 3 u.

Eisenwerkstoffen notwendig ist. Diese sind, falls erforderlich, -

6.2

Fiir die Gbrigen Stahle bildet der mittlere Kohlenstoffgehalt in
hundertstel Prozent das Hauptmerkmal.

6.21 Bei den Stahlen, die nicht fir eine Wirmebehandlung beim End-

verbraucher bestimmt sind, wird vor der Kohlenstoffkennzahl
die Herstellungsart angegeben, z.B. M b 8.

Weitere Kennzeichnungen kdnnen nach der Kohlenstoffkenn-
zahl angegeben werden, z.B. M b 8 A.

6.22 Bei den fiir eine Wirmebehandlung beim Endverbraucher vor-

6.3

6.4

gesehenen unlegierten Stihlen wird vor die Kohlenstoffkennzahl
die Abkiirzung fiir Kohlenstoff gesetzt, z. B. C 10.

Das Zeichen K fiir einen erhdhten Reinheitsgrad wird vor die
Kennzah! gesetzt, z. B. C K 10.

Alle sonstigen Angaben werden hinter der Kennzahl aufgefiihrt,
z.B. C10R. :

*
Die legierten Stahle werden gekennzeichnet durch den mittleren
Kohlenstoffgehalt; dahinter die chemischen Symbole der wesent-
lichsten Legierungselemente in der Reihenfolge ihrer mittleren
Gehalte, anschlieBend der mittlere Legierungsgehalt, wobei die
Gewichtsanteile' an
Aluminium, Chrom, Kobalt, Kupfer, Mangan, Nickel, Silizium
und Wolfram mit 4 z. B.34Cr 4
Beryllium, Molybdin, Niob, Phosphor, Schwefel, Tantal, Titan,
und Vanadin mit 10
z.B. 13CrMo 44 ~
Phosphor, Schwefel, Stickstoff und Cer mit 100
z.B. 9520 _— .
vervielfacht und dann auf ganze Zahlen abgerundet werden. In
der Regel wird nur fiir das hauptsichlichste Legierungselement
der Gehalt zahlenmiBig angegeben.

Bei hochlegierten Stahlen kénnen fiir die Legierungselemente
die Multiplikatoren 4 bzw. 10 fortfallen und die Legierungs-
gehalte in ganzen Zahlen angegeben werden. Der Kohlenstoff-
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6.5

6.6

741

7.2

7.3

gehalt wird weiter in hundertstel Prozent angegeben. Zur Kenn-

zeichnung fiir die Stdhle wird vor die Kohlenstoffkennzahl ein .

X gesetzt,
z.B. X20Cr13.

Bei Legierungselementen, die in geringen Mengen zugesetzt
werden, wird ihr Symbol an die Stahlkennzeichnung angehidngt,
z.B. C10 Al

Weitere Stahlkennzeichnungen kénnen diesen Angavben hinzu-
gefligt werden,
z.B. K15 Mn 3.

Kennzeichnung der GuBerzeugnisse.

Unlegierter GrauguB wird durch die Buchstaben GG bezeichnet,
an die die Zahl fiir die Mindestzugfestigkeit angehangt wird,
z.B. GG 12.

Gewihrleistete Eigenschaften werden durch Ziffern nach Ab--

schnitt 5.3 gekennzeichnet, die an die Zahl fiir die Mindestzug-
festigkeit angehingt werden,
z.B. GG 12.9.

Legierter GrauguB wird durch die Buchstaben GG gekenn-
zeichnet, an die nach einem Bindestrich die Symbole der Legie-
rungsbestandteile mit ihren Kennzahlen entsprechend Abschnitt
6.3 angehingt werden.

Die Kohlenstoffkennzahl wird nlcht angegeben,
z.B. GG —Cr Ni1.

TemperguB wird durch die Buchstaben GT gezeichnet, an die der
Buchstabe S fiir schwarzen TemperguB oder W fiir weiBen
TemperguBl angehingt wird.

74

7.5

7.6

77

Es folgen dann die Zahlen der Mindestzugfestigkeit,
z.B.GTS—35 GTW —40.

HartguB, der als SandguB hergestellt wird, wird durch die Buch-
staben G H S gekennzelchnet an die die Mindestzugfestigkeit
angehingt wird,

z.B. GH S — 200.

Ist der HartguB legiert, so werden die Symbole der Legierungs-
elemente nach der Brinellzahl angegeben,
z.B. GHS — 200 Ni.

SchalenhartguB wird durch die Buchstaben G H K gekenn-
zeichnet, an die die Riicksprunghirte angehingt wird,
z.B. GH K — 60.

Hochlegierter SiliziumguB wird durch den Buchstaben G gekenn-
zeichnet, an den. die Bezeichnung der chemischen Zusammen-
setzung wie bei hochlegierten Stahlen entsprechend Abschnitt 6.4
angehdngt wird,

z.B. G — X 40 Si15.

Unlegierter StahiformguB wird gekennzeichnet durch die Buch-
staben G S.

Darauf folgt durch einen Bindestrich verbunden, der Kenn-
buchstabe der Erschmelzungsart. Hieran schlieBtsich die Mindest-
zugfestigkeit,

z.B. GS -B 38.

An diese Angaben konnen Ziffern nach Abschnitt 5.3 iber den
Gewihrleistungsumfang angehingt werden,
z.B. GS--B 38.1.

Legierter StahlformguB wird durch die Buchstaben G S gekenn-
zeichnet, an die die Bezeichnung nach der chemischenZusammen-
setzung entsprechend Abschnitt 6.3—6.4 angehingt wird,
z.B. GS -X 25 Cr Ni17.2.
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8. Uber Kennfarbe erscheinen spiter Blitter. Simtliches Material
ist unabhingig von den Kennfarben durch Beschriftung oder
Stempelung eindeutig zu kennzeichnen.

9. Die Schrottgruppen sind entsprechend der 4. Durchfithrungs-
bestimmung zur Verordnung iiber Erfassung, Sammeln und Auf-
bereiten von Eisen, Stahl und Buntmetallschrott vom 5. 5. 1952
(Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik Nr. 61,
1952) angegeben.

10. Geringe Abweichungen in der chemischenZusammensetzung, dié
die Gebrauchseigenschaften nicht wesentlich beeintrichtigen,
kénnen nach Riicksprache mit dem Verbraucher toleriert werden.

11. Eisenwerkstoffe, die mit Nickel, Molybdin, Wolfram, Vanadin,
Titan, Tantal, Niob oder Zirkon legiert sind, diirfen nur unter
Beriicksichtigungder entsprechenden gesetzlichenBestimmungen
verwendet werden (Verbotslisten).

In begriindeten Ausnahmefillen ist die Genehmigung des
Ministeriums fiir Schwerindustrie, HV Eisenindustrie,
Berlin W 1, Leipziger Str. 5-7, einzuholen.
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

Verzeichnis der aufgenommenen Stihle nach Marken geqr;dnet

Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung Nr. SES
5811 D 143 10 Cr 11 D 247 15 Cr 3 D 221
5Si 13 D 144 10 Cr 52 249 15 Cr 4 223
5 Si 14 D 145 10 Cr V 11 D 408 15 Cr Mo 3- D 372
55Si 15 D 146 10 Mn 4 D 171 15Cr V 4 401
5 Si 17 D 147 10 Mn 5 D 187 15 Mn 4 158
5Ti5 D 272 10 Mn 8 _D 208 15 Mn 5 D 182
» 10 Ni 1 D 252 15 Mo 3 D 260
10 S 20 276 15 Mo 5 261
, : 15 Mn Cr 5 320
ep1 D 284 15 Ni Mo 7 422
15'S 20 277
6 P30 D 286 , 15 S Mn 20 283
11Mn2b D 148
7510 D 273 11 Mn2u "D 149
' 16 Cr 9 D 246
: 16 Cr Mo 4 D 385
8 CrsSib D 315 12 Cr Mo 44 389 16 Cr Mo 9.3 D 387
8 Cr Si Al 12 D &bk 12 Cr Mo 19.5 D 391 16 Mn 3 D 154
8 Cr SiMo V 6 D 521 12 Mn Cr 5 D 326 16 Mn Cr 5 D 326
8 Mn 2 D 150
8 Mn 6 D 193
8 Mn Ni 4 D 33 17 Cr Mo V 10 D 488
13 Cr Mo 4.4 D 388 17 Mn 4 D 177
13 Cr Mo V 4.2 D 490 17 Mn 5 D 189
8 Si3 D 138 13 Mn 12 D 211
8Si4 D 139 13 Ni Cr 7 354 .
' 13 Ni Cr 12 358
. 18 Mn 5 D 186
. 13 Ni Cr 14 365 18 Ni Cr 8 D 356
9520 D 274
952 S D 275 ‘
9525 D 281 14 Mn 2 "D 153 19 Mn 5 D 183
95258S D 282 14 Mn 4 D 172 19 Ni Cr Mo 15

D 465

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6

5 3 Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik . .
Ministerium Verzeichnis der aufgenommenen Stihle nach Marken geordnet - Bae A 4-2
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Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung . Nr. SES Bezeichnung . Nr. SES
20 Cr 4 225 ’ 23 Cr Mo 5 . D 392 28 Cr Ni Mo 8 D 477
20 Cr 52 D 250 : S, 28CrNiVS D 480
20 Cr Mo 4 . 373 - - 28 NiCrMo V10 D 526
20 Cr Mo 9 D 474 24 Cr Mo 4.8 D 393 28 Ni Mo Cr V 17 D 524 .
20 Cr Mo V 135 D 495 24 CrMo 5 - D 384
20 Cr Ni Mo 9 | "D 474 2% Cr Mo 10" D 469 .
20 Cr V 4 403 * 24 CrMo V55 D 30 Cr 2 D 220
20 Mn 3 D 155 . 24 Cr Ni 9 ) D 347 30 Cr 4 227
20 Mn 4 160 24 Cr Ni Mo 10 D 469 . 30 Cr Mo 4 ’ 3375
20 Mn 5 D 184 24 Ni 4 : D 257 30 CrMo V9 D 487
20 Mn Cr 4 327 24 Ni 8 ) D 259 30 Cr Ni Mo 7 © D 460
20 Mn Cr 5 332 30 Cr NiMo 8 D 475
20 Mn Cr 6 ) D 319 . 30 Mn 4 162
20 Mn Cr Ni D 446 . N 30 Mn 5 D 190
20 Mn Cr Ni 7 D 447 B Grle 4 D3 30 Mn 6 194
20 Mn Ni 4 . D 337 - 25 Mn 6 D 192 . 30 Mo 5 265
20 Mo 5 ) 263 25 Mn 8 D 210 30 Ni 4 ) 255
20 Ni Cr 5 348 25Mn V8 D 342 30-Ni Cr 12 361
20 Ni Cr 14 367 25 Ni 3 " 253 30 S 20 279
20 Ni Mo 7 424 25 Si Mn Cr 4 433 30 Si Mn Cr 4 435
20 S 20 278 - 30WCr V15 D 512
20 Si Mn Cr 4 431 ' OWCrV 22 D 514
. ) 30W Cr V179 515
B Y o v 5 D 30 W Cr V 3411 5172
. 31 CrVv3 D 396
27 Cr Al 6 D 419
22 Cr Mo 4 D 386 27Mn Cr V 4 D 453
22 Cr Mo V 4.4 492 27 Si Mn 5 290 32 Cr AlMo 4 D 500
22Cr V9 D 410 32 Mn Cr Ni 72 D 448
22 Mn Cr 6 D 333 B '
22 Mn Cr 7 D 324 28 Cr Ni Mo 4 D 478 ’
22 Mn V 72 D 343 : 28 Cr Ni Mo 7 D 459 33 Cr Si 6 307
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Ministerfum Verzeichnis der aufgenommenen Stihle nach Marken geordnet pace - A4-3
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Bezeichnung - Nr. SES Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung Nr. SES
34 CrMo 5 D 380 ) 40 Cr 4 ' 231 46 Mn '3 D 156 a
34 Cr Ni Mo 6 D 464 40 Cr 52 251 46 Si Mn 4 - D288
34 Ni 5 D 258 40 CrMn Mo 7 D 452
40 Cr Mo 4 D 382
40 Cr M_oV21» D 496 . BMnV7 D 341
35 Cr 4 229 norse e 8 5i 7 D 140
35 Cr Mo 4 377 40 Mn 6 198
35Mn 6 : 196 40 Mn 7 206
35 Mn Cr 7 322 40 Mn Cr 4 329 50 Cr 4 235
35 Ni Cr Mo 16 D 476 40 Mn Cr 72 ' D 335 50 Cr Mn V 4 454
VI v 2 40 Ni Cr 5 350 50 Cr Mo 4 D 383
35 Si Mn Cr 4 437 N Cr Mo 13 D e Vi [
BWCrV7 D 505 : 50 Mn 7 D 205
3 Cr Ni Mo 3 D 458 f2Mn V7 D 340 ,
36 Cr Ni Mo 4 D 461 55 Mn 3 D 156 b
36 Mn 4 D 170 45 Cr 4 233 55 Ni Cr Mo 6 467
36 Mn 5 D 191 £ Mo V 67 55 Ni Cr Mo V 6 D 522
36 Mn 7 204 5 Cr Mo V 6.7 D 494 55 Ni Mn Cr 48.11 D 450
36 Mn Cr Ti 5 D 457 45 Cr Ni W 72.36 D 484 % S Cr Mo 6 451
) 45 Cr Si 34 D 314 55.Si Mn 6 296
45 Cr VMo W 5.8 D 529 55 s! M" 7 299
45 Mn 4 - D175 b 55v:/cnv7 D 507
37 Cr Sié 309 45 Mn 6 200 r -
“3IMnV7T D 339 " 45 NiCrs 352
37 Ni Cr 10 D 357 45 Si Cr 16 D 312
37SiMn5 D 293 45SiCrVé © D 443 56 Ni Cr Mo V 7 D 523
‘ - 45 SiMn 5 _ D 295
. ISWCrv7 D 506 -
38SiCrVé D 442 45 W CrV77 D 509 58 Cr V 4 . D 398

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6




_Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6

Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

N

Verzeichnis der aufgenommenen Stihle nach Marken geordnet

Standardliste Eisen und Stahl

poee Ad-4

* | Ausgabe vom 1.10.1953

. Bezeichnung Nr. SES * Bezelchnung -Nr. SES Bezeichnung . Nr. SES
60 Cr 5 239 75 W Co 74.50 539 95 Cr Mo V 20 D 498
60 Cr Ni 1 D 344 75 W Cr V 36.15 518 95 Cr WV 40 510
60 Mn 3 D 156 ¢ 75 W V 36.15 518 .

60 Mn 4 168 75 W V 7212 537 )
60 Si Mn 6 297 100 Cr 6 243

60 Si Mn 7 300 100 Cr Ni 2 - D 345

8 rvV 4 100 Mn Cr 6 334
B0 W Cr v 3 D 507 100V 1 D 27
80 W Co 74100 541 100 W Cr 6. pin
80 W V 2 D 428 0wV 4 . &0
64 Si Cr 5 D 303b
105 Cr 4 . 238
65 Mn 4 178 . 85 Cr 1 D 216 105 Cr 5 240
65 Mn Cr W 5 455 85 Cr7 D 244 105 Mn Cr 4 .D 325
65 Si 7 D 141 85 Cr Mo V W 26.50 D 532
65 Si Mn 5 D 294 85 Cr.V72 D 411
65 Ni .Cr Mo 6 468 85 W Mo 26.50 D 532
h 110 Cr 2 219
85 W Si Mo 5 445 110 Cr Mo V W 10.26 D 531
' 110 Cr W 9 413
67 SiCrb D 304 110 Mo V 5 D 427
) 90 Cr 3 D 222 MOWCrV5 D 504
90 Cr Mo V 72 D 486 110 W Mo 10.26 D 531
70 Mn 4 © 180 90 Cr Si 5 305
70 Si 7 D 142 90 Cr W V 32 513
' 90 Mn 4 D 176 15CrV 3 D 397
] : 90 Mn Cr W § 456 M5W8 270
72 WV 7207 ° 536 90 Mn V 8 D 338
90 W Co 48.30 D 538 R
90 W Cr Mo V 38.23 533 120 Mn 50 D 213
75 Mn 3 D 157 90 W V 38.23 533 120 W 4 269
75 Mn 52 D 214 90 W V 48.25 519 120 W V 4 429
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) N " Standardliste Eisen und. Stahl
Deutsche Demokratische Republik

Ministerium Verzeichnis der aufgenommenén Stihle nach Marken geordnet . gaee A4-5
fir Schwerindustrie . Ausgabe vom 1. 10. 1953
Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung Nr. SES
125 Cr 1 D 215 C 10 21 C 75W3 D 113
125 Cr Si 5 D 306 C10 u 23 C 80 W1 116

C 12 AR D 26 C 80 W2 . 117
C12R D 25 C 8 WS D 121
130 Cr 2 . D217 C 15 35 C 0OW1 124
130 W 19 ) D 271 c15Q D 38 C 90 W 2 125
130 W V 4238 : 535 C15u 37 C 90WS3 D 126
chws D 3 C 100 W 1 131
C 18 AR D 42 2
135 W Co 46.47 D 540 C18 LR D 43 - C 100w 1822
135 W Cr V 4 D 503 C18R D 4 C115 W1 134
135 W Cr V 20 516 C 20 53 - cmsw2 135
E§§Q B 23 C 130 W 1 v 136
140 Cr 2 D 218 C 25, 65 c130 w2 137
140 Cr V 1 ‘ : D 395 C 30 68 -
Cc 35 73 C K10 22
c3a 76 C K10 AL 24
142 W Cr V 13 D 511 C35R D 75 C K 15 36,
: C3 W3 77 C K18 AL D 44
it 2 3% 4
145 Cr V 6 D 400
. C4Q D & CK25 66
C45 W3 D 86 CcC K30 69
. C 50 89 ‘CK35 74
150 Cr Si 14 . D 313 C 50 WS D 91 C K 40 79
' C 55 9% c llé gg gé
C 55 WS D 96 C
165 Cr Mo W V 46 530 ca 100 ¢ K 55 95
. C60 W3 D 102 C K 60 101
200 Cr 8 D 245 C 65 105 C K 65 106
210 Cr 46 ' 248 C70 w1 108 C K 67 D 107 a
210 Cr W 46 D 412 C70 W 2 109 CK75 112 b
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Bezeichnung

Nr. SES Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung Nr. SES
K8 Mn2 D 151 K 25 Cr Mo V 7 493 " K 38 Cr Al Mo 6 499
K8 Mn2S$ D 152 . K 25 Ni 3 254 K 38 Si Mn 4 D 287
K 10 Mn 5 D 188 K 25 Ni Cr W 17 483
K 10 Mn 8 D 209 K 25 Si Mn Cr 4 434
'K 12 Cr Ni Mo 12 472 . K 40 Cr 4 232
K 13 Mn 12 D 212 K 40 Cr Ni Mo 6 462
K 13 Ni Cr 7 © 355 K 28 Cr Ni Mo 4 470 K 40 Cr Si 6 311
K 13 Ni Cr 12 359 K 40 Cr V 4 405
K 13 Ni Cr 14 366 K 40 Mn 4 165
K 15 Cr 4 224 K 30 Cr 4 228 K.40 Mn 6 199
K 15 Cr Mo 4.4 390 K 30 Cr Mo 4 376 K 40 Mn 7 207
K 15 Cr V 4 402 K 30 Mn 4 163 K 40 Mn Cr 4 330
K 15 Mn 4 159 K 30 Mn 6 195 K 40 Ni Cr 5 351
K 15 Mn Cr 5 321 K 30 Mo 5 26 K 40 Ni Mo 7 426
K 15 Mo 5 262 K 30 Ni 4 256
K 15 Ni Mo 7 423 K 30 Ni Cr 12 362 :
K 30 Si Mn Cr 4 436 K 45 Cr 4 234
: _ K 45 Mn 6 201
K 18 Cr Ni Mo 14 a3 -
K 18 Ni Cr W 17 482 K 33 Cr Ni Mo 11 471 .
K 33 Cr Si 6 308 K 50 Cr 4 236
K 50 Cr V 4 : 426
K 50 Mn 4 167 .
K20 Cr 4 226 'K 35 Cr 4 230 K 50 Mn 6 203
K20 CrV 4 404 K 35 Cr Mo 4 378
K 20 Mn 4 161 K 35 Cr Mo 7 381 K 53 Si Mn 4 D 289
K 20 Mn Cr 4 328 K35 CrMoV5 489
K 20 MO 5 264 K 35 Ml’l 6 197 .
K 20-Ni Cr 5 349 K 35 Mn Cr 7 323 K 58 Cr V 4 D 399
K 20 NI CI' 12 360 K 35 Si Mn 5 D 292 .
K 20 Ni Cr 14 368
K 20 Ni Cr V 16 481 . K 60 Mn 4 169
K 20 Si Mn Cr 4 432 K 37 Ni Cr 13 364 K 60 Si Mn 6 298
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Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung Nr. SES
K 60 Si Mn 7 301 MK 4 D 4 M St 4 b4
MK 8 . D 15 MSt5 71
MK 8S | : D 16 M St 6 81
K 63 Si Mn 8 302 MK 45 D 85 MSt7 98
~ K 65 Mn 4 179 MK 53 92 .
K 70 Mn 4 181 MK 58 D 99
MK 63 . D 103 Mub D 5
MK 68 D 107 b Mué D 8
M2 D 1 MK 72 D 110 "Mu7 D 10
M 2 Al D 2 MK 73 D 11 Mus8 D 14
M 4 D 3 MK 75 - D 112b M u 12 D 27
M8 D 13 MK 77 D 114
M 13 D 34 MK 78 D 115 .
M 17 D 40 MK 82 D 118 St 0 D 45
™22 D 55 MK 83 D 119 st 1 18
M 27 D 67 - MK & = 7 D 122 St 2 30
M 35 D 72 MK 88 D 123 St 3 48
M 45 D 82 MK 92 D 127 St 4 63
M 50 D 8 MK 93 D 128 St 5 70
M 55 D 93 MK 97 D 130 St 6 80
M 65 D 104 MK 101 D 132b st 7 o7
M 75 D 112a MK 110 133
M 85 D 120
M 93 D129 T18 Mn 4 D 173
M StOu 26 T 35 Mn 4 D 174
MSt0b 7 T 40 Mn 4 D 175a
Mo 2 D¢ M St 1 u 19, T St 0 29
Mb 12 D 28 MSt2y 31 TSt3s D 7
MSt3u 49
MSt3b 50
Mb K 8 D 17 MSt3S 51 X 5 Cr Ni 18.9 D 370
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Ministerium Verzeichnis der aufgenommenen Stihle nach Marken geordnet e A4-8

fir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953

Bezeichnung ’ Nr. SES Bezeichnung Nr. SES Bezeichnung N:'. SES
X 8 Cr Mo Ti 17 . D 501 X 22 Cr Ni 17 D 353 - X 90 Cr Mo V 18.10 D 497
X8CrNi 1212 . D3n X 22 Mn V 18 D 343 X 90 W Cr CoMoV12.4 D 538
X 8 Cr Ni Mo 1812 D 480 X 90 W Cr V 12.45 519
X 8 Cr Ni Mo Si 189 D 520 .
X'8 Cr Ni Si 188 D 438 XBWCrMo Ve D 334 , -
X 8 Cr Ti 17 | D 422 X 3% Ma Cr Ni 185 D w48 X120 Mn 12 D 213
X 10 Cr 13 249 X 130 W Cr Mo V 124 535
X 10 Cr Al 7 D 415 : ﬁﬁgc”g' 18 gg}’ :
X 10 Cr Al 13 D 416 ' Mn Cr D
§ 18 gr ﬁ: 122 B 2% X 135 W Cr Co MoV 18.4 D 540
r . -
X 10 Cr Ni Mo 1743 D 479 X 45 Cr Ni W 18.9 D 484
X 10 Cr Ni Mo Ti 1810 D 527 : : X 210 Cr 11 28
X 10 Cr Ni Ti 189 D 485 . : X 210 Cr W 11 D 412
X 10 Cr Ni WV.Ta 189 542 X 55 Ni-Mn Cr 12 D 450
X 10 Cr Si 6 " D36 : .
X graine D X 72 W Cr Mo V 185 536
X 10 Ni Cr Si 36.16 D 441
X 75 Mn 13 - D 24
) X 75W CrCoMo V184 539
X 12 Cr Ni 188 369 X 75 W Cr Mo V 18.4 537
FRSrNisiese Dwe X 80W CrCoMo V184 54
X2 Cr13 - D 250 X 85 Cr V.18 D 411
X 20 Cr Mo 13 394
- X 20 Cr Ni 13 D 346
X 20 Cr Ni Mn 119 D 449 X 90 Cr Mo V 18 D 486
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Standardliste Eisen und Stahl

festacke Demokratische Repubili Gegeniiberstellung der Bezeichnungen nach GOST mit den Bezeichnungen der SES se A1
att =

Ministerium unlegierte Stihle
fiir Schwerindustrie : Ausgabe vom 1. 10. 1953
roct ’ Genaue Ubersetzung SinngemiaBe Ubersetzung SES . GOST Blatt-Nr.
CTo STO St 0 Ssto . 380—52
CT 1 ST 1 St 1 St 1 ) 380—52
CT 2 ST 2 St 2 St 2 380—52
CcT3 ST 3 St 3 St3 380—52
CT 4 ST 4 St 4 St 4 380—52
CT 5 ST 5 St5 : . St5 380—52
CT 6 : ST 6 St b St 6 ’ 380—52
CT7 ST7 St 7 . St7 380—52
MCT 0 MST O MSt 0 - MSt 0 ! 38052
MCT 1 MST 1. MSt 1 MSt 1u 38052
) MSt 1b i
MCT 2 ) MST 2 MSt 2 . - MSt 2u . 380—52
MSt 2b -
MCT 3 : MST 3 MSt 3 MSt 3u 380—52
. ' MSt 3b
) MSt 3S
MCT 4 : MST 4 - MSt 4 MSt 4 380—52
MCT. 5 MST 5 MSt 5 MSt 5 . 380—52
MCT 6 MST 6 MSt 6 MSt 6 380—52
MCT 7 MST 7 MSt 7 MSt 7 380—52
TCT O TST 0 TSt O TSt O 320—48
TCT 3 TST 3 TSt 3 TSt 3 320—48
Y 7 . u7 Cc 7 C 70 w2 143342
Y 7A u7A C 7A C 70 W1 1433—42
Y 8 U 8. CcC 8 C 80 W2 1433—42
Y 8A U 8A C 8A C 80 W1 1433 —42
Y 9 u e c 9 C 0W?2 1433 —42
Y 9A U 9A C 9A C 9OW1 1433—42
Y 10 U 10 Cc 10 C 100 W 2 1433—42
Y 10A "U10A C10A C 100 W 1 1433 —42
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Deutsche Demokratische Republik

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen nach GOST mit den‘Bezeichnungen der SES

Standardliste Eisen und Stahl

o A1-2

Ministerium unlegierte Stihle
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
|
TOCT Genaue Ubersetzung % SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.
Y 12 U 12 C 12 C115W2 1433—42
Y 12A U12A C12A C1M5Wi1 1433—42
Y 13 | U 13 Cc13 C 130 W 2 1433—42
Y 13A U13A C 13A C130 W1 1433 —42
8 C 8u V 1050—41
10 C 10u V 1050—41
' Cc 10
Ck 10
15 - C 15u V 1050—41
C 15
Ck 15
20 C 20 V 1050—41
Ck 20
25 C 25 V 1050—41
Ck 25 )
30 C 30 V 1050—41
Ck 30 '
35 C 35 V 1050—41
Ck .35
40 C 40 V 1050—41
Ck 40
45 C 45 . V1050—41
- Ck 45
50 C 50 V 1050—41
[} Ck 50
55 C 55 V 1050—41
Ck 55
60 - C 60 V 1050—41
Ck 60
C 65. V 1050 —41
65

Ck 65
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium
filr Schwerindustrie

Gegeniiberstellung der 'Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES

legierte: Baustdhle mit einem Legierungsbestandteil .

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt A 11.2 -1

Ausgabe vom 1.10. 1953

rocT Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.
5T 15 G 15 Mn 15 Mn 4 V 1050—41
151 A 15G A 15 Mn A K15 Mn 4 V 1050—41
21 20 G 20 Mn 20 Mn 4 V1050—41
20T A 200G A 20 Mn A K 20 Mn 4 V 1050—41
30T 30 G 30 Mn 30 Mn 4 V 1050—41
30T A 300G A 30 Mn A K 30 Mn 4 V 1050—41
4T 40 G 40 Mn 40 Mn 4 V 1050—41
4T A 4G A 40 Mn A K 40 Mn 4 V 1050—41
50T 50 G 50 Mn - 50 Mn 4 V 1050—41
50T A 50G A 50 Mn A K 50 Mn 4 V 1050—41
60T 60 G 60 Mn 60 Mn 4 V 1050—41
60T A 60 G A 60 Mn A K 60 Mn 4 V 1050—41
65T 65 G 65 Mn 65 Mn 4 V 1050—41
65T A 65 G A 65 Mn A K 65 Mn 4 V 1050—41
701 70 G 70 Mn 70 Mn 4 V 1050—41
70T A 70G A 70 Mn A K 70 Mn 4 V 1050—41
30T 2 30 G2 30 Mn' 2 30 Mn 6 V 1050—41
30T 2A 30G2A 30Mn2A K 30 Mn 6 V 1050—41
351 2 35G 2 -35 Mn 2 35 Mn 6 V 1050—41
3572 A 35G2A 35 Mn 2 A K 35 Mn 6 V 1050—41
401 2 40 G 2 40 Mn 2 40 Mn 6 V 1050—41
40F 2 A H0G2A 40 Mn 2 A K 40 Mn 6 V 1050—41
45F 2 45 G 2 45 Mn 2 45 Mn 6 V 1050—41
45T 2 A 45 G2 A 45 Mn 2 A K 45 Mn 6 V 1050—41
50T 2 50 G 2 50 Mn 2 50 Mn 6 V 1050—41
50F2A 50G2A 50.Mn 2 A K 50 Mn 6 V 1050—41
15 X 15 Ch 15 Cr 15 Cr 4 4543 —48
15X A 15 Ch A 15Cr A K15 Cr 4 4543 —48
20 X . 20 Ch 20 Cr 20 Cr 4 4543 —48
20 X A 20 Ch A 20Cr A K 20 Cr 4 4543 —48
30 X 30 Ch 30 Cr 30 Cr 4 4543 —48
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Deutsche Demokratische Republik

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES

Standardliste Eisen und Stahl

e A12-2

Ministerium legierte Baustihle mit einem Legierungsbestandteil
fiir Schwerindustrie ) Ausgabe vom 1. 10. 1953

rocTt Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES +GOST Blatt-Nr.
30 X A 30 Ch A 30 Cr A K 30 Cr 4 4543 —48
35 X 35 Ch 35 Cr 35 Cr 4 4543 —438
35 X A 2 35.Ch A 35 Cr A K35 Cr 4 454348
40 X 40 Ch 40 Cr 40 Cr 4 4543—48
40 X A 40 Ch A 40 Cr A K 40 Cr 4 4543—48
45 X 45 Ch 45 Cr 45 Cr 4 4543 —48
45 X A 45 Ch A 45 Cr A K 45 Cr 4 4543 —48
50 X 50 Ch- 50 Cr 50 Cr 4! 4543 —48
50 X A 50 Ch A 50 Cr A K 50 Cr 4 4543 —48
12MA 12MA 12 Mo A K12 Mo 5 - 4543 —48
M 1M 15 Mo 15 Mo 5 4543 —48 -
20M "20 M 20 Mo 20 Mo 5 4543—48

* 20MA 20M A 20 Mo A K20 Mo 5 - 4543 —48
30 M 30M 30 Mo © 30 Mo 4543 —48
3I0MA 30MA 30 Mo A K 30 Mo 5 4543—48
25 H 25 N 25 Ni . 25 Ni 3 4543 —48
25HA 25 N A 25 Ni A K 25 Ni 3 4543 —48
30 H 30 N 30 Ni 30 Ni 4 4543 —48
30HA 30 N A 30 Ni A K 30 Ni 4 4543—48
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES e AM.3-1

_ Ministerium legierte Baustihle mit zwei Legierungsbestandteilen ,
filr Schwerindustrie . Ausgabe vom 1. 10. 1953
rocTt Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.

27C¥F 275G 27 Si Mn 27 SiMn 5 4543 —48
5CF 3B5SG 35 Si Mn Co 35 Si Mn 5 4543 —48 °

3B XC 33 Ch S 33 Cr Si 33 Cr Si 6 4543—48
IXCA 33ChS A 33CrSi A K 33 Cr Si 6 4543 —48

37 XC 37 Ch S - 37 Cr Si . -7 CrSiéb 4543 —48

40 X C 40 Ch S 40 Cr Si . 40 CrSib . 4543 —48

4 X CA 4 Ch S A 40 Cr Si A . K 40 Cr Si 6 4543—48
15Xr - 15 Ch G 15 Cr Mn 15 Mn Cr 5 4543 —48
15X TA 15Ch G A 15 Cr Mn A K15 Mn Cr 5 4543 —48
20X T 20 Ch G 20 Cr Mn 20 Mn Cr 4 4543 —48
20X T A 20 Ch G A 20 Cr Mn A K 20 Mn Cr 4 4543 —48

4 X T 40 Ch G 40 Cr Mn 40 Mn Cr 4 454348

4O XTA 4 Ch GA 40 Cr Mn A ‘ K 40 Mn Cr 4 4543 —48
B XTr2 35 Ch G2 _ 35 Cr Mn 2 35 Mn Cr7 4543 —48
IBXF2A 3B ChG2A 35CrMn2A K3 MnCr7 4543 —48

20 X H 20 Ch N 20 Cr Ni ~ 20 Ni Cr 5 4543 —48
20X HA 20 Ch N A 20 Cr Ni A K 20 Ni Cr 5 4543 —48

40 X H 40 Ch N 40 Cr Ni 40 Ni Cr 5 4543 —48

40 XHA 4 Ch N A 40 Cr Ni A " K4 NiCrb 4543 —48

45 X H 45 Ch N 45 Cr Ni 45 Ni Cr 5 4543 —48

50 XH 50 Ch N 50 Cr Ni : 50 Ni Cr 5 4543 —48 ,
13 X H 2 13 Ch N 2 13 Cr Ni 2 ) 13 Ni Cr7 4543 —48 )
1I3XH2A 13 Ch N 2 A 13CrNi2A K13 Ni Cr 7 4543 —48

13 XH3 13 Ch N3 13 Cr Ni 3 13 Ni Cr 12 4543—48
13 XH3A 13 Ch N3 A 13Cr Ni3 A - K 13 Ni Cr 12 4543 —48
20XH3A 20Ch N3 A 20 Cr Ni 3 A K 20 Ni Cr 12 4543148

30 XH3 30 Ch N3 30 Cr Ni 3 30 Ni Cr 12 4543 —48
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Deutsche Demokratische Republik

'

Gegenuberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES

~——

Standardliste Eisen und Stahl

pae AT3-2

40 Ni Mo A

Ministerium leglerte Baustiihle mit zwei Legierungsbestandteilen
fur Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10, 1953
FOCT ‘Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.

30 XH3A 30 Ch N3 A 30 Cr Ni 3 A K 30 Ni Cr 12 4543 —48
37 XH3A 37 Ch N3 A 37 Cr Ni 3 A K 37 Ni Cr 13 4543 —48
1BX2H4 13Ch 2 N 4 13Cr 2 Ni 4 13 Ni Cr 14 4543 —48
13X 2H4A 13Ch2N4A 13Cr2 Ni 4 A K 13 Ni Cr 14 4543 —48 :
20X 2H4 20Ch 2 N 4 20 Cr 2 Ni 4 20 Ni Cr 14 454348 -
20X2H4A 20Ch2N4A 20 Cr 2 Ni 4 A K 20 Ni Cr 14 4543—48
15X o 15 Ch F 15CrV 15Cr V4 4543 —48
15X oA 15Ch FA 15Cr VA K15 Cr V 4 4543 —48
20X ¢ 20 Ch F 20CrV 20CrVi4 454348
20X @A 20Ch FA 20Cr VA K20 CrV 4 4543 —48
40X & A 40 Ch F A 40 Cr VA K40 Cr V 4 4543 —48
50X ®A 50 Ch FA S0CrVA K50 Cr V4 4543—48
12 XM 12 Ch M 12 Cr Mo 12 Cr Mo 4.4 4543 —48
15MA 1I5ChMA 15 Cr Mo A K 15 Cr Mo 4.4 4543 —48
20X M 20Ch M 20 Cr Mo 20 Cr Mo 4 " 4543 —48
20 XM A 20 Ch M'A 20 Cr Mo A K 20 Cr Mo 4 4543—48
30 XM 30 Ch M 30 Cr Mo 30 Cr Mo 4 - 4543 —48
30 XMA 30ChMA 30 Cr Mo A K 20 Cr Mo 4 4543 —48
3B XM 35 Ch M 35 Cr Mo 35 Cr Mo 4 4543—48
3BXMA 35 ChMA 35 Cr Mo A K 35 Cr Mo 4 4543 —48

B X2MA 5Ch2MA 35 Cr Mo A K 35 Cr Mo 7 4543 —48
IBXoGA 35 Ch Ju A 35 Cr Al A K 35 Cr Al 6 4543—48
1ISHM 1SNM 15 Ni Mo 15 Ni Mo 7 4543 —48
1I5SHMA 1I5SNMA 15 Ni Mo A K 15 Ni Mo 7 4543 —48
20HM 20NM 20 Ni Mo 20 Ni Mo 7 4543 —48
OHMA 4ONMA K 40 Ni Mo 7 4543 —48
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Standardliste Ei d Stahl
Deutsche Demokratische Republik andardliste Eisen un a

; i Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES AN4-1

Ministerium legierte Baustihle mit drei Legierungsbestandteilen ’ Blate  FA ML=
fiir Schwerindustrie ‘| Ausgabe vom 1.10. 1953

FOCT Gengue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung . SES ‘GOST Blatt-Nr.

20XTrcC 20Ch G S 20 Cr Mn Si 20 Si Mn Cr 4 4543 —48
20XTCA 20ChGSA 20 Cr Mn Si A K 20 Si Mn Cr 4 4543 —48
25 XTC 25Ch G S 25 Cr Mn Si 25 Si Mn Cr 4 4543 —48
25 XTCA 25Ch GS A 25 Cr Mn Si A K 25SiMnCr 4 4543 —48
XTrc 30ChGS 30 Cr Mn Si 30 Si Mn Cr 4 4543 —48
3I0XTCA 30Ch GS A 30 Cr Mn Si A K 30 Si Mn Cr 4 4543 —48
3BXTrc 3ChGS 35 Cr Mn Si 35 Si Mn Cr 4 . 4543—48
18XTIM 18ChGM 18 Cr Mn Mo 18 Mn Cr Mo 4~ 4543 —48
18 XTMA 1 ChGMA . 18 Cr Mn Mo A K 18 Mn Cr Mo 4. 4543 —48
40XTM 40 ChGM 40 Cr Mn Mo 40 Mn Cr Mo 4 4543 —48
HXTMA HChGMA 40 Cr Mn Mo A K 40 Mn Cr Mo 4 4543 —48
20XH4DA 20Ch N4 FA 20 Cr Ni 4V A K 20 Ni Cr V 16.4 4543 —48
18 XH4BA 18 Ch N 4 W A 18 Cr Ni 4 W A K18NiCrW17.6.4 4543 —48
25 XH 4B A 25 Ch N4 W A - 25 Cr Ni 4 WA K 25 Ni Cr W 17.6.4 4543 —48 \
12X2H3IMA 12Ch2N3MA 12W2Ni3Mo A K 12'Ni Cr Mo 12.6 454348
18X2H4MA 18Ch2N4MA 18Cr2 Ni4Mo A K 18 Ni Cr Mo 14.6 4543 —48
3B3XH3IMA 3B3ChN3IMA 33CrNi3dMo A |. K 33 Ni Cr Mo 11.4 454348
LOHXHMA 4 ChNMA . 40 Cr Ni Mo A K 40 Ni Cr Mo 6.3 454348
IBXMoA ) 35ChMJuA - 35CrMo Al A K35CrMoA|6 4543 —48
335 XM oA 35ChMFA 35 CrMo V A K35CrMoV5 . 4543 —48
25X2M oA 25Ch2MFA 25Cr2Mo V A K25CrMo V7 4543 —48
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES

legierte Baustihle mit vier Legierungsbestandteilen

Standardiiste Eisen und Stahl

Blatt A 114 - 2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

FOCT Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.
30XH2ZM DA 30ChN2MFA 30CrNi2Mo VA K 30 Ni CrMo V9 4543 —48
A5 XHMOA 45 ChNMFA 45CrNiMo VA K45 NiCrMo V 6 4543 —48
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b Krati R tik . . Standardliste Eisen und Stahl
eutsche Demokratische Republi Gegeniibérstellung der Bezeichnungen nach GOST mit den Bezeichnungen der SES AN5-1
Ministeriu.m : Federsﬁihle ' Blatt .5 -
fiir Schwerindustrie ’ ) Ausgabe vom 1. 10. 1953

FocT ‘Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung : SES GOST Blatt-Nr.
55C2 5552 55 Si 2 55 Si Mn 7 4555—48
60 C 2 60 S 2 60 Si 2 60 Si Mn 7 4555—48
60 C2A 60 S2A 60 Si 2 A K 60 Si Mn 7 4555—48
63C2A 63S2A 63 Si 2 A K 63 Si Mn 8 4555—48
55CT 558G 55 Si_Mn 55 Si Mn 6 . 4555—48
60CTl 60 S G 60 Si Mn 60 Si Mn 6 4555—48
0CTA 60S G A 60 Si Mn A K 60 Si Mn 6 4555—48
50XTr 50 Ch G 50 Cr Mn 50CrMni4 - 4555—48
S0XTA 50ChGA 50 Cr Mn A. K 50 Cr Mn 4 4555—48
50X & A 50 Ch F A 0Cr VA K5 CrVi4 : 4555—48
50XT oA S0ChGF

A 50 Cr Mn V A K 50 Cr Mn V 4 455548
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
filr Schwerindustrie

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES

Automatenstihle

.

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt A 11.6 ‘1

Ausgabe vom 1.10 1953

FocT Genaue Ubersetzung sinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.
A 12 A 12 A 12 12 S°20 V 1414—42
A 15 A 15 A 15 15 S 20 V 141442
A15T A15G A 15 Mn 15 S Mn 20 V 1414—42
A 20 A 20 A 20 - 20 S 20 V 1414—42
A 30 A 30 A 30 30S 20 V 1414—42
A 35 A 35 A 35 35S 20 V 1414—42
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik Gegenuberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES AN7-1
Ministerium Kugellagerstahle Blatt . -
fiir Schwerindustrie B Ausgabe vom 1. 10. 1953
FOCT Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr,
X6 Schtsch Ch 6 Schtsch Cr 6 110 Cr 2 (W 1)
wxe9 Schtsch Ch 9 Schtsch Cr 9 ) 105 Cr 4 (W 2)
u X 15 Schtsch Ch 15 Schtsch Cr 15 100 Cr 6 (W 3)
WxX15Cr Schtsch Ch 15 S G .+ Schtsch Cr 15SiMn 100 Cr Mn 6
I
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche D;'f“f"”'f‘“"“ Republik Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES A1.8-1
, Ministerium unlegierte Werkzeugstihle - . Blact -
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
rocr Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.

Y 7 u 7z c 7 C 70wW2 V 1433—42
Y 7A Uuz7A C7A C 70wW1 V 1433—42
Y 8 U 8 c 8 C 80W2 V 1433—42
Y 8A U 8A C 8A C 80wt V 1433—42
Y 9 u o9 c 9 - C 90 W2 N V 1433—42
Y 9A U 9A C 9A C 90wWi1 V 1433—42
Y 10 U 10 C 10 C 100 W 2 V 1433—42
Y10 A U10 A C10 A C 100 W 1 V 1433—42
Y 12 U 12 C12 C 15 W2 V 1433 —42
Y12 A Uu12 A C12A C 115 W1 V 1433—42
Y 13 U 13 Cc13 C 130 W 2 V 1433 —42
Y13 A U113 A C13A C 130 W 1 V 1433—42
Y 8T U 8G C 8Mn C 85WS2 V 1433—42
Y 8TA U 8GA C 8MnA C 8 WS V 1433—42
Y1r Uu10G C 10 Mn C 100 W S 2 V 1433—42
Y10 TA U110 G A C10Mn A C100 WS V 1433—42
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Standardliste Eisen und Stahi

Blatt A 119 -1

Deutsche Demokratische Republik Gegenuberstellung der Bezeichnungen nach GOST mit den Bezeichnungen der SES

. Ministerium legierte Werkzeugstihle
fir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10, 1953

FOC'I; Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung 'SES GOST Blatt~-Nr.
Y 8T U 8G C 8Mn C 8 Ws2 V 1433—42

Y 8TA U 8GA C 8Mn A C 85 WS V 1433—42
Y10T U10 G C 10 Mn C 100 W S 2 V 1433—42
Y10 A U10G A C10 Mn A C100 W S V 143342

X Ch Cr 100 Cr 6 OST 14 958—39
X 05 Ch 05 Cr 05 130 Cr 2 OST 14 958—39
X 09 Ch 09 Cr 09 100 Cr 4 OST 14 958—39
X 12 Ch 12 Cr 12 210 Cr 46 OST 14 958—39
7X3 7Ch3 7Cr3 70 Cr 14 OST 14 958—39
8 X3 8 Ch 3 8Cr3 80 Cr 14 OST 14 958—39
9 X 9 Ch 9 Cr 90 Cr 6 OST 14 958—-39
4XC 4ChS "’ 4 Cr Si 40'Cr Si 6 OST 14 958—39
9XC 9Chs 9 Cr Si 90 Cr Si 5 OST 14 958—39
Xo Ch F CrV 80 Cr V2 OST 14 958—39
X12M Ch12 M Cr 12 Mo 165 Cr Mo V 46 OST 14 958 —39
Xr Ch G Cr Mn 140 Cr 6 OST 14 958—-39
5XIM 5ChGM 5 Cr Mn Mo 55 Mn Cr Mo 6 . OST 14 958—39
XB5S Ch W 5 CrW5 135 WCrV 2 ‘ OST 14 958--39
3XB8 3Chwsg 3CrW3s 35W Cr V34N OST 14 958-39-
4XBC 4ChWS 4 Cr W Si BWCrV7 OST 14 958—39
5XBC 5ChWS 5 Cr W Si 45WCrV7 OST 14 958—39
6XBC 6 Ch WS 6 Cr W Si 55WCrV7 OST 14 958—39
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Standardliste Ei d Stahl
Deutsche Demokratische Republik andardliste Eisen un a

Ministerium
fiir Schwerindustrie

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen nach GOST-mit den Bezeichnungen der SES

legierte Werkzeugstihle

pae A1.9-2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Genaue .Ubersetzung

rocT SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.
XB T Ch WG Cr W Mn 105 W Cr 6 OST 14 958—39
5XBT 5Ch WG 5 Cr W Mn 65 Mn Cr W 5 OST 14 958—39
9XBT 9Ch WG 9 Cr W Mn 90 Mn Cr W 5 OST 14 958—39
5XHM 5Ch NM 5 Cr Ni Mo 55 Ni Cr Mo 6 OST 14 958—39
6XHM 6Ch N M 6 CrNi Mo* 65 Ni Cr Mo 6 OST 14 958—39
8CBM 8SWM 8 Si W Mo 85 W Si Mo 5 OST 14 958—39
¢ F Vv 100 V 3 - OST 14 958—39
B 1 W 1 W 1 120 W 4 OST 14 958—39
B 2 W 2 w2 115 W 8 OST 14 958—39
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
filr Schwerindustrie

Schnellarbeitsstihle

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES

Standardliste -Eisen und. Stahl

Blatt A 11.10 -1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

GOST Blatt-Nr.

FOCT Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES

ER 173 EJ 173 E) 173 95 Cr W V 40
EA 184 EJ 184 E} 184 90 Cr W V 32
EA 260 EJ 260 E] 260 95 Cr Mo V 10.45
EW 276 EJ 276 E] 276 110 Cr Mo 10.26
ER 347 EJ 347 E) 347 75 W V 36.15
P9 R 9 ‘R9 90 W V 38.23
P18 M R 18 M R 18 Mo 72 WV 727
OP ®2 ORF2 ORV2 90 W V 48.25
P K35 RKS5 RKS5- 75 W Cr 74.50
P K 10 R K 10 R K10

80 W Cr 74100
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

GrauguBl

Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES

Standardliste Eisen und Stahl

s A 11111

Ausgabe vom 1, 10. 1953

Genaue Ubersetzung

rocrt SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.
CY 00 S Tsch 00 S Tsch 00 . GG—00 B 1412—42 -
CY 12-28 S Tsch 12—28 S Tsch 12—28 GG—12 - B 141242
CY 15-32 S Tsch 15—32 S Tsch 15—-32 GG—18 B 1412—42
CY 18-32 S Tsch 18—32 S Tsch 18—=32 GG—18 B 1412—42
CY 2140 S Tsch 21—40 S Tsch 21—40 GG—22 "B 1412—42
CY 24—44 S Tsch 24—44 S Tsch 24—44 GG—26 B 1412—42

M CY 28—42 M S Tsch 28—42 M-S Tsch 28—42 GG—30 B 1412—42

M CY 32-52, ™M S Tsch 32—52 M S Tsch 32—52 GG—32 B 1412—42

M CY 35-56 M S Tsch 35—56 M S Tsch 35—56 GG—35 B 1412—42
cyy 2 S Tsch Z 2 S Tsch Z 2 GG—Ni Cr 1 158542
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"Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

" Gegeniiberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezeichnungen der SES

Standardliste Eisen und Staht

Blatt A ".12 '1

TemperguB
fiiv Schwerindustrie Ausgabe vom 1:10. 1953
FOCT Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr,
KY 35—10 K Tsch 35—10 K Tsch 35—10 GTS — 35 1215—41
Ky 37—12 K Tsch 37—12 K Tsch 37—12 GTS — 30 1215—41
KY 35—4 K Tsch 35—4 K Tsch 35—4 GTW —235 1215—41
KY 40—3 K Tsch 40—3 GTW — 40 1215—41

K Tsch 40—3




Deutsche Demokratische Republik

Gegenuberstellung der Bezeichnungen der GOST mit den Bezelchnungen der SES

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6

Standardliste Eisen und Stah!

Baee - AT113 -1

Ministerium unlegierter StahlformguB
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
rocr Genaue Ubersetzung -SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.
Cm 15—4020 SM 15—4020 St 15—4020 GS- B-38 977 —41
Cm 25—4518 SM 25—4518 St 25—4518 GS- B 45 977 —41
Cm 25—4522 SM 25—4522 St 25—4522 GS- 451 977 —41
Cm 35—5015 SM 35—5015 St 35—5015 GS- B 52 977 —41 -
Cm 35—5019 SM. 35—5019 St 35—5019 GS- 5241 977 —41
Cm 55—6010 SM 55—6010 St 55—6010 GS- B 60 977 —41
Cm 55—6012 SM 55—6012 St 55—6012 GS- 60.1 97741,

N
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

Gegeniiberstellung der Bezeichnhngen der GOST mit den Bezeic|

hnungen der SES

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt A 11.14-1

Hartmetalle
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
FOCT Genaue Ubersetzung SinngemiBe Ubersetzung SES GOST Blatt-Nr.
BK 3 ‘WK 3 WK 3 GO
BK 6 WK 6 WK 6 G1
B K 6a WK 6a W K 6a HA1
BK 7¢ WK 7F - WK 7v M2
BK 8 WK 8 WK 8 G1
B11 K WK1 W K 11 G2
B K 15 W K15 W K 15 G3
B K 20 W K 20 W K 20 G 4
B K25 W K 25 W K 25 "G5
T 5K 7 T 5K 7 T 5K 7 S 3
T 5K10 T 5K10 T 5K 10 $3
T14 K 8 T14K 8 T14K 8 S 2
T15K 6 T15K 6 T15K 6 S 1
T24K 6 T2K 6 T2K 6 F1
T3 K 6 T3 K 6 T3IOK 6 F 1
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Standardiiste Eisen und Stahl

Ministerium ‘unlegierte Stihle Blatt B 1‘1
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
) C Si Mn P unter | S unter Erschm.- | Giite- | Schrote-
Nr. Bezelchnung % % % o o vl gru;pe grup;e Blatt-Nr.

D1 |M2 bis bis | 0.030 | 0.030 M | E | o H 51
0.04. 0.10 :

D 2 IM2Al bis bis .| 0.030 | 0.030 | 4 Al M E 0 H 51

. 0.04 0.10

D3 |M4 bis bis | 0.040 | 0.040 M| a 0 F1

0.05 0.28 oo ’
. Cu

D 4 |MK4 bis bis 0.30 | 0.035 | 0.035 unter M Q 0 E3

0.08 0.10 0.50 0.35
Cu

D 5 | Mub5j bis —_ 0.20 0.040 | 0.040 unter M Q 0 EJ3

0.09 0.40 . 0.35
) Cu )

D 6 [Mb5 bis 7| bis 0.20 0.040 | 0.040 unter M Q 0 E3
0.09 0.10 0.40 0.35

D7 |Tst3S bis 0.30 | 0.060 | 0.060 T | M| 0']M2E3C?2
0.10 0.55 F1,E4,E1
. E 2

D 8 |Mu 6 bis 0.20 | 0.050 | 0.050 M Q 0 E3, F1
0.10 0.40

D ¢ |Mbé bis bis 0.20 0.050 | 0.050 M Q 0 E3
0.10 0.12 0.40 - .

D10 |Mu7 bis 0.20 | 0.060 | 0.060 M Q 0 E3
0.11 0.40 .

D11 |[Mb7 bis bis 0.20 | 0.050 | 0.050 M Ql o E3
0.11 0.12 0.40 )

’
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| Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

filr Schwerindustrie

unlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stah!

B1-2

Ausgabe vom 1. 10, 1953

 Blatt

. C Si Mn P un.ter - S unter Erschm.- iite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung o % o % % schm. gu;pe sg:'um:: Blatt-Nr.
D12 | TSt 3 bis 0.25 0.080 | 0.065 . T M 0 |M2,E4C11,
012 0.55 - C2,F1,E2,
E1, E3
D13 |M8 0.06 bis 0.30 0.035 | 0.035 M E ( M3, F11
0.12 0.06 0.50
D14 | Mu 8 0.06 0.30 0.040 | 0.040 M Q 0 |E3E2C1,
0.11 0.45 . C14, F1,
/ M1, M4
D15 |MK 8 0.06 bis 0730 0.030 | 0.030 M E 0 F11
0.12 0.06 0.50 . .
D16 |MK8S . 0.06 bis 0.30 0.025 | 0.025 M, L E 0 F 11
. 0.12 0.06 0.50
D17 |MbK®8 0.06 bis 0.50 0.035 | 0.035 M E 0 E2 F11
0.12 0.15 0.70 '
18 | St 1 ~20.09 |Analysenichtgewihrleistet M| M 0 Cc1
19 |MSt.tu 0.07 0.30 0.050 | 0.055 M M 0 | E4C3,C11,
012 0.50 M2
20 |[MSt.1b 0.07 bis 0.35 0.050 | 0.055 M M 0 E4,C4,C11,
012 0.30 0.50 M 2
21 Cc 10 0.06 017 0.35 0.045 | 0.045 M Q 0 D1,M1
012 0.37 0.65
22 | CK10 0.06 017. | 0.35 0.035 | 0.030 ML| E 0 D1
012 0.37 0.65
23 |C10u 0.05 0.25 0.045 | 0.045 M Q 0 M 4
0.15 0.50 .
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium
fiir Schwerindustrie

unlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

st B 1-3

Ausgabe vom 1. 10. 1953

S M P S rschm,= iite- | Schrott-
Nr. Bezelchnung ;/‘; %i) (%:' ‘:)'/::e" ‘:)/‘:'er Erschn gu;e sg:.up;; Blace-Nr.
24 | C K10 Al 0.05 0.17 0.35 | 0.035 | 0.030 | + Al M,L| E 0
0.15 037 | 0.65
D25 |C12R 0.07 0.10 0.35 | 0.040 | 0.045 M Q 0| G 1,M3
0.15 0.22 0.65
D2 |C12AR 0.07 0.10 0.20 | 0.040 | 0.045 | 4 Al M Q 0 G1,M3
: 0.15 0.22 0.40
D27 | Mu12 bis 0.30 | 0.050 | 0.050 Cr M Q 0 E21,M4
0.17 0.55 unter
) 0.30
D28 | Mb12 bis 0.10 0.30 | 0.050 | 0.050 Cr M Q 0 E21,M4
0.17 0.35 0.55 unter
0.30
29 [TSt. O bis T M 0 [E3,M2,C2
0.13 |Analysenichtgewidhrleistet
30 | St 2 ~0.12 |Analysenichtgewihrleistet M| M 0 F1,E4,E?2,
~ C11,E3,C1
31 |MSt.2u 0.09 0.30 | 0.050 | 0.055 M M 0 E2,C3, F1,
. 0.15 0.50 M1,E4,C11,
y . M2
32 |MSt.2b. 0.09 bis 0.35 0.050 | 0.055 M M 0 E2,C4,M2,
0.15 0.30 0.50 E 4
D33 | Tu13 0.08 0.20 | 0.080 | 0.060 T M 0 c2
] ) 0.18 0.40 F1
D3,/ M13 0.12 0.09 0.65 0.040 | 0.040 M| Q@ 0 cn
0.16 0.15 0.85 F1
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Deutsche Demokratische Republik . ) Standardliste Eisen und Stahl
Ministerium un'eglerte Stihle . ' Blate B 1.‘ 4
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
o} Si Mn P unter | 'S unter *  {Erschm.-| Giite- |Schrott-
Nr. Bezeichnung o o o % % are | gruppe le"‘yw:; Blatt-Nr.
35 c 15 . 012 0.17 0.35 0.045 | 0.045 M Q 0 M1,D1
0.18 0.37 0.65- ’ . .
36 C K15 - 012 0.17 0.35 0.035 | 0.030 M E 0 D1
0.18 0.37 0.65 :
37 C15u 0.10 0.25 0.045 | 0.045 M Q 0
0.20 0.50
D 38 c15 Q@ 0.12 015 0.35 0.b40 0.040 M Q 0 C 14,
0.18 0.35 0.50 : . . M4 F1
D 39 C15WwW3 V 0.12 0.15 0.25 0.035 0.035 : ‘ M E 0 K1
' 018 0.35 0.50
|1 D 40 M 17 0.15 0.10 0.30 0.050 0.050 M Q 0 F1
019 0.25 0.60
D # C18R 014 0.10 0.40 0.040 | 0.045 Erlllter : M Q 0 G1
0.22 0.22 0.65 0.30% 7
D 42 C18 AR 0.14 0.10 bis 0.040 0.045 { E:ter , M Q 0 G1
. . 0.22 0.22 0.45 0.30%, + Al
Cu :
D 43 C18 LR 0.14 0.10 bis | 0.040 | 0.045 unter + Al ) M Q 0 G1
: 0.22 0.22 0.45 0.30% .
D 44 C K 18 Al 0.15 0.10 ! bis 0.035 0.035 + Al M E 0
’ 0.21 0.22 | 0.45 L
D45 | St. O bis  |Analysenichtgewihrleistet T M 0 E2,M2,
0.23 M Cc1,E1,M1

: |
: |
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Ministerium

fiir Schwerindustrie *

unlegierte Stihle
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Standardliste Eisen und Stahi

Blatt

B1-5

Ausgabe vom 1.10. 1953

c si M P unter | S unt |Erschm.-| Guce- |schrote-
Nr. Bezeichnung % _— 0/: l;;) er :;) &r E AI;; ‘ SE;pe Sgrhup;; Blatt-Nr,
46 {MStOu bis | Analyse nicht | 0.070 | 0.060 M| M 0 | C3E1LM2]|
0.23 | gewihrleistet
47 'MSt0b bis Analyse nicht | 0.070 | 0.060 M M 0 C4,E1
‘ 0.23 gewihrleistet .
48 | St 3 ~0.19 |Analyse nichtgewidhrleistet T M 0 |C11,CH,
M M1,E1,F1,
E4,E2
! ‘ ' E2 C11,
49 [MSt3u bis 0.30 | 0.050 | 0.055 M M 0 |M2,E1,E4
0.22 0.50 M1,C3, F1
50 |MSt3b bis 0.12 0.40 | 0.050 | 0.055 Cr, Ni, Cu M M 0 |E2,E4ET1,
0.22 0.30 0.65 unter F1,C11,C4,
. 0.30%, M2
59 |[MSt3S bis 0.12 0.40 | 0.045 | 0.050 M Q 0 |[E2,E1,C4
- 0.22 0.22 0.65
D5 |Mbi18 bis 0.10 0.30 | 0.050 | 0.050 Cr ] M Q 0 |[E21, M 4
0.23 0.35 0.55 unter
: 1 0.30 |
53 {C20 0.15 017 0.35 | 0.045 | 0.045 M Q 0 D1, M4
0.20 0.37 0.65 :
54 | C K20 0.15 017 0.35 | 0.035 | 0.030 M E 0 D11
. 0.20 0.37 0.65 -
D5 |M22 020 | 0.10 0.30 | 0.050 | 0.050 M [ Q 0 F1
0.24 0.25 060 | - . )
D6 |C22 0.18 0.20' 0.35 | 0.045 | 0.045 M Q 0 D 11,
0,25 0.35 0.60 D1,D31
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

~

unlegierte Stihle
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Standardliste Eisen und Stahl

B1-6

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Blatt

Cc Si M P | s rschm.- dte- | Schrote-
Nr. Bezeichnung % o %? t:;::er (:)/r:‘ter E A';: g_ﬁppe sg:‘uppe Blatt-Nr.
D6 |CK22 018 0.20 0.35 | 0.035 | 0.030- M E 0 D 11,
025 | 0.35 0.60 D1,D 31
D6 |C22@ 0.18 0.15 0.25 | 0.040 | 0.040 M Q 0 | C14, F1
0.25 0.35 0.50 .
63 | St 4 T ~0.22 |Analysenicht gewihrleistet Ml M 0 E4CH1,E1,
. E2
.64 | M St 4 0.18 012 0.40 | 0.050 | 0.055 M M- 0 |E4E1E2
. . 0.27 0.30 0.70 . M2,M1,C4
65 | C 25 0.20 017 0.50 | 0.045 | 0.045 M Q 0 D1
0.30 0.37 0.80 ;
66 | C K25 " 0.20 0.17 0.50 | 0.045 | 0.045 M E o - D11
0.30 0.37 0:80
D67 |M27 0.25 010 | 0.30 | 0.050 | 0.050 M Q 0 F1
0.29 0.25 0.60 :
68 | C 30 025 | 047 0.50 | 0.045 | 0.045 M Q 0 D11
0.35 0.37 0.80 .
69 | C K30 0.25 017 0.50 | 0.035 | 0.030 M E 0 D11
0.35 0.37 0.80 | )
70 | St.5 ~0.32  |Analysenicht gewihrleistet - TM | M 0 E 4
71 |MSt. 5 0.28 017 0.50 | 0.050 | 0.055 M M 0 | M1, C4E4
0.37 0.35 0.80 (O
D72 |M35 0.30 040 | 0.30 0.050 | 0.050 M Q 0 F1
0.39 0.25 0.60
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Standardliste Eisen und Stahl

B1-7

Ausgabe vom 1, 10. 1953

Ministerium

fiir Schwerindustrie '

unlegierte Stdhle

Blatt

C Si M P S rschm.- iite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung o % OZ (:)/r;ter o;omer Erschr gu;?e sg:'up;: Blatt-Nr.
73 | C35 0.30 017 0.50 0.045 | 0.045 M Q 0 |M1,D 11,
0.40 0.37 0.80 D 21
74 | C K35 0.30 017 0.50 0.035 | 0.030 M E 0 |D21,D 11
_ 040 | 037 0.80
D75 | C35R 0.32 017 0.50 0.040 | 0.045- M Q 0 G1
0.40 0.37 0.80
D76 |C3HQ 0.32 0.25 .0.50 0.040 | 0.040 M Q- 0 C 14,
: 0.40 0.50 075 | F1
D77 |C3BW3I 0.32 0.25 0.40 0.035 | 0.035 M E 0 K1
0.40 0.50 070 | :
78 | C 40 0.35 017 0.50 0.045 | 0.045 M Q 0 D 11
0.45 0.37 0.80
79 | C K40 0.35 017 0.50 0.035 | 0.030 M E 0 D 11
: 0.45 0.37 0.80
80 |Sté ~0.44 |Analyse nichtgewihrleistet TM| M 0 C1,E4
81 M St. 6 0.38 017 0.50 0.050 | 0.055 M 0 |[M1,C4E4
0.50 0.35 0.80
D8 [Mi45 0.40 0.10 0.30 0.050 | 0.050 M Q 0 E31, F1,
0.49 0.25 0.60 Fé4
83 | C45 0.42 017 0.50 0.045 | 0.045 M Q 0 M1, DN,
0.50 0.37 0.80 D21, E 31
84 | CKA4S 0.40 017 0.50 0.035 | "0.030 M E 0 |F4,D21,D11,
0.50 0.37 0.80 ' ) H 31
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Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium

fiir Schwerindustrie

unlegierte Stihle

Blatt

B1-8

Ausgabe vom 1. 10. 1953

c Si M P unt S chm.- iite- | Schrott- ’
Nr. Bezeichnung % % 0/: u(;) er L");:er E'SA':t ﬁu;pe sg:'up;; Blatt-Nr.
D8 | MK 45 0.42 0.15 0.50 0.040 | 0.040 M E 0 F1 -
0.46 0.25 0.65
D 86 C45 W3 0.42 0.25 0.50 | 0.035 | 0.035 M E 0 K1
0.50 0.50 0.80
D 87 C'.45 Q 0.42 0.25 0.50 0.040 | 0.040 M Q 0 . F1
0.50 0.50 0.80 C 14
D8 | M50 0.45 0.08 0.25 0.060 | 0.060 M M 0 M3 F11
0.55 015 0.40 ,
8 | C Sd 0.45 017 0.50 0.045 | 0.045 M Q 0 D1
0.55 0.37 0.80 : ’
90 | C K50 0.45 017 0.50 0.035 | 0.030 M E 0 D1
. 0.55 0.37 0.80
DN C5WS 0.45 bis 0.20 0.025 | 0.025 L,M E 0 K1
0.55 0.35 0.40
92 |MKS53 0.50 0.10 0.25 0.035 | 0.035 M E 0 " F1
0.54 0.20 0.45
D93 | M55 0.50 0.10 0.30 0.050 | 0.050 M M 0 F1
0.59 0.25 0.60 .
9 | C 55 0.50 0.17 0.50 0.045 | 0.045 M Q 0 D11
0.60 0.37 0.80 D21
95 | C K55 050 | 0417 0.50 0.035 | 0.030 M E 0 D11
0.60 0.37 0.80 D2
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

unlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B1-9

Ausgabe vom 1.10. 1953

Blatt

Nr. Bezeichnung :/i ;) :;: P u:/:er_ .S uo/r;ter E'sf\,,'.tm" gﬂ;:'e sg‘:"::;:' Blatt-Nr. -
D 9 | C55 WS 0.50 bis 0.30 0.035 | 0.035 M E 0 K 1
0.57 015 0.50 L
97 | St 7. ~0.56 |Analysenicht gewdhrleistet M| M 0 C1
E 4
98 | M St. 7 0.50 017 0.55 0.050 | 0.055 M M 0 | M1,C4 E4
0.63 0.35 0.85
D 99 | MK 58 0.55 010 | 0.25 0.035 | 0.035 M E 0 F2
0.59 0.20 0.45
100 | C 60 0.55 | 017 | 050 | 0.045 | 0.045 M|{a@]| o| M1D11
0.65 0.37 0.80 :
101 | C K 60 0.55 017 0.50 0.035 | 0.030 M E 0 D11
. 0.65 0.37 0.80
D102 | C 60 W3 0.57 0.25 0.50 0.035 | 0.035 > ‘™M E 0 K1
0.65 0.50 0.8
D103 | MK 63 0.60 0.10 0.25 0.030 | 0.030 M E 0 F2
: 0.64 0.20 0.45
D 104 | M 65 0.60 0.10 0.30 | 0.050 | 0.050 M Q|- 0 F1
0.69 0.25 0.60
105 | C 65 060 | 017 | 050 | 0.045 | 0.045 M|lal o D11
0.70 0.37 0.80
106 | C K 65 060 | 017 | 050 | 0.035 | 0.030 M | E 0 D 11
0.70 0.37 0.80
D 107a C K 67 065 | 025 | 0.60 | 0.035 | 0035 M | E 0 J1,M3
0.72 0.50 0.80 L

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6

i d St
Deutsche Demokratische Republik Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium ' unlegierte Stihle Bate B 1-10
fiir Schwerindustrie V Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezeichnung o os/i . :Z P L;/T)tcr s t:);)ter v Ersxt;n.. gcl;'g::; s::.::;:_ Blatt-Nr.
D 107t M K 68 0.65 0.10 0.25 0.030 | 0.030 . M E 0 F2
’ 0.69 0.20 0.45 : '
108 | C70 W 1 . 065 015 bis 0.030 | 0.020 L E 0 - K1
0.74 0.30 | 0.25
1 lcrowa? - 0.65 015 bis | 0.040 | 0.030 . M| E 0 K1
. 0.74 0.35 0.35
D110 | MK 72 0.70 0.10 0.25 0.025 | 0.025 - - M E 0 F3
: | 074 | 020 | 040 L
D11 | MK73 0.70 0.10 0.25 0.030 | 0.030 ‘ ) M E 0 F2
0.74 0.20 0.40 S ) . F 4
D 1122y M 75 | 070 0.10 0.30 0.050 | 0.050 . M Q 0 F1
0.79 | 0.25 | 0.60 )
D 112b] M K 75 070 | 015 | "0.40 | 0.040 | 0.040 | M| E 0 J1,M3
0.80 0.25 0.€0 ’
D1M3|C75W3 0.70 0.25 0.60 0.035 | 0.035 M E 0 K1
080 | 050 | 0.80 S
D114 | MK77 0.75 010 | 025 0.025 | 0.025 M E 0 F3
) 0.79 0.20 0.40 . L ;
D15 | MK78 | 075 0;10 0.25 0.030 | 0.030 M E 0 F2
0.79 0.20 0.45
116 | C 80 W 1 0.75 015 bis 0.030 | 0.020 | . 1L E 0 K1

085 | 030 | 025
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Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium unlegierte Stihle Blatt B 1-11
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
| |
C Si Mn | P unter | S unter Erschm.-| Gilte- |Schrote-
Nr. Bezeichnung % % % % % rt grs;pe Sgrup;: Blatt-Nr.
117 | C 80 W 2 0.75 0.15 bis 0.040 | 0.030 M E -0 ‘K1
0.85 0.35 0.35
D118 | M K 82 0.80 0.10 0.25 0.025 | 0.025 M E 0 F4 F3
0.84 0.20 0.40 L
D119 | M K83 0.80 0.10 0.25 | 0.030 | 0.030 M E 0 F2
084 | 020 | 0.45 ‘
D120 | M 85 0.80 0.10 0.30 0.050 | 0.050 M Q 0 F1
0.89 0.25 0.60
D121 | C 8. WS 0.80 0.25 0.50 0.030 0.030. M E 0 CF4
0.90 0.40 0.70 . K1
D122 | MK 87 085 | 010 | 025 | 0.025 | 0.025 M | E 0 F3
0.89 0.20 0.40
D123 | M K 88 0.85 0.10 0.25 0.030 | 0.030 M E 0 F2
0.89 0.20 0.45 )
124 | C 90 W 1 0.86 0.15 bis 0.030 | 0.020 L E 0 K1
. 0.94 0.30 0.25
125 | C 90 W 2 0.86 0.15 bis 0.040 | 0.030 M E 0 K1
0.94 0.35 0.35 i
D126 | C90W 3 0.85 | 025 | 040 | 0.035 | 0.035 M E 0 K1
: 0.95 0.50 0.60
D127 | M K 92 0.90 0.10 0.25 0.025 | 0.025 M E 0 F3
0.94 0.20 0.45 L F 4
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

unlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B1-12

Ausgabe vom 1.10.,1953

Blatt

. [ Si Mn P unter | S unter Erschm.. Gu e- | Schrott-
Nr. Bezeichknung % % % % % Art gm;pe grup;:: Blatt-Nr.
D128 | M K 93 0.90 0.10 0.25 0.030 | 0.030 M E 0 F 2
0.94 0.20 0.45
D129 | M 95 - 0.90 0.10 0.30 0.050 | 0.050 M Q 0 F 11, F1,
0.99 0.25 0.60 M3
D130 | MK 97 0.95 0.10 0.25 0.025 | 0.025 M E 0 F3
0.99 0.20 0.40 L
131 | C 100 W 1 0.95 0.15 bis 0.030 | 0.020 L E 0 K1
1.09 0.30 0.25
1323 C 100 W 2 095 | 015 bis 0.040 | 0.030 M E 0 K1
1.09 0.35 0.35 L
D 13.2b M K 101 0.98 0.15 0.35 0.035 | 0.035 M E 0 J1
. ‘ 1.05 0.25 0.45 L .
133 | M K 110 1.05 | 0.5 0.30 0.025 | 0.025 L | E 0 F 4
oo 115 | 025 | 0.50 ‘
134 | C 115 W 1 110 0.15 bis 0.030 | 0.020 L E 0 K1
: 1.25 0.30 0.25 .
135 | C 115 W 2 110 | 0.5 bis 0.040 | 0.030 M E 0 K1
1.25 0.35 0.35 L
136 | C 130 W 1 1.26 0.15 bis | 0.030 | 0.020 L E 0 K1
: 140 | 030 | 025 | - -
137 | C130 W 2 1.26 0.15 bis 0.040 | 0.030 | M E 0 K1
1.40 0.35 0.35 L
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

Ministeriam siliziumlegierte Stihle Bare B 11-1
fiir S:hwerir!dustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
. . C Si Mn P unter | S unter rschm.- ’ ite- chrott-
Nr. Bezeichnung o o % o o E A'r" gz;pe s‘:‘up;; Blate-Nr.
D138 | 85i3 bis | 050 | bis | 0.060 | 0.060 M| al o E 11
) .~ 0.10 0.80 0.30 .
D139 | 85Si4 bis 0.80 bis 0.060 | 0.060 M Q 0 E 11
0.10 1.20 0.30 . :
D 140 | 48 Si 7 0.40 1.50 0.50 | 0.040 | 0.040 M Q 0 J1, M3
0.55 1.80 0.80
D 141 | 65 Si 7 0.60 1.50 0.60 | 0.040 | 0.040 Q 0 J1
0.70 1.80 0.80 ‘
D142 |70 Si 7 0.65 1.50 0.60 | 0.035 | 0.030 M E 0 J1, K1
’ 0.75 1.80 0.80 L
D143 | 5Si 11 bis 2.40 bis 0.030 | 0.030 M Q 27 E 11
= 0.07 3.00 0.30 L
D144 | 5513 bis 3.00 bis 0.030 | 0.030 M Q 27 E1M
0.07 3.50 | -0.30 L
D145 | 5 Si 14 bis 3.30 0.10 | 0.035 | 0.025 M Q 27 E 11
0.07 3.80 0.25 L
D146 | 55Si15 bis 360 | 010 | 0.025 | 0.025 M| Q| 27 E1
0.07 3.90 0.25 L
D147 | 5 Si17 bis 3.90 0.10 | 0.020 | 0.015 Cu M Q 27 E11
. 0.07 4.40 0.20 unter L
0.30%,
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-

Standardliste Eisen Und Stahl

Ministerium manganlegierte Stihle Blatt B 12'1
fiir Schwerindustrie | Ausgabe vom 1. 10, 1953
C Si M P . t S unt rschm.- e- |Schrott-
Nr. Bezeichnung o o (?/: l;;) er "::/:) er E A’l"t S-g;pe S‘:'up;: Blatt-Nr.
Cr )
D148 {11 Mn 2 b bis 0.10 0.40 0.050 0.050 unter (4Al) M Q 0 E 21
0.16 0.35 0.70 . 0.309%,
) Cr.
D149 {11 Mn 2 u bis 0.40 0.050 0.050 unter M Q 0 E21
0.16 0.70 0.309%, ’ :
D 150 | 8 Mn 2 0.06 bis 0.50 0.035 | 0.035 M Q 0 F 11
0.12 006 | 0.70 ‘
D151 | K8Mn 2 0.06 bis 0.50 0.030 | 0.030 M- Q 0 F 11
0.12 0.06 0.70
D152 |K8Mn2S 0.06 bis 0.50 0.025 | 0.025 M E 0 F 11
0.12 0.06 0.70 L :
Cr
D 153 | 14 Mn 2 bis 0:10 0.50 0.050 | 0.050 unter (+Al) M Q 0 E 21
0.20 0.35 0.75 0.309,
. Cr :
D-154 | 16 Mn 3 bis 0.10 0.55 0.050 | 0.050 unter (4Al) | M Q 0 E21
022 | 035 | 0.80 0.30%
Cr
D 155 |20 Mn 3 bis 0.10 | 0.60 0.050 | 0.050 unter (+Al) M Q 0 E 21
0.26 0.35 0.85 0.309%
D 156a| 46 Mn 3 0.42 0.25 0.70 0.045 0.645 M Q 0 E 31
0.50 0.45 0.90
D 156b| 55 Mn 3 0.53 0.15 0.70 0.050 0.055 M Q 0 M3
0.58 0.30 0.90
D 156¢{ 60 Mn 3 0.58 0.15 0.70 0.050 0.055 M Q 0 M3
0.64 | 030 |- 0.90 .
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Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium

fiir Schwerindustrie

manganlegierte Stihle

Blatt

B12-2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung ;Z ;i) :Z P l:)/r:)ter § L:);)ter E"‘R‘:;"" gg;:‘e S;::J:;;- Blatt-Nr.
D 157 | 75 Mn 3 0.70 0.15 0.70 0.060 | 0.060 - M Q 0 . Al
0.80 0.35 090
. 158 | 15 Mn 4 0.10 0.17 0.70 0.045 | 0.045° M Q 0
0.20 0.37 1.00
159 | K 15 Mn 4 . 0.10 0.17 0.70 0.035 | 0.030 M E 0
) 0.20 0:37 1.00 L | )
"160 | 20 Mn 4 015 0.17 0.70 0.045 | 0.045 M Q 0 -
0.25 0.37 1.00
161 | K 20 Mn 4 0.15 0.17 0.70 0.035 | 0.030 M E 0
0.25 0.37 1.00 ) . L :
162 | 30 Mn 4 0.25 017 0.70 0.045 | 0.045 M Q 0
0.35 0.37 1.00
163 | K 30 Mn 4 0.25 017 0.70 0.035 | 0.030 M E 0
' 0.35 0.37 1.00 ) L
164 | 40 Mn 4 0.35 017 0.70 0.040 | 0.045 M Q 0 D 12
0.45 0.37 1.00
165 | K 40 Mn 4 0.35 0.17 070 | 0.035 | 0.030 M 7 E 0 C14,D 21,
0.45 0.37 1.00 L D 12
166 | 50 Mn 4 0.45 0.17 0.70 0.040° | 0.045 M Q 0
0.55 0.37 1.00
167 | K 50 Mn 4 0.45 0.17 0.70 0.035 | 0.030 M E 0
: 0.55 0.37 1.00 L
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Standardliste Ei d Stahl
Deutsche Demokratische Republik tandardliste Eisen und Sta

Ministerium manga'nle.gierte Stihle Blatt B 12"3
fiir Schwerindustrie . . " Ausgabe vom 1.10. 1953
) C Si Mn | P unter | S unter . Erschm.- | Giite- |Schrott-
Nr. Bezeichnung o o o, o % Are gm;pe e Blatt-Nr.
168 | 60 Mn 4 ‘ 055 | 047 | 070 | 0.040 | 0.045 M|lal o
065 | 037 | 1.00 ,
169 | K 60 Mn 4 0.55 0.17 0.70 | 0.035 | 0.030 ‘ M E | o
' ) 0.65 0.37 1.00 ) ) _
.D 170 | 36 Mn 4 032 | 025 | .0.80 | 0.045 | 0.045 | - ‘ M Q 0 E 31
040 | 040 | 1.00 - ,
D 171 | 10 Mn 4 0.08 0.20 0.80 | 0.060 | 0.060 M M 0 |C11,C5M3
: 0.12 0.35 1.00 M.Z
D 172 | 14 Mn 4 0.10 0.30 0.70 0.050 | 0.050 - M Q. 0 H 21
018 | 050 | 120 o : , o
D173 | T18 Mn 4 0.12 0,20 0.80 | 0.060 | 0.060 ) T Q 0 c2,D2
: . 0.20 0.30 1.10
D174 | T35 Mn 4 ~0.35 [~0.25 |~1.00 | 0.090 | 0.060 Analyse nicht T Q 0 CcC2,M3
] gewihrleistet
D 1753 T 40 Mn 4 0.35 0.20 0.80 | 0.060 | 0.060 T Q 0 C2D12
0.45 0.30 1.10
D 175b| 45 Mn 4 0.43 015 |- 0.90 | 0.050 | 0.055 | : M Q 0 M3
’ 3 0.48 0.30 1.10 '
D 176 | 90 Mn 4 0.85 0.25 0.90 | 0.040 | 0.040 M E 0 ]2
0.95 0.50 1.10 ’ ’
: Cr ‘
D177 |17 Mn 4 0.14 0.20 0.90 | 0.050 | 0.050 unter M Q 0 E 22
020 | 040 | 1.20 0.30% :
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 12'4

fiir Schwerindustrie

manganlegierte Stihle

Ausgabe vom 1. 10. 1953

P unter

S unter

Giite-

Schrott-

Nr. Bezeichnung % o % % % E"X’;T" gruppe | gruppe Blatt-Nr.
178 | 65 Mn 4 0.60 0.17 0.90 0.040 | 0.045 M Q 0
0.70 0.37 1.20 .
179 | K 65 Mn 4 0.60 0.17 0.90 0.035 | 0.030 M E 0
. 0.70 0.37 1.20
180 { 70 Mn 4 0.65 017 0.90 0.040 | 0.045 M Q 0
0.75 037 |- 1.20
181 | K 70 Mn 4 0.65 0.17 0.90 0.035 | 0.030 M E 0
) 0.75 0.37 1.20
D182 | 15Mn 5 0.10 0.17 1.00 0.040 | 0.045 M Q 0 G111
0.20 0.37 1.30 N
D 183 [19 Mn 5 0.17 0.40 1.00 0.050 | 0.050 Cr M Q 0 D 3, E22
0.23 0.60 1.30 unter -
0.309%,
D 184 | 20 Mn 5 0.17 0.45 1.00 0.040 | 0.040 M E. 0 H 21
) 0.23 0.65 1.30
D 185 | 25 Mn 5 0.22 0.40 1.10 0.040 - | 0.040 M E 0 H21
0.28 0.60 1.40
D18 |18 Mn 5 bis 040 { 1.20 0.050 | 0.050 | (+Al) M Q@ 0 |C5M3,G1
0.20 0.60 1.40 o
D187 |10 Mn 5 0.08 bis 110 0.030 | 0.030 Cr M Q 0 F12
0.12 0.15 1.50 : unter :

0.30%,
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Standardl Ei
Deutsche Demokratische Republik tandardliste Eisen und Stahl

Ministerium ) manganlegierte Stihle Blatt B 12'5
fiir Schwerindustrie : : iAusgabe vom 1. 10. 1953
C Si Mn P unter | S unter . Erschm.-| Gite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung % o o o % | 7 Are | grapee Sg:'upp; Blatt-Nr.
D188 | K10 Mn 5 0.08 bis 1,10 0.025 | 0.020 Cu 1. M E | 0 F 12
012 015 1.50 unter .
0.309%,
D 189 |17 Mn 5 0.15 0.15 1.10 0.030 | 0.030 M Q 0 F 12
.| 0.20 0.35 1.50 S
D190 | 30 Mn 5 0.27 0.20 1.20 0.035 | 0.030 M E 0 D 31, D12
) 0.34 0.35 1.50 :
D191 |36 Mn 5 0.32 0.20 1.20 0.035 | 0.030 » M E 0 | D 31
0.40 0.35 1.50
D192 [ 25 Mn 6 ’ 0.20 bis 1.40 0.030 | 0.030 ' M E 0 F 12
0.30. 0.15 1.80 ' }
D193 | 8 Mn 6 0.06 bis 1.40 0.030 | 0.030 Cu ' M E 0 F 12
. 0.12 0.06 1.80 : unter. L
0.309,
2194 | 30 Mn 6 0.25 0.17 1.40 0.040 | 0.045 . M Q 0
0.35 0.37 1.80 )
195 | K 30 Mn 6 0.25 0.17 1.40 0.035 | 0.030 . M E 0 ’
0.35 0.37 1.80
196 | 35 Mn 6 - 0.30 0.17 1.40 0.040 | 0.045 M Q 0
: 0.40 0.37 1.80 .
197 | K 35 Mn 6 0.30° 017 | 1.40 0.035 | 0.030 M E 0
0.40 0.37 1.80 - '
198 | 40 Mn 6 0.35 0.17 1.40 0.040 | 0.045 ' . . M Q 0
0.45 0.37 1.80 ’
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Deutsche Demokratische Republik

Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium manganlegierte Stihle Blatt B 12 - 6
fiir Schwerindustrie ’ Ausgabe vom 1. 10, 1953
. C Si Mn P untel S unter ’ . rschm.-| Giite- |Schrott- ’
Nr. Bezeichnung % % % l:)/'; i ‘:% ) E A';: gGru;pe Sg:‘up;; Blatt-Nr.
199 | K 40 Mn 6 0.35 0.17 1.40 0.035 | 0.030 M E .0
. 0.45 0.37 ) 1.80 .
200 | 45 Mn 6 0.40 017 1.40 0.040 | 0.045 . M Q 0
0.50 0.37 1.80 y :
201 | K 45 Mn 6 0.40 0.17 1.40 0.035 | 0.030 ’ ’ M E 0
- 0.50 0.37 1.80
202 | 50 Mn 6 0.45 017 1.40 0.040 | 0.045 M Q 0
0.55 0.37 1.80
203 | K 50 Mn 6 0.17 1.40 0.035 | 0.030 : M E 0
0.55 0.37 1.80 L
204 | 36 Mn 7 0.33 0.15 1.60 0.035 | 0.035 | - ) ' M E 0 C 14
0.40 0.35 1.90 L
D 205 | 50 Mn 7 0.45 bis 1.50 0.040 | 0.040 ‘ M Q 0 J1
0.55 | 0.40 2.00
206 | 40 Mn 7 0.35 017 1.80 0.040 | 0.045 M Q [ 0
) . 0.45 0.37 2.00 -
207 | K 40 Mn 7 0.35 017 1.80 0.035 | 0.030 M E 0
0.45 0.37 2.00 L
D 208 | 10 Mn 8 0.06 015 |- 1.80 0.030 | 0.030 Cu - M E | 29 F 12
012 0.25 2.20 unter i L .
0.309,
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 12 - 7

Ausgabe vom 1.10. 1953

Ministerium manganiegierte Stihle

. C Si Mn P unter | S unter Erschm.-| Giite- | Schrott- .
Nr. Bezeichnung 9 o % o o , Are | grupne eruppe Blatt-Nr.
D 209 | K 10 Mn 8 0.06 0.15 1.80 0.025 0t020 Cu M E 29 . F12
012 | "0.25 2.20 unter L
) 0.309%,
D210 | 25Mn 8 . . 0.22 0.25 1.90 0.030 | 0.030 M E 29 ] 3
0.28 0.35 2.20 L :
D 211 | 13 Mn 12 0.10 0.15 2.80 0.030 | 0.030 Cu . M E 29 F 12, D 23
’ 0.15 0.25 320 | . unter L
0.309%, ’
D 212 | K 13 Mn 12 0.10 0.15 2.80 0.025 0.020 Cu M E 29 F 12
0.15 0.25 3.20 unter L
0.309, )
D 213 | X 120 Mn 12 1.10. 0.30 | 12.00 0.100 | 0.040 L E 29 HJ5, )21
(120 Mn 50) 1.30 0.50 | 13.00
D 214 | X 75 Mn 13 0.70 0.30 | 13.00 0.100 | 0.040 . L E 29 H 51, j 21

(75 Mn 52) 0.80 | 050 | 14.00

‘
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

chromlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

glate B 13 -'1

Ausgabe vom 1.10. 1953

C Si Mn P unter | S unter Cr Erschm.-| Giite- |Schrott- »
Nr. Bezeichnung 9% % % % % % Are | gruppe grup;: Blatt-Nr,
D 215 1125 Cr 1 1.20 0.15 0.25“ 0.025 | 0.025 0.20 M E 0 K 11
1.30 0.30 0.40 0.35 L
D216 | 85Cr1 0.80 0.30 0.50 0.035 | 0.035 0.30 M E 0 K 11
0.90 0.50 0.70 0.45 L
D 217 | 130 Cr 2 1.25 0.20 020 | 0.025 | 0.020 | 0.40 L E 0 K11
1.40 0.35 0.40 - 0.60
D 218 | 140 Cr 2 135 | 0.25 0.25 0.025 | 0.025 | - 0.40 . L E 0 K11
145 | 040 | 035 0.60 v
219 | 110 Cr 2 1.05 0.15 0.20 | 0.027 | 0.020 0.40 L E 0 | F4,J11,K11
1.15 0.35 0.45 0.70
D220 | 30Cr2 0.26 0.15 0.60 0.035 | 0.035 0.50 M E 0 H21
. 034 | 035 0.80 0.70 L
D 221 15Cr 3 0.12 0.20 0.40 | 0.035 0.035 0.50 » M E 0 D2
0.18 0.35 0.60 0.80 L
D222 90Cr 3 0.85 0.15 0.20 | 0.030 | 0.030 0.70 M E 0 K11, F4
: 095 | 030 | 040 0.90 L
223 15 Cr 4 0.12 0.17 0.30 0.040 | 0.040 0.70 M Q 0 D2
0.20 0.37 0.60 1.00
224 | K15 Cr 4 0.12 017 0.30 0.035 0.030 0.70 M E 0 D2
0.18 0.37 0.60 1.00 L
225 (120 Cr 4 0.15 0.17 0.50 0.040 | 0.040 0.70 M Q 0 D2
0.25 0.37 0.80 1.00
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Standardliste Eisen und Stahl |

Deutsche Demokratische Republik

chromleéierte Stihle

Ministerium Blatt B 13 -2
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
. C Si Mn P unter | S unter C;- Erschm.. iite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung % % % % o % Arr': gfu;;e Sg"ju:;: Blatt-Nr,
226 | K 20 Cr 4~ 017 0.17 0.50 0.035 0.030 0.70 M E 0 D2
0.25 037 |.0.80 1.00 L )
227 1 30 Cr 4 0.25 017 0.50 0.040 | 0.040 0.80 M Q 9
0.35 0.37 0.80 1.10
228 | K 30 Cr 4 v 0.25 017 0.50 0.035 | "0.030 0.80 M E 9
: 0.35 0.37 0.80 1.10 L
229 |35 Cr 4 0.30 017 0.50 | 0.040 | 0.040 0.80 M Q 9 D 12
0.40 0.37 0.80 1.10
230 | K 35Cr 4 0.30 0.17 0.50 0.035 0.030 0.80 M E 9 D 12
0.40 0.37 0.80 - 1.10 L
231 | 40 Cr 4 0.35 0.17 0.50 0.040 0.040 0.80 M Q 9 D 12
0.45 0.37 0.80 1.10 )
232 | K 40 Cr 4 0.35 0.17 - 0.50 | 0.035 0.030 0.80 M E 9 D12, |11
0.45 037 | 0.80 1.10 L
233 | 45 Cr 4 0.40 017 0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.80 M Q 9
0.50 0.37 0.80 1.10 -
234 | K 45 Cr 4 0.42 0.17 0.50 0.035 0.030 0.80 M E ‘9
0.50 0.37 0.80 1.10 L
235 | 50 Cr 4 0.40 017 0.50 | 0.040 | 0.040 0.80 M Q 9
0.50 0.37 0.80 1.10
236 | K 50 Cr 4, 0.47 017 0.50 | 0.035 | 0.030 0.80 M E 9
0.55 0.37 0.80 1.10 L
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Deutsche Demokratische Republik . . * . Standardlisce Eisen und Stahl
Ministerium ’ chromleglerte Stihle . Blatt B 13-3
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
) . C Si M P \ S C rsc m.-. ite- chrote-
Nr. Bezeichnung % o %r: i/rz’ter ':)/T:er %: Erschr gG[ﬂ;pe Sg:'up;e Blatt-Nr.
D237 | 31 Cr4 : 0.28 0.10 0.30 | 0.025 | 0.025 0.90 L | E 9 E 31
: 0.36 0.25 0.60 1.20 . : ’
238 | 105 Cr 4 1.00 0.15 0.20 | 0.027 | 0.020 0.90 . L E 7 IR
) 1.10 0.35 0.40 1.20 .
239 | 60Cr5 0.55 017 0.50 | 0.040 | 0.040 1.10 M Q 9
0.65 0.37 0.80 1.30
240 | 105 Cr 5 . 1.00 0.20 bis 0.025 | 0.020 1.20 : L E 7 K1
1.10 0.40 0.25 1.50 ’ ’ i
D 241 Qcré 0.38 010 | 0.30 | 0.025 | 0.025 1.30 ’ M E 9 E 31
0.46 0.25 0.60 s 1.60 , L
242 {145 Cr 6 130 | 0.15 0.45 0.025 | 0.020 1.30 L E 9 K 11
’ 1.50 035 | 070 1.60
243 | 100 Cr 6 - 0.95 0.15 0.20 0.027 | 0.020 1.30 L E 7 K11, J 11
. 1 110 035 | 0.40 1.65
D244 | 85Cr7 0.80 | 015 | 025 | 0.025 | 0.020 | 1.60 ' ’ L | E 7 | 41, K1,
0.90 035 | 0.40 1.90 K 21
1D 245 | 200 Cr 8 1.90 0.15 0.70 0.035 | 0.035 1;90 M E 7 K11, ] 21
2.10 0.30 1.00 2.20. L :
D246 | 16Cr 9 012 | 045 0.30 0.035 | 0.035 2.20 - M E : 9 H 1
0.20 0.35 0.50 2.50 . L
D247 | 10 Cr 11- | 008 - 015 | 0.30 0.035 | 0.035 2.70 M E 9 H1
0.12 0.35 0.50 ) 3.00 L o
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Deutsche Demokratische Republik . Standardliste Eisen und Stahl
Ministerium chromlegierte Stihle Blatt B 13- 4
fur Schwerindustrie ’ - Ausgabe vom 1.10. 1953
C S| M P S cr rschm.- ite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung % (yl (%: t:)/r:)ter l:’/:':er %: E A':L" S’g;pe Sg:‘um:: Blatt-Nr.

248 | X 210 Cr 1 2.00 0.25 0.20 0.030 | 0.030 | 11.00 : L E 8 K 11, H 31,
(210 Cr 46) 225 | 040 | 0.40 v 12.00 o K 21

249 | X 10 Cr 13 bis 0.30 0.20 1-0.030 | 0.030 | 12.50 L E 8 H 11, H 31,
(10 Cr 52) 0.12 0.50 |. 0.40 13.50 ‘ 3

D 250 | X 20 Cr 13 i 0.17 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 | 12.50 o L E 20 H 11, G 23,

(20 Cr 52) 0.22 0.50 0.40 . 13.50 K21, § 3

251 | X 40 Cr 13 ’ 0.38 0.30 0.20 0.030 0.030 | 12.50 L E 20 K1,H1N,
(40 Cr 52) 0.43 0.50 0.40 13.50 . n
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’ . ) Standardliste Eisen und Stahl,
Deutsche Demokratische Republik . . .
Ministerium mckelleglerte Stihle Blatt B 14 - 1
fiir Schwerindustrie ) - Ausgabe vom 1. 10. 1953
. C Si Mn P unter | S unter Ni Erschm.- | Gite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung % o % % % % o gru;pe grup;; Blatt-Nr.
D 252 | 10 Ni 1 0.07 0.10 0.30 | 0.030 | 0.030 | 0.20 M Q 0 F12
0.12 0.25 0.60 0.40 L
253 | 25 Ni 3 0.20 0.17 0.50 | 0.040 | 0.040 0.50 M Q 12
0.30 0.37 0.80 0.90
254 | K 25 Ni 3 0.20 017 0.50 | 0.035 | 0.030 0.50 M E 12
0.30 0.37 0.80 0.90 L :
255 | 30 Ni 4 0.25 0.17 0.50 0.040 | 0.040 0.80 M Q 12 .
0.35 0.37 *| 0.80 1.20
256 | K 30 Ni 4 0.27 017 0.50 0.035 | 0.030 0.80 M E 12
) : 0.35 0.37- | 0.80 1.20 L
D 257 | 24 Ni 4 0.20 0.20 0.60 0.035 | 0.30 1.00 M E 12 D 31
0.28 0.35 0.80- 1.30 L-
D 258 | 34 Ni 5 0.30 0.20 0.30 0.035 | 0.030 1.20 M E 12 D 31
0.38 0.35 ,| 0.50 1.50 L
D 259 | 24 Ni 8 0.20 0.20 0.60 | 0.035 | 0.030 | 1.90 M E 12 D 3
0.28 0.35 0.80 2.20 L
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

molybdinlegierte Stihle
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Standardliste Eisen und Stahl

B15-1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Blatt

Si

Mn

P unter

S unter

Erschm.-

Giite-

Schrott-

Nr. Bezeichnung % % % % % Art gruppe | gruppe Blatt-Nr.
D 260 | 15 Mo 3 012 0.15 0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.25 Cr M Q 0 G 11, M4
0.20 0.35 0.80 0.35 unter- E 22
. 0:30%
261 |15Mo 5 0.10 017 0.40 | 0.040 | 0.045 | 0.40 N M Q 0
- 018 0.37 0.70 0.55
262 | K15 Mo 5 0.10 017 0.40 | 0.035 | 0.030 0.40 M E 0
0.16 0.37 0.70 0.55 L
263 | 20 Mo 5 0.15 0.17 0.40 | 0.040 | 0.040 0.40 M Q 0
0.25 0.37 0.70 0.55
264 | K 20 Mo 5 0.17 017 0.40- | 0.035 | 0.030 | 0.40 M E 0 D 31
0.24 037 | 070 0.55 L
265 | 30 Mo 5 0.25 0.17 0.40 | 0.040 | 0.040 | 0.40 M Q 0
0.35 0.37 0.70 0.55
266 | K 30 Mo 5 0.26 017 0.40 | 0.035 | 0.030 | 0.40 B M E 0
0.34 0.37 0.70 0.55 L
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fir Schwerindustrie

vanadinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt

B16-1

Ausgabe vom 1. 10, 1953

SI

Mn

P unter

S unter

Erschm.-

Giites

Schrott-

Nr. . Bezeichnung % % % % % % Arc | gruppe | gruppe Blatt-Nr.
D 267 | 100 V 1 0.95 0.15 0.20 | 0.025 | 0.020 | 0.07 L E 0 K 11
1.05 0.35 0.40 0.12
268 | 100 V 3 0.95 0.15 0.20 | 0.025 | 0.020 | -0.20 L E 0 K 11
1.05 0.35 0.40 0.40
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium ‘ . wélframlegierte Stihle . ' .| Blatt B 17-1
fiir Schwerindustrie N } Ausgabe vom 1. 10. 1953
C Si Mn P unter | S unter Cr w Erschm.-| Giite- | Schrott-
Nr. | Bezeichnung o o o % % % Are | grupse | Erapee Blatt-Nr.
269 | 120 W 4 1.15 0.15 0.20 0.025 | 0.020 015 ~ 0.90 L E 5 K11
1.25 0.30 0.35 0.25 1.10
270 [ 115 W 8 1.10 0.15 -0.20 0.025 | 0.020 0.15 1.80 L E 5 K 11
‘ 1.20 0.30 0.40 . - 0.25 2.00
D 271 | 130 W 19 125 | 020 | 020 | 0025 | 0.020 | bis | 450 ' L | E | 6 K 11
: 1.35 |. 0.30 0.40 0.25 5.00 s
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Standardliste Eisen und Stahl

Bt B 18-1

Deutsche Demokratische >Republik . .
Ministerium titanlegierte Stihle
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
; C Si Mn P unter | § llntér T Erschm.-| Giite- |Schrott-| = .
Nr. Bezeichnung % % % % o 9 Arc | gruppe | gruppe Blatt-Nr.
D272 |5Ti5 bis | 0.25 0.40 0.030 | 0.030 | 0.40 L E 0 D23
0.10 0.40 0.60 0.60
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

phosphor-schwefellegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 19-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung ;i) N ‘;Z P L;;)ter § l:)/r:)ter.‘ gGrﬂ;;; s;:'::;;' Blatt-Nr.
D273 | 7510 0.50 0.080 | 0.080 Q 0 . C12 C2
1.00 0.150 F1
D274 | 9520 0.50 0.080 | 0.150 Q 0 C13,C2
0.80 0.250
D275 9S20S 0.50 0.060 | 0.150 Q 0 C13,C2
0.80 0.250
276 | 10S 20 0.15 0.60 0.080 | 0.150 Q 0 c13
0.35 0.90 0.250
277 | 15S 20 0.15 0.70 0.060 | 0.150 Q 0 Cc13
0.35 1.00 0.250
278 | 20 S 20 0.15 0.60 0.060 | 0.150~ Q 0 C 13,
0.35 0.90 0.250
279 | 30S 20 015 0.70 0.060 | 0.150 Q 0 Cc13
0.35 1.00 0.250
280 | 35S 20 0.15 0.80 0.060 | 0.150 Q 0 c13
0.35 120 |, . 0.250
D 281 9525 0.50 0.080 | 0.200 Q 0 C13,C2
0.80 - 0.300
D282 | 952558 0.50 0.060 | 0.200 Q 0 C13,C2
0.80 0.300
.283 15 S Mn 20 0.15 1.00 0.060 | 0.150 Q 0 C13
0.35 1.40 0.250
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Deutsche Demokratische Republik ) . | Standardliste Eisen und Stahl
Ministerium ) phosphor-schwefellegierte -Stiihle Batt B 19-2
fir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
l:lr. Bezeichnung ‘:/f, ;’ :Z P ':);:er § (:’;)ter Erschm.- SE;‘;‘G Sg‘:‘::;;‘ BlatF-Nr.

D 284 |6 P15 bis 0.25 0.120 | 0.050 g T Q 0 C12,C2
0.09 0.50 0.200

D285 |6 P 20 bis "1 0.20 0.150 | 0.050 ’ T Q 0 C12,C2
0.09 0.45 0.250

D 286 | 6 P 30 bis 0.20 0.250 | 0.050 T Q 0 C12,C2
0.09 - 0.45 0.350 '
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Deutsche Demokratische Repui)lik e o - Standardliste Eisen und, Stahl
Ministerium silizium-manganlegierte Stihle ‘ sare B 31-1
fur Schwerindustrie ' . Ausgabe vom 1, 10, 1953
. ) | [of Si Mn P unter | S unter Erschm.- | Giite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung % % % % % are ‘"';';:a Sruppe Blatt-Nr.
| D 287 | K 38 Si Mn 4 0.34 070 | 090 | 0.035 | 0.030 M E 0 D 31
0.42 0.90 1.20 L .
D 288 | 46 Si Mn 4 - 0.42 0.80 0.80 | 0.040 | 0.040 M. E 0 |D 31, D 21.
' . 0.50 | 1.00 | 1.00 _ L =
D 289 | K 53 Si Mn 4 0.50 0.80 0.80 | 0.035 | 0.030 M E 0 {D3, KN
‘ 0.57 1.00 1.00 L
290 { 27 SiMn 5 0.22 1.10 1.10 0.040 | 0.040 M Q 0
. 0.32 1.40 1.40 |
291 | 35 Si Mn 5 0.30 1.10 110 | 0.040 | 0.040 M Q 0 |[D12,H3
0.40 1.40 1.40 I
D 292 | K 35Si Mn 5 | 030, 110 110 -| 0.035 | 0.030 M E | O D12, C 14
040 | 1.40 | 1.40 L ,
D293 |37SiMn5 0.33 1.10 110 | 0.035 | 0.035 M E 0 D21
. 0.41 1.40 1.40 ' L
D 294 | 65 Si Mn 5 0.60 1.00 0.90 | 0.040 | 0.040 M Q 0 J1
0.70 1.30 1.10
D 295 | 45 Si Mn 5 0.40 1.10 110 | 0.040 | 0.040 M Q 0
0.50 1.40 1.40 ‘ :
296 | 55 Si Mﬁ 6 0.50 1.30 0.80 | 0.040 | 0.040 M Q |- 0 )1
0.60 1.80 1.00 .
297 | 60 Si Mn 6 - 0.55 1.30 0.80 | 0.040 | 0.040. . M Q 0 1
0.60 1.80 1.00
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Ministerium

flir Schwerindustrie

silizium-mangahlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 31 - 2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

C Si Mn P unter | S unter Erschm.- | Giite- | Schrott-

Nr. Bezeichnung % o o o o g grggpe eruppe .Blatt-Nr.

298 1 K 60 Si Mn 6 0.56 1.30 0.80 0.030 | 0.030 M E 0 J1
0.63 1.80 1.00 ’ : L

299 | 55 Si Mn 7 0.50 1.50 0.60 | 0.040 | 0.040 Q 0 J1
0.60 2.00 0.90

300 | 60 Si Mn 7 0.55 1.50 0.60 | 0.040 | 0.040 M Q 0 J1
0.65 2.00 0.90

301 | K 60 Si Mn 7 0.56 | "1.60 0.60 0.030 | 0.030* M E 0 J1

: 0.63 | 200 | 050 ‘ _ L ‘

302 | K 63 Si Mn 8 0.60 1.80 0.60 | 0.030 | 0.030 M E 27 J1

0.65 2.20 0.90 L
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Standardliste Eisen und Stahi

Blatt B 32 -1

Ministerium

fiir Schwerindustrie

silizium-cﬁromlegieite Stihle

Ausgabe vom 1. 10. 1953

C Si Mn P unter | S unter Cr Erschm.-| Giite- [ Schrott-
Nr. Bezeichnung % % % o o . % "t | gruppe | grupee Blatt-Nr.
D 303a 62 Si Cr 5 0.50 1.00 0.90 | 0.025 | 0.035 0.40 L E 0 M3
0.65 1.30 1.10 , 0.60 :
D 303b| 64 Si Cr 5 0.60 1.20 | 0.40 0.030 | 0.030 0.40 L E 0 K 11
0.68 1.40 0.60 ' 0.60
D 304 |67 SiCr5 0.62 1.20 0.40 | 0.035 | 0.035 0.40 M E 0 K11, )1
. 0.72 1.40 0.60 ’ 0.60 . L
305 |90 Cr Si 5 0.85 1.20 0.30 0.030 | 0.030 0.95 M E 7 K11
095 | 1.60 | 0.60 1.25 L .
D 306 | 125 Cr Si 5 1.20 1.05 0.60 0.030 | 0.030 1.10 M. E 7 K 11
1.30 1.25 0.80 B 1.30 L
307 | 33 Cr Si 6 0.29 1.00 0.30 | 0.040 | 0.040 1.30 M Q 9
’ 0.37 1.30 0.60 1.60
308 | K 33 Cr Si-6 0.29 1.00 0.30 | 0.035 | 0.030 1.30 ‘M E 9
0.37 1.30 0.60 . 1.60 L
309 | 37 Cr Si 6 0.32 1.00 0.30 | 0.040 | 0.040 1.30 Q 9
0.42 1.30 0.60 1.60
310 |40 Cr Si 6 0.37 1.20 0.30 0.040 | 0.040 1.30 M Q 9
0.45 1.60 0.60 1.60
511 K 40 Cr Si 6 0.37 1.20 0.30 | 0.035 | 0.030 1.30 M | E 9 K 11
0.45 1.60 0.60 1.60 L
D 312 | 45 Si Cr 16 0.40 3.80 0.30 | 0.030 | 0.030 2.50 L E 9 H 31
0.50 4.20 0.50 '2.80
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Deutsche Demokratische Republik

fiir Schwerindustrie

silizium-chromlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Baee B 32-2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

c. si M P s dte- | Schrott-
w | % | ow | % | % St S|
D 313 1.40 1.40 0.30 | 0.030 | 0.030 E 8 K 11
. 1.60 1.60 0.50
D 314 0.40 3.00 0.30 0.030 | 0.030 E 8 H 31
0.50 3.50 0.50
: vV % .
D 315 bis 1.50 0.20 | 0.030 | 0.030 0.10 E 9 H 22
0.12 1.80 0.40 0.20
D 316 bis | 220 0.20 0.030 | 0.030 E 8 H 22
012 | 2.50 0.40 :
D 317 | X 10 Cr Si 13 bis 200 | 020 | 0.030 | 0.030 E 21 H 22
0.12 2.30 0.40
D 318 | X 10 Cr Si 18 bis 1.90 0.20 0.030 | 0.030 E 21 .H 22
012 2.20 0.40
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Ministerium

filr Schwerindustrie

mangan-chromlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stah!

B 33-1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Blatt

C Si Mn P unter | S unter Cr Erschm.-| Gite- [Schrote-
Nr. Bezeichnung N % % % . o % Are xru;Pe grup;: Blatt-Nr.
D 319 | 20 Mn Cr.6 0.17 015 1.40 | 0.030 | 0.030 0.25 M E 0 F 12
, . 0.23 0.30 1.70 N 0.50 L
320 |15 Mn Cr 5 0.12 0.17 1.10 0.040 | 0.040 0.40 M Q ‘ 0 D-2
0.20 0.37 1.40 0.70
321 |[K15Mn Cr 5 0.12 0.17 110 | 0.035 | 0.030 0.40 M E 0 K11,D?2
0.18 037 1_.40 0.70 L
"322 |35MnCr7 0.30 0.17 1.60 | 0.040 | 0.040 0.40 M Q 0
] 0.40 | 037 1.90 i 0.70
323 | 'K 35 Mn Cr 7 0.32 017 | 1.60 0.035 | 0.030 0.40 M E 0
0.40 0.37 1.90 0.70 L
D324 |22 Mn Cr7 0.19 0.15 1.50 0.030 | 0.030 0.70 M E 0 F12
0.25 0.30 1.80 0.90 L »
D 325 | 105 Mn Cr 4 1.00 0.15 1.00 0.035 | 0.035 0.70 M E 0 K11
) i 1.10 0.30 1.20 1.00 L
D 326a 16 Mn Cr 5 0.14 0.20 1.00 | 0.035 | 0.030 0.80 M E 9 D2
0.19 0.35 1.30 - 1.10 L
D 326b| 12 Mn Cr 5 0.09 bis 1.00 0.025 | 0.025 0.80 L E 9
014 | 040 | 1.30 1.10
327 1 20 Mn Cr 4 0.15 0.17 0.90 | 0.040 | 0.040 0.90 M Q 9 D2
0.25 0.37 1.20 1.20
328 | K 20 Mn Cr 4 018 | 047 | 090 | 0.035 | 0.030 | 090 M| E | 9 | K1
0.25 0.37 1.20 1.20 L D2
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
filr Schwerindustrie

mangan-chromlegierte Stihle

Standardliste Eisen und. Stahl

Blatt B 33 - 2

Ausgabe vom 1.10. 1953

C Si Mn P unter | S -unter Cr rschm.-| Gilte- |Schrott-
Nr. Bezeichnung o o % % o %< E Al:‘t grsppe sg:'up;; Blatt-Nr.
329 | 40 Mn Cr 4 0.35 017 0.90 0.040 | 0.040 0.90 M Q 9
. 0.45 0.37 1.20 : 1.20
330 | K 40 Mn Cr 4 0.37 017 0.90 | 0.035 | 0.030 0.90 M E 9
0.45 0.37 1.20 1.20 L
331 | 50 Mn Cr 4 0.45 017 0.70 | 0.040 | 0.040 0.90 M E 9. N
0.55 0.37 1.00 1.20
332 {20 Mn Cr 5 0.17 0.20 110 | 0.035 | 0.030 1.00 M E 9 D 2
i 0.22 0.35 1.40 1.30 L
D333 ]|22Mn Cré 0.20 0.15 1.30 | 0.030 | 0.030 1.20 M E 9 K1
N 0.25 0.35 1.60 1.50 L
334 | 100 Mn Cr 6 0.90 0.40 0.90 0.027 | 0.020 1.30 M E 7 1
1.10 0.65 1.20 1.65 L
D 335 | X 40 Mn Cr 18 0.30 0.30 | 17.00. | 0.100 | 0.040 3.00 M E 26 H 31, | 31,
(40 Mn Cr 72) 0.50 0.80 | 19.00 3.50 L H 51
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

mangan-nickellegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahi

Bate B 34-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

P unter | S unter Ni

\ . C Si Mn rschm.- | Gite- |Schrott-
Nr. Bezeichnung o o o o o % Erschn g‘iu;:e sg:'up;: Blatt-Nr.
D 336 | 8 Mn Ni 4 bis “bis 0.90 0.030 | 0.030 0.40 M E 12 F 12
0.10 0.15 1.20 0.60 L
D 337 | 20 Mn Ni 4 0.18 0.25 0.90 0.030 | 0.030 0.60 M E 12 F 12
0.22 .| 0.40 1.20 0.80 L
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

mangan-vanadinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 35 -1

Ausgabe vom 1.10. 1953

C Si Mn P unter | S unter v Erschm.-| Giite- |Schrott-
Nr. Bezeichnung % % % % - % schm gru;pe Sgw:;: . Blatt-Nr.
D338 | 90Mn V8 0.85 0.15 1.80 0.030-| 0.030 0.07 M E 0 K11
0.95 0.30 2.00 : 0.12 L
D33 |37 MnV7 0.33 0.20 1.60 0.035 | 0.030 0.07 M E 0 .
0.41 0.40 1.90 ) 0.12 L
D340 |42MnV7 0.38 0.15 1.60 0.035 | 0.030 0.07 M E 0 D 12, C 14,
0.45 0.35 1.90 0.12 L D2
D31 | 48 MnV7 0.44 0.20 - 1.60 0.035 | 0.030 0.07 M E 0 D 12
0.52 0.40 1.09 0.12 L
D342 |{25Mn V8 0.22 0.25 1.90 | 0.030 | 0.030 0.07 M E 0 H 51, } 31
0.28 0.35 2.20 0.15 L
D343 | X22MnV 18 0.20 0.80 | 17.00 0.100 | "0.040 0.50 M E 29 HS51, 21
(22Mn V 72) 0.25 1.20 | 19.00 : 0.60 L
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Deutsche Demokratische Republik ' . . Standardliste Eise? und Stahl
Ministerium chrom-nickellegierte Stihle Bt B 36-1
fir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10, 1953
. C Si Mn P unter | S unter Cr Ni r - ite- | Schrote-
Nr. Bezeichnung o % % o % % o E s"::“ gGru;Pe sg:'up;; Blatt-Nr.
D 344 | 60 Cr Ni 1 0.55 0.10 0.50 0.030 0.030 0.20 0.20 M E 0 F 12
0.65 0.25 0.80 0.40 0.40 L
D 345 | 100 Cr Ni 2 0.90 0.15 0.30 0.030 0.030 0.30 0.20 M E 0 F12
1.05 0.30 0.50 0.50 0.40 L
D 346 | X 20 Cr Ni 13 0.17 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 125 0.60 M E 21 G 23
: 0.22 0.50 0.40 . 13.5 0.80 L
D 347 | 24 Cr Ni 9 0.20 0.15 0.60 0.035 0.035 2.00 0.50 ‘M E 12 H1 |
0.28 0.35 0.80 2.30 0.80 L
348 | 20 Ni Cr 5 015 017 0.40 0.040 | 0.040 0.45 1.00 M Q 12 D2
0.25 0.37 0.70 075 | 1.50
349 | K20 Ni Cr 5 0.15 017 0.40 0.035 | 0.030 0.45 1.00 M ' E 12 D2
. 0.23 0.37 0.70 0.75 1 ..?0 L
350 | 40 Ni Cr 5 0.35 0.17 0.50 0.040 | 0.040 0.45 1.00 M Q 12
0.45 0.37 0.80 0.75 1.50
351 | K40 Ni Cr 5 0.37 0.17 0.50 0.035 0.030 1 045 1.00 M E 12
. 0.45 0.37 0.80 . 075 1.50 L :
352 45 Ni Cr 5 0.40 0.17 0.50 0.040 0.040 0.45 1.00 M Q 12
0.50 0.37 0.80 0.75 1.50 -]
D 353 | X 22 Cr Ni 17 0.20 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 16.5 1.30 M E 21 H 11
0.25 0.50 0.40 18.0 1.80 L
354 |13 Ni Cr7 011. | 017 0.30 0.040 | 0.040 0.60 1.50 M Q 12 D2
. 0.17 0.37 0.60 0.90 2.00 .
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-nickellegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt -B 36 - 2

Ausgabe vom 1. 10, 1953

C Si Mn P unter | S unter “er Ni Erschm.-| Giite- |Schrote-
Nr. Bezeichnung % ” % . o % % o Act | grE;Pe x:‘up;; Blatt-Nr.
355 | K13 Ni Cr7 011 ~|. 017 0.30 0.035 | 0.030 0.60 1.50 M E 12 D2
- 017 0.37 0.60 0.90 2.00 L -
D 356 { 18 Ni Cr 8 0.15 0.15 0.45 0.035 | 0.030 1.80 1.80 M E 12 D2
020 | 0.35 0.60 210 210 L
D 357 | 37 Ni Cr 10 0.33. 0.15 0.40 0.030 | 0.030 070 | 2.30 M E 12 K11
0.40 0.35 0.60 0.90 2.80 L . )
358 | 13 Ni Cr 12 0.11 0.17 0.30V 0.040 | 0.040 0.60 275 M Q 13 D2
’ 0.17 0.37 0.60 0.90 3.25 :
359 | K13 Ni Cr 1é 0.11 0.17 0.30 0.035 | 0.030 0.60 2.75 M E 13 D2 KM
] 017 0.37 0.60 090 -| 3.25 L .
360 | K 20 Ni Cr 12 017 017 0.30 0.035 | 0.030 | 0.60 275 - M E 13
025 | -0.37. | 0.60 0.90 3.25 L
361 | 30 Ni Cr 12 0.25 0.17 0.30 0.040 | 0.040 060 | 2.75 M Q 13
: 0.35 0.37 0.60 ) - 0.90 3.25
362 | K 30 Ni Cr 12 0.27 017 0.30 0.035 | 0.030 0.60 2.75 M | E 13
0.35 0.37 0.60 - 0.90 3.25 L
D 363 | 50 Ni Cr 13 0.45 | .0.415 0.40 0.025 | 0.025 0.90 3.00 E 13 K11
0.55 0.35 0.60 | 1.20 3.50
364 | K 37 Ni Cr 13- 0.33 0.17 0.25 0.035 | 0.030 1.20 3.00 M E 13>
0.41 0.37 0.55 ) 1.60 3.50 L
365 | 13 Ni Cr 14 oM 017 0.30 | 0.040 | 0.040 1.25 3.25 M Q | 13 D2
0.17 0.37 0.60 1.75

3.75
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-nickellegierte Stihle

Blatt

B36-3

Ausgabe vom 1.10. 1953

0
©.
X
B

P unter | S unter Cr Ni

Erschm.-

Giite=

Schrott-

Nr. Bezeichnung % % % % % % o Art | gruppe | gruppe Blatt-Nr.
366 | K 13 Ni Cr 14 0.1 017 0.30 0.035 | 0.030 1.25 3.25- M E 1.'-3 D2 K1.
. 0.17 0.37 0.60 1.75 3.75 L
367 | 20 Ni Cr 14 . 0.15 0.17 0.30 | 0.040 | 0.040 | 1.25 3;25 Q 13
. 0.25 0.37 0.60 1.75 3.75
368 | K 20 Ni Cr 14 0.15 017 0.30 0.035 | 0.030 1.25 3.25 M E 13
0.22 0.37 0.60 175 3.75 L
369 | X 12 Cr Ni 18.8 bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 8.00 M E 23 G 23, H 12
’ _ 0.15 0.50 | 0.40 § 18.5 9.00 L
D 370 | X 5 Cr Ni 18.9 bis 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 | 17.5 9.00 M E 23 G 23, H 12
0.07 0.50 0.40 18.5 10.0 L
D 371 | X 8 Cr Ni 1212 bis 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 | 12.0 11.5 M E 24 H 12
0.10 0.50 0.40 13.0 12.5 L
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-molybdinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahi

B37-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Blatt

@

Mn

P unter

S unter

Cr

=2
o

Erschm.-

Giité-

Schrott-

Blatt-Nr.

Nr. Bezeichnung o o % % % o % Arc . |\gruppe | gruppe
D372 |15CrMo 3 0.10 015 0.60 | 0.040 | 0.040 0.60 0.1b M Q 10 E 22
. 0.18 0.35 0.90 0.90 0.20
373 | 20 Cr Mo 4 0.15 0.17 0.40 0.040 | 0.040 0.80 0.15 M Q 10
0.25 .| 037 0.70 1.10 0.25
374 | K 20 Cr Mo 4 017 017 0.40 0.035 | 0.030 0.80 0.15 M E 10
0.24 037 .{ 0.70 - 1.10 0.25 L
375 | 30 Cr Mo 4 0.25 -| 0417 -| 0.0 0.040 | 0.040 0.80 0.15 M Q 10
0.35 0.37 0.70 ( 1.10 0.25
376 | K 30 Cr Mo 4 0.25 0.17 0.40 0.035 | 0.030 0.80 0.15 M E 10 H 21
0.33 0.37 0.70 1.10 0.25 L
377 | 35 Cr Mo 4 0.30 0.17 0.40 0.040 | 0.040 0.80 0.15 M Q 10 D 12
0.40 0.37 0.70 1.10 0.25 .
378 | K 35 Cr Mo 4 0.32 0.17 0.40 |-0.035 | 0.030 0.80 0.15 M E 10 H 21,
0.40 037 | 0.70 1.10 0.25 L D31, D12
D 379 | 25 Cr Mo 4 0.22 0.15 0.50 0.035 | 0.030 0.90 0.15 M E |10 D12
0.29 0.35 0.80 1.20 0.25 L
D 380 |34 CrMo 5 0.30 0.10 0.30 0.025 | 0.025 0.90 0.15 L E 10 E 31
0.38 .0.25 0.60 1.20 0.25
381 | K35 CrMo7 0.32 0.17 0.40 0.035 | 0.030 1.60 0.15 M E 10
0.40 0.37 0.70 ' 1.90. 0.25 L.
D 382 | 40 Cr Mo 4 0.38 0.20 .| 0.50 0.035 | 0.030 0.80 0.15 M E 10 D 12, D 31
0.45 0.35 0.80 1.10 0.25 L
D 383 | 50 Cr Mo 4 0.46 0.15 0.50 0.035 | 0.030 0.90 0.15 M E 10 D12
. 0.54 0.35 0.80 1.20 0.25 L
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. . Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik

Ministerium. _ chrom-molybdinlegierte Stihle ' . gaee B 37-2
filr Schwerindustrie ,. Ausgabe vom 1. 10. 1953
C Si Mn P unter | S unter Cr Mo Erschm.- | Giite- |Schrott-
Nr. Bezeichnung o 9% o o o % o Arc | gruppe | sroppe Blatt-Nr.
D 384 |24 CrMo 5 0.20 0415 | 0.40 | 0.035 | 0.035 | 1.00 0.20 M E 10 H 21
0.28 | 0.35 0.70 1.30 0.25 L
‘D 385 | 16 Cr Mo 4 0.13 0.20 0.50 | 0.035 | 0.030 | 0.90 0.20 M E 10 D 31
| 0.20 0.35 0.80 1.20 0.30 L
D 386 | 22 Cr Mo 4 | 019 0.20 0.50 | 0.035 | 0.030 | 0.90 0.20 M E 10 D3
0.26 0.35 0.80 1.20 0.30 L
D 387 | 16 Cr Mo 9.3 0.12 015 | -0.30 | 0.035 | 0.035 | 2.00 0.30 M E 10 H1
. 0.20 0.35 0.50 2.30 0.40 L
D 388 | 13 Cr Mo 4.4 0.10 0.15 0.40 | 0.040 | 0.040 0.70 0.40 M Q 10 E 22
0.18 0.35 0.70 . 1.00 0.50
389 | 12 Cr Mo 4.4 0.10 0.17 0.40 | 0.040 | 0.040 0.80 | 0.40 M Q 10
0.16 0.37 0.70 1.10 0.55
390 | K15 Cr Mo 4.4 0.10 0.17 040 | 0.035 | 0.030 | 0.80 0.40 M E 10 D 31
0.18 037 | 070 1.10 0.55 L )
D 391 | 12 Cr Mo 19.5 bis 0.30 030 | 0035  0.035 | 4.50 0.45 M E 11 HA1
015 | 050 | 0.60 | 550 | 055 L
{
D392 |23CrMo5 0.19 0.20 0.40 | 0.025 | 0.020 0.80 0.40 L E 10 F 12
) 0.26 0.30 0.60 B 1.10 0.60 | :
D 393 | 24 Cr Mo 48 0.20 045 | 040 | 0.035 0.035 | 0.90 0.70 M E 10 o H2
: 028 | 035 0.70 1.20 0.90 - L
394 | X 20 Cr Mo 13 017 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 | 12.5 1.00 L E 25 H 11
0.22 0.50 0.40 13.5 1.30 .
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5 . Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik . . .
Ministerium chrom-vanadinlegierte Stihle pate B 38-1
fiir Schwerindustrie ) ’ Ausgabe vom 1. 10. 1953
C Si Mn P unter | S unter Cr A . . Erschm.-| Glite-" | Schrott-
Nr. Bezeichnung o T o % % o | o e ‘gru;” stuppe Blate-Nr.
D 395 | 140 Cr V1 1.35 0.15 0.25 0.025 | 0.025 0.20 0.07 - L E 0 ‘K 11
1.45 0.30 | 0.40 0.40 0.12 .
D39% |31 CrV3 0.28 0.25 0.40 | 0.040 | 0.040 0.50 0.07 M E 9 K 11
0.35 0.40 0.60 0.70 012 L
D397 | 115Cr V3 1.10 0.15 0.20 | 0.030 | 0.030 0.50.. | 0.07 M E 0 K 11
1.25 0.30 0.40 0.80 0.12 L
D38 |58 CrV4 -~ 0.55 0.15 0.80 | 0.040 | 0.040 0.90 0.07 M E 9 J1,D 12
- 0.62 0.35 110 1.20 0.12
D399 | K58 CrVi4 0.55 0.15 0.80 | 0.035 | 0.030 0.90 0.07 M E 9 D 12
- 0.62 0.35 1.10 1.20 0.12 L
D 400 | 145 Cr V 6 1.40 0.15 050 | 0.025 | 0.025 1.30 0.08 - L E 9 K 11
1.50 0.30 0.70 1.50 015
401 |15 Cr V 4 012 0.17 0.30 | 0.040 | 0.040 0.80 0.10 ’ M Q 9
0.20 - | 0.37 0.60 1.10 0.20 )
402 |K15CrV 4 012 | 047 | 030 | 0.035 | 0.030 | 080 | 0.10 M | E |9
0.18 0.37 0.60 1.10 0.20 L
403 |20Cr V 4 0.15 0.17 0.40 | 0.040 | 0.040 0.80 0.10 ™ Q 9
0.25 0.37 0.70. 1.10 0.20 . .
404 | K20 Cr V 4 017 017 0.40 0.035 | 0.030 0.80 0.10 M E 9 H21
0.25 0.37 0.70 1.10 0.20 L .
405. K 40 Cr V 4 0.37 017 0.50 0.035 { 0.030 0.80 0.10 M E 9
0.45 0.37 0.80 1.10 0.20 . L
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-vanadinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B38-2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Blatt

Mn

C Si P unter | S unter Cr v Erschm.-| Giite- |Schrott-
Nr. Bezeichnung o o o % % % % Are | gruppe Eruppe Blatt-Nr.
406 | K50 Cr V 4 0.46 0.17 0.50 0.035 0.030 0.80 0.10 M E 9 D2, )1,
0.54 0.37 0.80 1.10 0.20 L D 12
D407 |26 CrV 7 0.22 | 0415 0.50 0.035 | 0.035 1.50 0.10 | M E 9 H2
0.30 0.30 0.70. 1.80 0.20 L
D 408 |10 Cr V 11 0.07 bis 0.30 | 0.030 | 0.030 2.50 0.10 L E .| 10 D 23
013 0.40 0.50 : 2.80 0.20
409 |80 CrV3 0.75. 0.15 .0.20 0.025 0.020 0.50 0.15 L E 9 K 11
0.85 0.35 0.40 080 | 0.30
D410 [22Cr V9 0.18 0.15 0.30 0.035 0.035 2.00 0.20 L E 10 H1
0.25 0.25 0.50 2.30 0.25 :
D411 | X8 CrV18 0.80 0.20 0.30 | 0.030 | 0.030 | 17.5 0.20 . L -E 20 K11
85 Cr vV 72) 0.90 0.40 0.60 18.5 0.30
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-wolframlegierte Stihle

Standardliste Fisen und Stahl

B 39-1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Blatt

Si

Mn

| \
| P unter

S unter

Erschm.-

Giite-

Schrott-

Nr. Bezeichnung % % % | o % o % Arc | gruppe | gruppe | Blatt=Nr.
D 412 | X 210 Cr W 11 2.00 0.25 0.20 0.030 | 0.030 | 11.00 0.60 L E 5 K 11, K 21
(210 Cr W 46) 2.25 0.40 0.40 12.00 0.80
413 1M10CrW 9 1.10 0.20 0.45 0.030 | 0.030 2.00 0.90 L E 5 H 51
. . 1.15 0.35 0.55 2.40 1.10
414 100 W Cr 6 0.90 0.15 0.80 0.025 | 0.020 0.90 1.20 L E 5 K 11
’ 1.05 0.35 1.10 1.20 1.60 ’

~
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Standardliste Eisen und Stahl

B 40-1

. Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-aluminiumlegierte Stihle

Blatt

Ausgabe vom 1.:10. 1953

C Si Mn P unter | S unter Cr Al rschm.- | Giite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung % % o o % % o Erschn gGru;Pe Sg:'up;: Blatt-Nr.
D45 X10Cr Al 7 bis 0.60 0.20 0.030 | 0.030 6.30 0.60 L E 8 H 22, G 22
0.12 0.90 0.40 6.80 0.90
D 416 | X 10 Cr Al 13 bis 0.80 0.20 0.030 | 0.030 | 12.5 0.80 L E 21 H 22, G 22
0.12 1.10 0.40 13.5 1.10 .
D 47 | X 10 Cr Al 18 " bis 0.80 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 0.80 L E 21 H 22 G 22
0.12 1.10 0.40 185 1.10
418 | K 35 Cr Al 6 0.31 017 0.30 0.035 | 0.030 1.35 0.90 L E 9 D 22, K 11-
0.39 0.37 0.60 1.65 1.25
D#9 |27 Cr Al b 0.24 0.20 0.50 0.035 | 0.035 1.30 1.00 L E 9 D 22
0.30 0.35 0.70 1.50 1.20
D 420 | X 10 Cr Al 24 bis 1.30 0.20 0.030 . 0.030 | 23.0 1.30 L E '21 H 22, G 22
0.12 0.40 . 25.0 1.60

1.60
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

chrom-titanlegierte Stihle

Blatt B 41 -1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Ministerium
fiir Schwerindustrie
. C Si Mn P unter | S unter Cr Ti Erschm.« ite- | Schrott-
Nr. Bezelchnung o o o o o o 0/'0 yo 3ﬂ;pe » sgrupp‘: Blatt-Nr.
D421 | X 8CrTi17 bis 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 | 17.0 iibe;r L E 21 G233, HMNM
0.10 0.50 0.40 - 18.5 6x %C
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

nickel-molybdinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahi

B42-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Blatt

Mn

Cc Si P unter | S unter Ni Mo | Erschm.- | Giite- | Schrott-

Nr. Bezeichnung % o % % o o - o ‘ Arc | gruppe | gruppe Blatt-Nr.

422 |15 NiMo 7 0.10 0.17 0.40 0.040 | 0.040 1.50 0.20 M Q 14
0.18 0.37 0.70 2.00 0.30

423 | K 15 Ni Mo 7> 0.10 0.17 0.40 0.035 | 0.030 1.50 0.20 M E 14
0.1 7 0.37 0.70 2.00 0.30 L

424 | 20 Ni Mo 7 017 017 | 0.0 0.040 | 0.040 1.50 0.20 M Q 14
0.25 0.37 0.70 2.00 0.30

425 | 40 Ni Mo 7 0.37 0.17 0.50 0.040 | 0.040 1.50 0.20 M Q 14
0.45 0.37 0.80 2.00 0.30

426 | K 40 Ni Mo 7 037 | 0417 0.50 0.035 |- 0.030 1.50 0.20 M E 14
0.45 0.37 0.80 i 2.00 0.30 L
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

molybdin-vanadinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B B 43-1

Ausgabe vom 1. 10, 1953

Si Mn P unter | S unter Mo v rschm.- | Giite- rott-
Nr. Bezeichnung o % o%. % % % o E Alr|: gﬁ;pe S;:'up;z _Blatt-Nr.
D427 [1M0Mo V5 1.05 0.20 0.30 | 0.025 | 0.020 0.45 0.15 L E 11 K 11
115 7| 0.30 10.40 . 0.55 0.20
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Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik andar u a

Ministerium wolfram-vanadinlegierte Stihle eae B 44 -1
) fiir Schwerindustrie » . Ausgabe vom 1. 10. 1953
| T
N C Si Mn P unter | § unter | Cr v w Erschm.- | Giite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung % % o N o o % % Arc | gruppe grup;e Blatt-Nr.
D428 80 W V 2 0.75 0.15 0.20 0.025 | 0.020 0.10 0.40 : L E 5 1. K11
0.85 0.25 0.35 0.20 0.60

429 | 120 W V 4 1.05 0.15 0.20 | 0.025 | 0.020 0.10 0.15 0.80 L E 5 K 11
1.25 035 0.40 . 0.30 0.30 1.20 :

430 | 100 W V 4 | 0.95 0.15 0.15 | 0.025 | 0.020 | 0.10 0.10 1.00 L | E 5 K11
1.05 0.25 0.30 : 0.25 0.20 1.20
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

silizium-mangan-chromlegierte Stihle

Standard\liste Eisen und Stahl

Blatt B 51 - 1 -

Ausgabe vom 1. 10, 1953

Si

Mn

S unter

P C rschm.- e- chrott-
Nr. Bezelchnung % % % l;/r;ter % 0/: E :It gGrg;pe sg:'um:: Blatt-Nr.
431 20 SiMn Cr 4 0.15 0.90 0.80 0.040 | 0.040 0.80 M Q 9
0.25 | "1.20 1.10 1.10
432 | K 20 SiMn Cr 4 0.17 0.90 0.86 0.035 | 0.030 0.80 M E 9
0.24 1.20 1.10 110 L
433 25 SiMn Cr 4 0.22 0.90 0.80 | 0.040 | 0.040 0.80 M Q 9
0.30 | 1.20 1.10 1.10
434 | K 25 Si Mn Cr 4 0.22 0.90 0.80 | 0.035 | 0.030 0.80 M E 9
’ 0.29 1.20 1.10 1.10 L
435 30 SiMn Cr 4 0.25 0.90 0.80 0.040 | 0.040 | 0.80 M Q 9
0.35 1.20 1.10 1.10
436 | K 30 Si Mn Cr 4- 0.28 0.90 0.80 0.035 | 0.030 |- 0.80 M E 9 .
0.37 1.20 1.10 1.10 L
437 35 Si Mn Cr 4 0.30 1.10 0.80 0.040 | 0.040 1.10 M Q 9
) 0.40 1.40 1.10 1.40 )
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

filr Schwerindustrie

silizium-chrom-nickellegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B 52-1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Blatt

; . C Si Mn R unter | S unter Cr Ni Erschm.- | - Giite- |Schrott-
Nr. Bezeichnung ot ruppe | gruppe Blatt-Nr.
' % % | % | % | % | % | % Are [erevee [ameee |
D 438 | X 8 Cr Ni Si 18.8 bis 1.50 0.20 | 0.030 | 0.030 | 17.5 8.00 L E 22 G 23, H12
0.10 2.50 0.40 ) : 18.5 ' 9.00 :
D 439 | X 15 Cr Ni Si 19.9 | 0.10 1.80 0.20 0.030 | 0.030 | 19.0 9.00 L E 25 G 22, H 22
) 0.20 2.30 0.80 20.0 | 10.0
D 440 | X 15 Cr Ni Si 2419| 0.10 1.80 0.20 0.030 O.bSO 23.0 18.5 L E 25 G 22, H 22
. 0.20 2.30 0.80 ’ . 250 [ 19.5
D 441 | X 10 Cr Ni Si 36.16 L | E 25 | G22,H 22

bis 1.50 0.20 | 0.030 | 0.030 | 16.0 36.0

0.12 2.00 0.80 18.0 38.0
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

silizium-chrom-vanadinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B 53-1

AusgaBe vom 1.10. 1953

Blatt

Schrott-

C Si Mn P unter | S unter Cr v Erschm.- | Giite-
Nr. Bezeichnung % o % o & % o Are | grupee eruppe Blatt-Nr.
D 442 | 38 SiCrV 6 0.35 ' 1.20 0.30 0.030 .| 0.030 1.20 0.07 M E 7 K21, K11
042 | 1350 | 050 150 | 042 L
D443 |45 SiCrV 6 040 | 120 | 050 | 0.030 | 0.030 | 120 | 0.07 M| E | 7 |Kk2 K11
050 | 150 | 070 150 | 0.12 L |
Ve

-
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Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium

fiir Schwerindustrie

silizium-ch rom-aluminiumlegierte Stihle

v

Blatt

B 54-1

Ausgabe vom 1. 10, 1953

Mn

P unter

S unter

Erschm.-

Giite-

Schrote-

Si
Nr. -Bezelchnung % . %‘ % o % 9 o Art | gruppe | gruppe Blatt-Nr.
D 444 | 8 Cr Si Al 12 bis 1.35 0.20 | 0.030 | 0.030 2.80 030 | (+0,19%Ti) L E 9 H 22, G 22
: 0.12 0.40 3.20 0.60

1.65
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerir;dustrie

silizium-molybdin-wolframlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt

B55-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

si

Cc M 4 S M w rschm.- ite- chrott~ y
Nr. Bezeichnung % o 0/: (;/r:er L:)Zer "Z % Ersch Sﬁppe sg:'uppe Blatt-Nr.
445 | 85 W Si Mo 5 0.80 0.80 0.20 0.030 | 0.030 0.30 | .1.00 L E 5 K. 11
0.90 1.10 0.40 - 0.50 1.40
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) ) . Standardliste Eisen und Stahl
-Deutsche Demokratische Republik . . .
Ministerium mangan-chrom-nickellegierte Stihle . Bae B 56-1
fiir Schwerindustrie R Ausgabe vom 1.10. 1953
. C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Erschm.-| Giite- |Schrott-
Nr. Bezeichnung o % % o o % o y e gru"me gmp;; Blatt-Nr.
D 446 | 20 Mn Cr Ni 3 0.15 0.10 0.70 0.030 | 0.030 0.20 0.20 M E 0 F 12
0.25 0.25 1.00 0.40 0.40 L .
D 447 | 20 Mn Cr Ni 7 0.15 030 1.40 0.030 | 0.030 0.30 0.20 M E 0 F 12
0.25 0.50 1.80 0.50 0.40 L
D 448 | X 32 Mn Cr Ni18.5| 0.30 1.40 | 17.0 0.100 | 0.040 5.5 1.80 L E 26 H 51, ) 31
(32MnCrNi72) | 035 | 160 |19.0 65 | 220
D 449 | X 20 Cr Ni Mn11.9| 045 0.45 550 | 0.030 | 0.030 | 11.0 9.00 L E 22 | H51, ] 3
) 0.25 -0.60 -6.50 12.0 10.0
D 450 | X 55 NiMn Cr12 0.50 0.20 4,00 0.025 | 0.020 3.00 | 12.0 L E 13 H 51
(55 Ni Mn Cr 48.11) 0.58 0.40 5.00 400 | 13.0
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

mangan-chrom-molybdanlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Bl;tt B 57 -1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

C Si Mn P unter | S unter Cr Mo Erschm.- | Giite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung % % o % % o % e 'y gruppe grup':: Blatt-Nr.
451 | 55 Mn Cr Mo 6 0.50 0.25 1.20 0.030 | 0.030 0.60 015 | M E 9 K1, K21
0.60 0.65 1.60 0.90 0.30 L
D452 |40 CrMn Mo 7 0.35 0.15 1.10 0.030 | 0.030 1.70 0.15 M E 10 K 21
. 0.45 0.35 1.50 0.00 0.20 L :
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

mangan-chrom-vanadinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt

B 58-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Si

P unter

S unter

Erschm.-

Giite-

Schrott-

Nr. Bezeichnurlg % % % ,% % % % re | gruppe | gruppe Blatt-Nr.
D 453 | 27 Mn Cr V 4 0.24 0.20 1.00 0.035 | 0.030 0.60 0.07 M’ E 0 D 12
. 0.30 0.35 1.30 0.90 0.12 L
454 | 50 Cr Mn V 4 0.48 0.17- | 0.80 | 0.030 | 0.030 0.95 0.15 M. E 9 J1
0.55 | 0.37 1.C0 : 1.20 0.25 L
’
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filr Schwerindustrie

mangan-chrom-wolframlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 59 -1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr w E,.s;‘,:,:._ Egte_e scrumt;_
% % % % % % % grupes | srere

455 | 65 Mn Cr W 5 055 | 015 0.90 0.030 | 0.030 0.50 0.50 M E 5 °
070 | 035 | 1.20 0.80 | 0.80 L

456 | 90 Mn Cr W 5 0.85 0.15 0.90 0.030 | 0.030 0.50 0.50 M E 5
0.90- 0.35 1.20 0.80 0.80 L
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium .

fisr Schwerindustrie -

mangan-chrom-titanlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 60 '1

Ausgabe vom 1. 10, 1953

Nr. | Bezeichnung c Si Mn [P unter | S unter Cr Ti Ers:lrl;n.- (I;.gte-e- Schrott-
% % % % % % % Fripee | sreere
D 457-' 36MnCrTi5 0.32 0.15 1.00 0.030 | 0.030 0.95 0.20 M E 9
0.40 0.35 1.40 : 1.05 0.30 L
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Deutsche Demokratische Republik

chrom-nickel-molybdiinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B 61-1

Ministerium Blatt
fiir Schwerindustrie - Ausgabe vom 1.10. 1953
C Si Mn P unter | S unter |. Cr Ni Mo Erschm.-| Giite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung o o % % o o o o At gru;pe ZFUP;; Blatt-Nr.
D 458 | 36 Cr Ni Mo 3 0.32 ‘ 020 | 0.50 0.035 | 0.030 0.40 0.70 0.10 M E 12 D 31
0.40 0.35 0.80 : 0.70 1.00 0.15 L . .
D 459 | 28 Cr Ni Mo 7 0.24 0.15 0.30 0.040 | 0.040 1.20 1,50 0.15 M E 14 H 51, ] 31
_ 0.32 0.30 0.50 1.50 1.80 0.20 L :
D 460 | 30 Cr Ni Mo 7 027 | 015 | 030 | 0.040 | 0040 | 120 | 1.50 | 0.15 M | E |14 | H51,)31
0.35 0.30 0.50 1.50 1.80 0.20 L
D 4611 36 Cr Ni Mo 4 . 0.32 0.15 0.50 0.035 | 0.035 0.90 0.90 0.15 M E 14 D 12
0.40 0.35 0.80 } 1.20 1.20 0.25 L
462 | K 40 Cr Ni Mo 6 0.36, 0.17 0.50 0.035 | 0.030 0.60 1.25 015 M E 14
. 0.44 0.37 0.80 0.90 1.75 0.25 L
D 463 | 34 Cr Ni Mo 6 0.30 0.15 0.40 0.035 | 0.030 1.40 1.40 0.15 M E 14 D 12, D 31
0.38 0.35 0.70 1.70 1.70 0.25 L :
D 464 | 19 Ni Cr Mo 15 0.16 0.15 0.30 | 0.030 | 0.080 1.10 3.50 0.15 M E 15 K1
’ 0.22 0.30 0.50 1.40 4.00 0.25 L
D 465 | 40 Ni Cr Mo 15 0.37 0.15 0.30 | 0.030 | 0.030 1.10 3.50 0.15 M | E 15 - K21
: 0.44 0.30 0.50 1.40 4.00 0.25. L
466 | 55 Ni Cr Mo 6 0.50 015 0.50 0.030 | 0.030 0.50 1.40 015 M E 14 K 21
0.60 0.35 0.80 - 0.80 1.80 0.30 L
467 | 65 Ni Cr Mo 6 0.60 0.15 0.50 | 0.030 | 0.030 0.50 1.40 0.15 M E 14 K21
: 0.70 0.35 0.80 0.80 1.80 0.30 L
D 468 | 24 Cr Ni Mo 10 020 | 015 | 050 | 0.035 | 0.035 | 230 | 0.50 | 0.20 M E | 14 H 1
(24 Cr Mo 10) 0.28 0.35 0.80 2.60 0.80 .0.30 L
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-nickel-molybdinlegierte Stihle
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 61 ;2

Ausgabe vom 1.10. 1953

C Si Mn P unter | S unter Cr : Ni Mo Erschm.-| Giite- | Schrott-
Nr. Bezeichnung % % % %, o % o o yes grg;pe grup‘:: Blatt-Nr.
469 | 28 Cr Ni Mo 4 024 | 020 | 030 | 0035 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 020 M| E | 14 D 31
032 | 035 | 050 130 | 1.30 | 0.30 L .
470 | K 33 Cr NiMo 11 | 029 | 017 | 050 | 0035 | 0.030 | 0.80 | 250 | 0.20 M E | 15
037 | 037 | 080 | - - 110 | 3.00 | 0.30 L
471 | K12 Cr NiMo12 | 010 | 047 | 0.30 | 0.035 | 0.030 | 1.45 | 275 | 0.20 M E | 15
.017 | 037 | 0.60 175 | 3.25 | 0.30 L. :
472 | K18 Cr NiMo 14 | 015 | 017 | 040 | 0.035 | 0.030 | 1.45 | 325 | 0.20 M E | 15
022 | 037 | 070 |- 175 | 375 | 0.30 L
D 473 | 20 Cr Ni Mo 9 016 | 015 | 030 | 0.035 | 0035 | 210 | 050 | 0.25 M E | 14 H 1
(20 Cr Mo 9) 0.24 | 035 | 0.50 240 | 080 | 0.35 L .
D 474 | 30 Cr Ni Mo 8 - 026 | 015 | 030 | 0.035 | 0035 | 1.80 | 1.80 | 0.25 M E |15 | K21,D 12
034 | 035 | 060 210 | 210 | 0.35 L
D 475 | 35 Ni Cr Mo 16 032 | 015 | 030 | 0.030 | 0.030 | 110 | 3.50 | 0.25 M E | 15 K21
0.39 | 035 | 050 140 | 400 | 0.35 L :
D 476 | 28 Cr Ni Mo 8 024 | 020 | 030 | 0.035 | 0.030 | 110 | 1.80 | 0.30 M| E |15 D 31
0.32 | 035 | 050 _ 140 | 210 | 0.40 L
477 | 28 Cr Ni Mo 4 024 | 020 | 030 | 0.035 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | - M| E | 14 D 31
‘ : 0.32 | 035 | 050 130 | 130 | 0.50 L
D 478 | X 10Cr NiMo17.13| 007 | 020 | 040 | 0.030 | 0030 | 160 | 125 | 1.80 Ng+Ta/Nb L E | 23 H 51
: 012 | 040 | 0.60 180 | 135 | 220 | ~0.10%
D 479 | X 8 Cr Ni Mo 1812 bis 0.80 | 1.30 | 0.035 | 0020 | 160 | 100 | 2.00 L E | 23 H 12

0.10 1.00 1.50 19.0 14.0 3.00
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-nickel-vanadinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B 62-1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Blatt

P unter

S unter

Ni

Giite-

Schrott-

* Blatt-Nr.

Erschm.-
Nr. Bezeichnung % % % % % % % % ALt gruppe | gruppe
D480 |28 NiCrV35 0.24 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 0.60 1.00 0.15 M E 12 K21
0.32 0.50 0.50 . 0.90 1.30 0.20 L
481 | K20 Ni Cr V 16 017" | 047 0.25 | 0.035 | 0.030 0.70 3751 0.15 M E 13
0.24 0.37 0.55 110 0.30 L
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-nickel-wolframlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 63 '1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr.

P unter | S unter Cr Ni . w

Bezeichnung % o % o o % | % o Ers'f\'r‘,:“" gﬁ;‘;’e sg‘:‘urs;;' Blatt-Nr.
482 | K 18 Ni Cr W 17 014 | 0417 0.25 0.035 0.036 135. | 4.00 0.80 M E 13
0.21 0.37 0.55 1.63 | "4.50 1.20 L
483 | K 25 Ni Cr W 17 0.21 017 0.25 0.035 | 0.030 1.35 4.00 0.80 M E 13
0.28. 0.37 0.55 1.65 4.50 1.20 L
D 484 | X 45 Cr Ni W 189 0.40 2.00 0.80 0.030 | 0.030 | 17.5 . 8.50 0.80 L E 23 H 31
(45 Cr Ni W 72.36) | 0.50 2.50 1.20 18.5 9.50 1.20 )
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chrom-nickel-titanlegierte Stihle

'
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 64-1
Ausgabe vom 1. 10. 1953
o} Si Mn P unter | S unter Cr Ni Ti Erschm.-| Giite= | Schrott-
Nr. Bezeichn . - runoe | gruspe Blatt-Nr.
- % | % | % | % | % | % | % | % Are | arumse | arep
D 485 | x 10 Cr Ni Ti 18.9 bis 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 17.5 9.00 | iber L E 23 G 23, H 12
' : 0.12 0.50 0.40 185 | 100 (6x%C
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-molybdin-vanadinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B 65-1

.| Blatt

Ausgabe vom 1.10. 1953

Si

P unter

S unter

Erschm.- | Giite-

Schrott-

Nr. Bezeichnung” - % % % % % % % % Arc | gruppe | gruppe Blatt-Nr,
D 486 | X 90 Cr Mo V 18 0.85 0.25 0.30 0.030 | 0.030 | 17.5 -1.00 0.07 L E 25 H 1, )11,
(50 Cr Mo V 72) 0.95 0.40 0.50 18.5 1.30 0.12 G 23, K1
D487 {30 CrMo V 9 0.26 0.15 0.40 0.030 | 0.030 2.20 0.15 0.10 M E 10 D 22, K 21,
) 0.34 0.35 0.70 1 2.50 0.20 015 L D 12
D 488 | 17 Cr Mo V 10 0.15 0.15 0.30 0.035 | 0.035 2.50 0.20 0.10 M E 11 H1,G 21
0.20 0.35 0.50 2.80 0.30 0.20 L
489 | K35 CrMo V5 | 030 0.17 0.40 0.035 | 0.030 1.00 0.20 0.10 M E 10 D 22
©1 038 0.37 0.70 1.30 0.30 0.20 L
D 4901 13 Cr Mo V 4.2 0.10 0.15 0.40 0.040 | 0.040 0.90 0.20 0.15 M E 10 €22
0.18 0.35 0.70 1.20 0.30 0.25 L
D 491 | 24 Cr Mo V 5.5 0.20 0.15 0.30 0.030 | 0.030 1.20 0.50 0.15 M E 10 H2, } 31
0.28 0.35 0.60. 1.50 0.60 0.25 L
492 | 22 Cr Mo V 4.4 0.20 0.20 0.30 0.035 | 0.030 | 1.20 0.50 0.15 M E 10 D 31
0.28 0.35 0.60 .1.50 0.60 0.25 L
493 | K25CrMo V7 022 | 017 0.40 0.035 | 0.030 1.50 0.20 0.15 M E 10 D 22
* 0.29 0.37 0.70 1.80 0.30 0.30 L
D 494 | 45 Cr'Mo V 6.7 040 .| 0.15 0.60 0.025 | 0.025 1.30 0.65 0.25 L E 10 K21
-0.50 0.35 0.80 1.50 0.75 0.32
D 495 | 20 Cr Mo V 135 | 0.17 0.15 0.30 0.035 | 0.035 3.00 0.50 0.45 M E 1" H1
0.23 0.35 0.50 3_.30 0.60° 0.55 L
D 496 | 40 Cr Mo V 21 0.35 0.90 0.30 0.025 |.0.025 . 5.20 0.80 0.45 L E 1 K11
0.45 1.10 0.50 5.80 1.10 0.55 :
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

chrom-molybdin-vanadinlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B 65-2

Ausgabe vom 1. 10,1953

Blatt

: C Si Mn P unter | S unter Cr Mo v rschm.-| Giite- |Schrott-
Nr. Bezeichnung M o o ” o o o M Erschm.-| Giite- | Schroee Blatt-Nr.
D 497 | X 90 Cr Mo V 1810 0.85 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 0.90 0.90 L E 25 G 23
0.95 0.50 0.40 18.5 1.40 1.40
| D498 [95CrMo V 20- 0.90 bis bfs 0.030 . 0.030 4.00 3.30 2.00 L E 4 L1
: : 1.05 0.25 0.25 5.00 4.00 2.50
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-molybdin-aluminiumlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt

B 66-1

Ausgabe vom 1. 10, 1953

S ‘unter

C Si Mn P unter Cr Mo Al ’ ’ Erschm.-| Gute- |Schrott-
Nr. Bezeichnung % o % % % % o % pe grﬁ.ﬁpe gmp;; Blate-Nr.
499 | K 38 Cr Al Mo 6 0.35 0.17 0.30° | 0.035 | 0.030 1.35 0.15 0.70 M E 10 D 22
0.42 0.37 0.60 1.65 0.25 1.25 . L
D 500 | 32 Cr Al Mo 4 0.30 0.20 0.50 0.025 | 0.025 1.00 0.15 1.00 . L E 10 D 22
0.35 0.35 0.70 1.20 0.20 1.20
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

Standardliste Eisen und Stahl

chrom-molybdin-titanlegierte Stihle _ Bace B 67-1
; Ausgabe vom 1. 10. 1953

C Si Mn P unter [S unter Cr Mo Ti Erschm.-| Giite- | Schrott- Blatt-Nr

Nr. Bezeichnung Art | gruppe | gruppe
% % % % % % | % % . Ppe | Ereee
D 501 | X 8 Cr Mo Ti 17 bis | 0.30 | 020 | 0.030 | 0.030 | 160 .| 1.60 | iiber L E | 25 H 11
, 010 | 050 | 0.40 17.0 190 |7x%C :
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-vanadin-wolframlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

B 68-1

‘Ausgabe vom 1. 10,1953

Blatt

. C Si ' Mn P unter [ S unter Cr v W Erschm.- | Gite- |Schrott- ;
Nt. Bezeichnung % ” % % % % o % o gru;Pe e Biatt-Nr.
D502 | 80WCrV3 075 | 0415 | 030 | 0.025 | 0020 | 040 | 020 | 0.60 L E 5 K 11
0.85 | 030 | 0.50 060 | 0.30 | 0.80
D 503 | 135 W Cr V 4 130 | 045 | 030 | 6:025 | 0.020 | 030 | 020 | 0.80 L E 5 K 11
o 140 | 025 | 0.40 050 | 030 | 1.10
D504 | 110W Cr V 5 105 | 015 | 030 | 0.025 | 0.020 | 110 | 015 | 1.20 L E 5 K 11
115 | 030 | 0.40 130 | 020 | 1.40
D505 |35W CrV7 030 | 080 | 020 | 0.025 | 0.025 | 090 | 015 | 1.70 L E 5 | K11, K21
0.40° | 1.00 | 0.40 120 | 020 | 2.00
D506 | 45W CrV7 040 | 080 | 020 | 0.025 | 0.025 | 090 | 045 | 1.70 L E 5 | K11, K21
] 050 | 1.00 | 0.40 120 | 020 | 2.00
D507 |55W CrV7. 0.50 | 0.80 | 020 | 0.025 | 0.025 | 090 | 015 | 1.70 L E 5 K 11
: . - 060 | 1.00 | 0.40 120 | 020 | 2.00
D 508 | B0W Cr V 8 075 | 0.40 { 0.30 | 0.025 | 0.025 | 1.00 | 025 | 1.80 L E 5 | K11, K21
- 0.85 | 0.60 | 0.50 | 120 | 035 | 2.0
D509 | 45W CrV 7.7 040 | 0.80 | 020 | 0.025 | 0.025 | 1.50 | 015 | 1.70 L E 5 K 21
0.50 | 1.00 | 0.40 . 180 | 020 | 2.00
510 | 95 Cr W V 40 090 | bis bis | 0.030 | 0.030 | 9.00 | 1.00 | 2.00 M | E 6 L1
: 1.00 | 060 | 0.40 10.0 120 | 2.50 L
D511 |142W Cr V13 135 | 015 | 020 | 0.025 | 0020 | 020 | 020 | 3.00 L E 6 LK 11
. 150 | 030 | 0.40 050 | 0.30 | 3.50
D512 |30 W Cr V 15 025 | 070 | 0.30 | 0.025 | 0.025 | 090 | 045 | 3.50 L E 6 K 21
035 | 1.00 | 0.50 120 | 020 | 4.00
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium ° chrom-vanadin-wolframlegierte Stihle e B 68-2.
fiir Schwerindustrie ' Ausgabe vom 1.10. 1953
C Si Mn P unter | S unter Cr v w . |Erschm.-| Giite- |[Schrott-
Nr. Bezeichnun n ruppe | Eruppe Blate-Nr,
& % % o % % 9 % % Art | gruppe | grupp 2
513 |90 CrW V 32 0.80 0.50 bis -} 0.030" | 0.030 7.00 1.10 3.50 | Ni bis M E 6 L1
1.00 |- 0.80 0.40 9.00 1.50 5.00 0.30 L
D 514 | 30 W Cr V 22 0.25 0.15 0.25 0.030 | 0.030 2.00 0.08 5.00 M E 6 H 51
0.35 0.30 0.45 2.50 0.15 6.00 ‘L
515 | 30W Cr V 179 0.25 0.15 0.20 0.030 | 0.030 | 2.20 0.50 4.00 L E [ J1
» 0.35 0.30 0.40 . 2.50 0.60 4,50
516 | 135 W Cr V 20 '1.2~5 bis bis 0.025 | 0.020 0.40 0.15 4.50 L E 6 K1
1.50 0.30 0.30 . 0.70 0.30 5.50
517 | 35 W Cr V 3411 0.30 bis 0.20 0.025 | 0.020 2.20 0.20 7.50 L E 6 K 21
: 0.40 035 | 0.40 2.70 0.50 9.00
5173l 30 W Cr V 34.11 0.20 0.15 0.20 0.025 | 0.020 2.20 . 0.20 7.50 L E 6 K 21
0.30 0.35 0.40 ) 2.70 0.50 9.00
518 | 75 W V 36.15 0.70 bis bis 0.030 { 0.030 4.00 1.30 8.50 L E 3. L1
(75 W V Cr 36.15) 0.80 0.25 0.25 | 4.60 1.70 | 10.00
519 | 90 W V 48.25 0.85 bis bis 0.030 | 0.030 410 230 | 118 . L E 2 L1
(X 90 W Cr V 12.45)| -0.95 0.25 0.25 4.60 260 | 128 -
’
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

silizium-chrom-nickel-holybdﬁnlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt

B71-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung c Si Mn P unter | S unter Cr Ni - Mo Erschm.-| Giite- |Schrott-
) % % % % % % % % Art gruppe ! gruppe
D 520 | X 8 Cr Ni Mo - bis 2.00 0.20 | 0.030 | 0.030 | 17.5 9.00 1.80 L E 23
Si 18.9 0.12 2.50 0.40 18.5 10.0 2.20
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Deutsche Demokratische Republik e . -
Ministerium silizium-chrom-molybdin-vanadinlegierte Stihle

fir Schwerindustrie

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 72 '1

Ausgabe vom 1.10. 1953

C Si Mn P unter | S unter Cr Mo v

Nr. Bezeichnung % o o o o % o o ) E";‘rht'“" S:]J:;e Sﬂ‘m:' Blatt-Nr.
D521 {8CrSiMoV 6 0.07 110 | 0.30 0.035 | 0.035 1.40 0.20 0.25 L . E 10 H 1, G 21
: 0.14 1.40 0.50 1.70 0.25 0.35 |

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80501540R005800050003-6

Deutsche Demokratische Republik Standardliste Eisen und Stah!

Ministerium _ chrom-nickel-molybdin-vanadinlegierte Stihle - paee B 73-1
filr Schwerindustrie ; Ausgabe vom 1. 10. 1953
‘ c i M P N v - - .
Nr. Bezeichnung . . o" l;nr.er § l:)nter fr 0' To . E";\';;“‘ gg;:e s;:‘;:;; Blatt-Nr.
% % % % % % % % |° %

D 522 { 55 Ni Cr Mo V 6 0.50 0.15 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.60 1.50 0.15 0.07

M E 14 K 21
0.60 0.35 0.70 0.80 | 1.80 0.20 0.12 L

D 523 | 56 Ni Cr Mo V 7 0.50 0.15 0.60 | 0.030 | 0.030 | 1.00 1.50 0.40 0.07 M E 14 K 21
: 0.60 0.35 0.80 ’ 1.20 7| 1.80 0.50 0.12 L

D 524 | 28 Ni Mo Cr V 17 0.24 0415 0.20 | 0.030 | 0.030 | 0.30 4,00 1.15 0.15 M E 15 K21
. 0.31 0.35 0.40 . 0.50 4.50 1.25 0.20 L

D525 |26 NiCrMo V5 0.22 0.30 020 | 0.030 | 0.030 | 0.60 1.20 0.20 0.15 M E 14 K21
030 | 0.50 0.50 0.90 1.50 0.40 0.20 L

D 526 | 28 Ni Cr Mo V 10 0.24 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 | 0.60 2.20 0.50 0.25 M E 15 K21

' L »

0.32 0.50 0.40 0.90 2.50 0.70 0.32
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Standardliste Eisen und Stahl

B74-1

" Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-nickel-molybdin-titanlegierte Stihle

Blatt

Adsga‘be vom 1.10, 1953

C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Mo Ti Erschm.-| Glte- |Schrott-
Nr. Bezeichnung o % % % o % % o o e gru;epe gn;':;: Blatt-Nr.
D-527 X 10 Cr Ni Mo bis .| 0.30 0.20 0.030 » 0.030 | 17.5 10.0 1.80 iber L E 23 H12, G 23
Ti 18.10 0.12 0.50 0.40 : 18.5 110 | 220 [4x%C
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrom-molybdin-vanadin-wolframlegierte Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt B 75 '1

Ausgape vom 1.10. 1953

) c si M P s c M v ‘W rschm.| Glte- |Schrott-
Nr. Bezeichnung % o %': l:);:er z;/:cer %: %? : % o £ Arht :sGr‘:l;pe sg?upi:: Blace-Nr.
D528 |21 Cr VMo W 12 0.18 0.15 0.30 0.035 | 0.035 2.70 0.35 0.75 0.30 M' E 1 . G2,H1
- 0.25 0.35 0.50 3.00 0.45 0.85 0.45 L
D 529 | 45 Cr V Mo W 5.8 0.40 0.50 0.30 0.025 | 0.025 1.20 0.40 0.75 0.40 L E 10 K 21
0.50 0.70 0.50 1.50 0.50 0.85 0.50
530 | 165 Cr Mo W V 46 1.45 0.20 | bis 0.030 | "0.030 | 11.0 0.50 0.15 0.40 L E 8 ‘K 11
1.70 0.40 0.35 12.5 0.80 0.30 0.60
D 531 | 110 W Mo 10.26 1.00 bis bis 0.030 0.030 3.80 2.40 2.30 2.20 L E 4 L1
(110 Cr Mo V 1,20 0.25 0.25 4.60 2.90 2.80 2.90
W 10.26) '
D 532 | 85 W Mo 26.50 0.80 bis bis 0.030 | 0.030 4.00 4.75 1.70 5.70 L E 4 L1
(85 Cr Mo V 0.90 0:25 0.25 4.40 5.25 2.00 6.70
W 26.50)
533 | 90 W'V 38.23 0.85 bis bis 0.030 | 0.030 3.80 bis 2.00 8.50 L E 2 L1
(90 W Cr Mo 0.95 0.25 0.25 ' 4.40 0.60 2.60 | 10.0
V 38.23) : >
D53 | X28WCrMoV 9| 025 | 015 0.25 0.030 | 0.030 0.45 0.25 0.12 9.00 L E 3. H 51
0.30 0.30 0.45 0.60 | 0.35 0.20 | 100
535 | 130 W V 42.38 1.25 bis bis .| 0.030 0.030 '4.00 0.70 3.50 | 11.5 L E 2 L1
(X130W CrMoV12.4)| 1.35 0.25 0.25 4.50 1.00 400 | 125
536 | 72 W V 72.07 0.66 bis bis 0.030 | 0.030 :3.80 bis 0.50 | 17.0 L E 3 L1
(X72W CrMo V18.5)] 0.78 0.25 0.25 4.60 0.30 0.80 | 18.5
v
537 | 75 W V 7212 0.70 bis bis 0.030 | 0.030 3.80 bis 1.00 17.5 L E 3 L1
(X75WCrMo V18.4)| 0.80 0.25 0.25 . 4.40 1.00 1.40 | 19.0
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

wolfram-chrom-kobalt-molybdin-vanadinlegierte Stihle

Blatt

B81-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Co

-~

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr Mo v w Erschm.-| Gite- | Schrott- Blatt-Nr.
% | % % % % % % % % % i i e
D 538 | 90 W Co 48.30 0.85 bis bis 0.030 | 0.030 | 4.00 2.50 0.70 1.80 | 11.5 L E 1 L1
1 (X 90 W Cr Co 0.95 0.25 0.25 4.50 3.00 1.00 220 |125
Mo V 12.4
539 | 75 W Co 74.50 0.70 bis bis 0.030 | 0.030 | 4.00 4.50 0.30 1.00 | 17.0 L E 1 L1
(X75W Cr Co 0.77 0.25 0.25 4,50 5.50 0.60 1.40 | 185
Mo V 18.4)
D 540 | 135 W Co 46.47 1.30 bis bis 0.030 | 0.030 | 4.00 4.50 0.59 1.40 17.5 L E 1 L1
(X 135 W Cr Co 1.46 0.25 0.25 4.50 5.00 0.80 170 | 185
Mo V 18.4)
541 | 80 W Co 74.100 0.75 bis bis 0.030 | 0.030 | 3.60 9.50 0.50 1.00 | 17.5 L E 1 L1
(X 80 W Cr Co 0.85 0.25 0.25 450 | 11.00 0.80 1.40 119.0
Mo V 18.4)
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik . )
Ministerium A chrom-nickel-vanadin-wolfram-tantallegierte Stihle , st B 82-1.
fiir Schwerindustrie . Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezelchnung C. Si Mn P unter | § unte'r Cr Ni \' w Ta/Nb Enpf:‘;m'- (Eil:'ce.e s;:-::;;- Blatt-Nr.
% % % % % % % % % % e -
‘D 542 | X 10 Cr NiW V 0.08 0.40 0.40 0.020 | 0.020 17.0 9.00 | 0.80 1.50 1.40 L E 23 H 51
Ta 18.9
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

Massenbaustihle 1)

Abnahme nur nach den Festigkeitswerten

Standardiiste Eisen und Stahl

Blatt C 1-1

Ausgabe vom 1, 10. 1953

. Streckgrenze Zugfestigkeit | Bruchdehnung Faltprobe
Nr. Bezeichnung kg/mm? mind. kg/mm?2 3 5 mind. % D Bemerkungen
4) 3) 4) 2) 6) .
1 St 0 19 3247 22 2a St. 00 1) SchweiBbarkeit nicht gewihrleistet. Erschmel-
. zungsart beliebig. Werte im Lieferzustand.
2 St. 1 32—40 33 0 St. 32 2) Nur auf besonderen Wunsch des Bestellers.
3 St. 2 22 34—42 31 0 St. 34 3) Fir Querschnitt 8 mm und mehr ist die Toleranz
fiir die obere Grenze 3kg/mm?® wenn 85 entspricht. .
4 St. 3 24 38—40 27 05) St, 37 + Mit Einverstindnis des Bestellers obere Grenze
. —43 26 ’ ohne Einschrinkung, dann aber Biegeprobe Vor-
Yy 25 ; schrift.
4) Fiir Querschnitte:
Form- und Stabstahl 8 —40 mm
5 St. 4 26 42 —44 25 2 St. 42 Blech- und Breitflachstah! 8 —20 mm
) 45—48 24 5) Auf Wunsch des Bestellers wird die Mindestkerb-
- : 4952 23 zdhigkeit wie folgt garantiert:
. . Fir Querschnitte 12—25 mm
. Form- und Stabstahl:
6 St. 5 28 . 50—53 21 3a St. 50 Lingsprobe 10 mkg/cm?
: 54—57 20 Blech und Breitfiachstahl:
58—62 19 Lingsprobe 8 mkg/cm?
. Querprobe 7 mkg/cm?
7 St. 6 31 60—63 15 St. 60 6) Biegewinkel 180° D=Dorndurchmesser a=Probe-
64—67 14 starke.
68—72 13
8 | st7 A 70—74 11 St. 70
‘ ' ) 7579 10
80 und 9
mehr
1) chemische Zusammensetzung wird nicht gewihrleistet.
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Deutsche Demokratische Republik

Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Thomasstéhle Blatt C 2-1
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezeichnung ‘VCO 5/:) :Z 02 (;) Giitegruppe Bemerkungen
1[TSt O 0b}]53 M St. OQ SchweiBbarkeit nicht gewihrleistet
2| TSt 3 bis 0.25 unter unter M. St. 37 SchweiBbarkeit nicht gewihrleistet
0.12 0.55 0.080 . 0.065 ’ :
D 3|TSt3S bis 0.30 unter unter M St. 37 Sondergiite schweiBbar mit Elektrode Kb 52
0.10 0.55 0.060 0.060 . ’
D 4{Tu13 0.08 0.20 unter unter M Drahtgewebe
0.18 0.40 0.080 0.060
Physikalische Werte von TSt 0, TSt 3, TSt 3 S wie in Blatt C 1
D 5{7s10 bis 0.50 unter 0.080 Q KaltpreBmutternstahl
0.10 1.00 0.080 0.150
D 619520 bis 0.50 unter 0.150 Q- Automatenstahl
- 0.10 0.80 0.080 0.250
D 7{9S25s bis 0.50 unter 0.150 Q Automatenstahl
0.10 0.80 0.060 0.250 e
D 8{9S25 bis 0.50 unter 0.200 Q Automatenstahl
0.10 0.80 0.080 0.300
D 9|19S258S bis 0.50 unter 0.200 Q Automatenstah!
" 0.10 0.80 0.060 0.300
D10 |6 P15 bis 0.25 0.120 unter Q WarmpreBmutternstah!
0.09 0.50 0.200 0.050
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Deutsche Demokratische Republik

Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Thomasstéhle Bae C 2-2
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezeichnung ¢ Si Mn P 5 Giitegruppe | Bemerkungen
% % % % %
D11 6P 20 bis 0.20 0.150 unter Q WarmpreBmutternstahl
0.09 0.45 0.250 0.050
D12 |6 P30 bis 0.20 0.250 unter Q WarmpreBmutternstahl
C 0.09 0.350 0.050° .
D13 | T 18 Mn 4 0.12 0.20 0.80 unter unter Q Einsatzstahl
0.20 0.30 - 1.10 0.060 0.060
D14 | T 40 Mn 4 0.35 0.20 ‘080 | unter unter Q Vergiitungsstahi
0.45 0.30 1.10 0.060 0.060 :
D15 | T 35 Mn 4 ca. ca. ca. unter unter Q Schienenstahl
. 0.35 0.25 1.00 0.090 0.060 Nur die physikalischen Werte sind fiir die Ab-

nahme bindend.
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fur Schwerindustrie

Massenbaustihle, unberuhigte SM-Stihle -

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt C 3 -1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr.

Bezeichnung

Si Mn

P unter S unter

Physikalische Werte

wie in Blatt C 1

éemerkungen
% % . % % %

1| MStOu bis ohne 0.070 0.060 St. 00.12 | SchweiBbarkeit nicht gewihrleistet

0.23 Gewihr :
2 | MSt1u 0.07 0.30 0.050 0.055 St. 32.12

0.12 0.50 -
3| MSt2u 0.09 0.30 0.050 -0.055 St. 34.12

0.15 0.50
4 MSt3u bis 0.30 0.050 0.055 St. 37.12

0.22 0.50
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium
fiir Schwerindustrie

Massenbaustihle, beruhigte SM-Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt C 4 -1

Ausgabe vom 1. 10, 1953

Nr.- Bezeichnung ¢ Si Mn P unter § unter Bemerkungen
% % % % %
1{MSt0b bis ohne ohne 0.070 0.060 SchweiBbarkeit nicht gewihrleistet
. 0.23 Gewihr Gewihr :
2 |Mst1b 0.07 “bis 0.35 0.050 0.055
0.12 0.30 0.50
3|MSt2b 0.09 bis 0.35 0.050 - 0.055
0.15 0.30 0.50
4| MSt3b bis 0.12 0.40 0.050 0.055
0.22 0.30 0.65 :
5| MSt3S ~ bis 0.12 0.40 0.045 0.050%) Nur in Sonderfillen verwenden
0.22 0.22 0.65
6 | MSt 4 018 0.12 0.40 0.050 | 0.055
0.27 0.30 -0.70
7 | MSt5 0.28 017 0.50 0.050 0.055
0.37 0.35 0.80
8 | MSt 6 .0.38 017 0.50 0.050 0.055
0.50 0.35 0.80
9| MSt 7 0.50 0.17 0.55 - 0.050 0.055
0.63 0.35 0.85
Physikalische Werte wie in Blatt C 1°
1) Cu, Cr, Ni je unter 0,30 %
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiilr Schwerindustrie

Baustihle mit erhohter Festigkeit

©

/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt C 5 -1

Ausgabe vom 1. 10, 1953

Si

Mn

P unter

S unter

Nr. Bezeichnung Bemerkungen
% % % % %

D 1/18Mn5 bis 0.40 1.20 0.050 0.055 + Al St. 52 F | Feinkornstahl
0.20 0.60 1.40 ’

D 2[{10Mn 4N 0.08 0.20 0.80 0.060 0.060 St. 44 Nietstahl
0.12 0.35 1.00
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Deutsche Demokratische Republik

\

Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Niet-, Schrauben- und Kettenstihle paee C -1
fiir Schwerindustrie v ' Ausgabe vom 1. 10, 1953
Nr. Bezeichnung c Si Mn P unter § unter Bemerkungen
% % % % %
1 MSt1uN 0.07 .0.30 0.050 - 0.055 Nietstahl
0.12 0.50
2 |MSt1bN 0.07 0.12 035 . 0.050 0.055 Nietstahl
0.12 0.30 0.50
D 3|10 Mn 4 N 0.08 0.20 0.80 0.060 0.060 Nietstah!
0.12 ‘0.35 1.00 -
" 4 1St 2 Sch ohne Gewihr Schrauben- | (St.34.13) | Erschmelzungsart betiebig
. stahl
5 | St 3 Sch ohne Gewihr Schrauben-| (St. 38.13) | Erschmelzungsart beliebig
stahl ’
6 [ MSt 2 u Sch 0.09 0.30 0.050 0.055  |Schrauben-| (St.34.13)
0.15 0.50 stahl )
7 | TSt 3 Sch bis 0.25 0.080 0.065 |(Schrauben-| (5t.38.13)| 1, s
0.12 0.55 | stahl omaeseat!
v 8 | MSt 3 u Sch bis - 0.30 0.050 0.055  |Schrauben-| (St.38.13)
. 0.22 0.50 stahl
9 { MSt 3 b Sch bis 0.12 0.40 0.050 0.055  [Schrauben-| (St.38.13)
0.22 0.30 0.65 stahi
D ;IO Mu38 0.07 0.30 0.040 0.040 Ketten- | (St. 35K)
. 0.11 0.45 ’ ' stahl
D11 |M13 0.12 0.09 0.65 0.040 0.040 Sonder-
' 0.16 0.15 0.85 ketten-
stahl
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| Deutsche Demokratische Republik

Ministerium 7 KaltpreBmutterstihle, WarmpreBmutterstihle

fiir Schwerindustrie

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt C 12 -1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Bezeichnung

% % 9 % % Bemerkungen
D 1]7S10 bis 0.50 bis | 0.080 Kalt]
010 1.00 0.080 0.150 altpreBmutternsta.hl
D 2[6P15 bis 0.25 0.120 - bis W
) 0.09 0.50 0.200 0.050 armpreBmutternstahl
D 3/6P20 bis 0.20 0.150 bis
0.09 0.45 0.250 0.050 WarmpreBmutternstahl
vD 4| 6P30 Ob(l)s9 gig 8%23 03;;0 WarmpreBmutternstahl
~

»
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Deutsche Demokratische Republik

Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Automatenstihle sae C13-1
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezeichnung c Si Mn _ P uncer S Erschm.- Bemerkungen
) % % % % % . Art
D1 952 bis 0.50 0.080 0.150 T
0.10 0.80 0.250 _
D 2| 95208 ' bis 0.50 0.060 0.150 T
0.10 0.80 0.250
D 3 9525 bis 0.50 0.080 0.200 T
0.10 0.80 0.300
D 4, 95255 bis 0.50 0.060 0.200 T
0.10 0.80 0.300
5112520 0.07 0.15 0.60 0.080 '0.150 M
0.12 0.35 0.90- : 0.250
615520 0.10 0.15 0.70 0.060 0.150 M
0.20 0.35 1.00 0.250 _
7 115 S Mn 20 0.10 0.15 1.00 0.060 0.150 M
0.20 0.35 1.40 0.250
812085 20 0.15 0.15 0.60 0.060" 0.150 M
0.25 0.35 0.90 0.250
930S 20 0.25 0.15 0.70 0.060 ©0.150 M
0.35 0.35 1.00 0.250
10 [ 35S 20 0.30 0.15 0.80 0.060 0.150 M
0.40 0.35 1.20 0.250
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Deutsche Demokratische Republik Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Kaltstauchstihle Blatt C 14
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10, 1953
Nr. Bezelcl;mung ¢ §i Mn P-unter § unter v . Bemerkungen
% % % % % %
D1|MuMus 0.06 0.30 0.040 | 0.040
) 0.11 0.45
D 2|C15Q 1042 0.15 0.25 0.040 0.040
, 0.18 0.35 0.50
D 3|c2a 048 0.15. 0.25 0.040 0.040
: 0.25 0.35 0.50
D 4/C3¥ha ) 0.32 0.25 0.50 0.040 0.040
0.40 0.50 0.75
D 5|C4Q 0.42 0.25 0.50 0.040 0.040
0.50 0.50 0.80 -
D 6| K40 Mn 4 0.35 017 0.70 0.035 0.030
0.45 0.37 1.00
D 7[3Mn7 . 0.33 0.15 1.60 0.035 0.035
0.40 0.35 1.90 .
D 8| K3SiMn5 - 0.30 1.10 1.10 0.035 0.030 ‘DIN 17200
. 0.40 1.40 1.40 (37 Mn Si 5)
D 9|42MnV7 0.38 0.15 1.60 0.035 0.035 0.07
0.45 0.35 1.90 0.12
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

unlegierte Einsatzstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt D 1-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Si

Mn

P unter

S unter

Giite-

Nr. Bezeichnung Bemerkungen
% % % % % gruppe
1/C10 0.05 | 017 | 0.35 | 0.045 | 0.045° Q DIN 17210
: 0.15 0.37 0.65
2{C15 0.10 0.17 0.35 0.045 | 0.045 Q DIN 17210
0.20 0.37 0.65
D 3({C22 0.18 0.20 0.35 0.045 | 0.045 Q DIN 17200
0.25 0.35 0.60
4| CK 10 1006 | 017 | 0.35 | 0.035 | 0.030 E DIN 17210
0.12 0.37 0.65 :
5| CK 15 0.12 0.17 0.35 | 0.035 | 0.030 E DIN 17210
0.18 0.37 0.65 .
D 6|CK22. 0.18 0.20 0.35 | 0.035 | 0.030 E DIN 17200
0.25 -| 0.35 0.60

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6

Deutsche Demokratische Republik ) . . ) ‘ Standardliste Eisen und Stahl
Ministerium . legierte Einsatzstihle gat: D 2-1
fiir Schwerindustrie ’ Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezelchnung Cc Si Mn P unter | S unter Cr Ni Giite- | Schrott- | Kenn- Bemerkungen
% % ‘% % % % % gruppe | gruppe farbe
“D1|T18Mn4 o] 012 | 020 | 0.80 | 0.060 | 0.060 Q 0 Thomasstahle
: 0.20 0.30 1.10
D2{15Cr3 012 0.20 0.40 0.035 | 0.035 0.50 E 0 grin
| 018 | 035 | 0.0 0.80 _ gelb PIN 17210
3|15 cr4 012 017 0307 | 0.040 | 0.040 0.70 Q 0 griin
0.20 0.37 0.60 1.00 gelb ’
41 K15 Cr 4 012 017 0.30 0.035 | 0.030 0.70 E 0 griin
0.18 0.37 0.60 1.00 gelb
5/20Cr 4 0.15 017 0.50 0.040 | 0.040 0.70 Q 0 grin
‘ 0.25 0.37 0.80 1.00 gelb
6| K20 Cr 4 0.17 0.17\ 0.50 0.035 | 0.030 0.70 E 0 | griin
0.25 0.37 0.80 1.00 : gelb
7 15Mn Cr 5 0.12 0.17 1.10 0.040 | 0.040 0.40 Q 0 . ,
0.20 0.37 1.40- 0.70 .
8  K15Mn Cr5 0.12 017 1.10 0.035 | 0.030 0.40 E 0
0.18 0.37 1.40 0.70 ‘
9120 Mn Cr 4 ) 0.15 0.17 0.90 0.040 | 0.040 0.90 ' Q 9
0.25 0.37 1.20 1.20
10 | K 20 Mn Cr 4 0.18 0.17 0.90 0.035 | 0.030 0.90 E 9
0.25 0.37 1.20 1.20 .
D11 |16 MnCr5 0.14 0.20 100 0.035 | 0.030 0.80 E 9 . DIN 17210
. 0.19 0.35 1.30 1.10
:
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Ministerium

filr Schwerindustrie

legierte Einsatzstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt D 2 - 2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

N Bezelchaung C Si P unter | S unter Cr Ni Giite- | Schrott- -Bemerkungen
) % % % % % % gruppe | gruppe
D12 | 20Mn Cr 5 0.17 .0.20 0.035 | 0.030 1.00 E 9 DIN 17210
0.22 0.35 1.30
13|13 Ni Cr 7 o 0.17 0.040 | 0.040 0.60 1.50 Q 12
0.17 0.37 0.90 2.00
14 | K13 Ni Cr 7 0.11 0.17 0.035 | 0.030 0.60 1.50 E 12
017 0.37 0.90 2.00
15 | 13 Ni Cr 12 0.11 0.17 0.040 | 0.040 0.60 2.75 Q 13
017 | . 0.37 0.90 3.25
16 | K 13 Ni Cr 12 0.1 0.17 0.035 | 0.030 | 0.60 2.75 E 13
0.17 0.37 0.90 |  3.25
17 | 13 Ni Cr 14 0.1 0.17 0.040 | 0.040 1.25 3.25. Q 13
0.17 0.37 1.75 3.75
18 | K13 Ni Cr 14 ' 0.11 017 0.035 | 0.030 1.25 3.25 E 13
017 0.37 175 3.75
D 19 |18 Ni Cr 8 0.15 0.15 0.035 | 0.030 1.80 1.80 E 12 | DIN 17210
0.20 0.35 . 2.10 2.10
20 20NiCr 5 0.15 017 0.040 | 0.040 0.45 1.00 Q 12
0.25 0.37 0.75 1.50 )
21 | K20 Ni Cr 5 0.15 0.17 0.035 | 0.030 0.45 1.00 E 12
0.23 0.37 0.75 1.50
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

unlegierte Vergiitungsstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt D 11'1 .

Ausgabe vom 1,10, 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Giite- Bemerkung
% % % % % gruppe
D 1|C22" 0.18 0.20 0.35 0.045 | 0.045 Q DIN 17200
0.25 0.35 0.60
2| C25 0.20 0.17 0.50 0.045 | 0.045 Q
0.30 0.37 0.80
31C30 - 0.25 017 0.50 0.045 | 0.045 Q
- 0.35 0.37 0.80
41 C35 0.30 017 0.50 0.045 | 0.045 Q DIN 17200
0.40 0.37 0.80 .
5(C 40 0.35 017 0.50 0.045 | 0.045 Q@
0.45 0.37 0.80 .
6| C 45 0.42 0.17 0.50 0.045 | 0.045 . Q DIN 17200
0.50 0.37 0.80
7| C50. 0.45 0.17 0.50 0.045 | 0.045 Q
0.55 0.37 0.80 :
8| C55 0.50 0.17 | 050 0.045 | 0.045 Q
0.60 0.37 0.80, :
9 ]C 60 0.55 0.17 0.50 0.045 | 0.045 Q DIN 17200
0.65 0.37 0.80
10 | C 65 0.60 017 0.50 0.045 | 0.045 Q
0.70 0.37 0.80
D11 | CK 22 0.18 0.20 0.35 0.035 | 0.030 E DIN 17200
0.25 0.35 0.60
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

unlegierte Vergiitungsstihle

3-6

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt D 11 - 2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung ¢ CoS Mn P unter | § unter Giite- Bemerkungen
% % % % % gruppe
' ~
12 | CK 25 0.20 017 0.50 .| 0.035 | 0.030 E
0.30 0.37 0.80 :
13 | CK 30 0.25 017 0.50 0.035 | 0.030 E
0.35 0.37 0.80
14 | CK 35 0.30 017 0.50 0.035 | 0.030 E DIN 17200
: 0.40 0.37 0.80
15 | CK 40 .0.35 0.17 0.50 0.035 | 0.030 E
0.45 0.37 0.80 :
16 | CK 45 0.42 0.17 0.50 0.035 | 0.030 E DIN 17200
050 | .0.37 0.75
17 | CK 50 0.45 017 0.50 0.035 | 0.030 E
0.55 0.37 0.80
18 | CK 55 0.50 017 0.50 0.035 | 0.030 E
0.60 0.37 0.80
19 | CK 60 055 | 047 | 050 | 0.035 | 0.030 E DIN 17200
0.65 0.37 0.80
20 | CK 65 0.60 017 0.50 | 0.035 | 0.030 E .
0.70 0.37 0.80
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Deutsche Demokratische Republik Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium

fiir Schwerindustrie

legierte Vergiitungsstihle

Blatt D 12 -1

Ausgabe vom 1.10. 1953 -

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr ) Ni Mo v Giite- Schrott- . Bemerkungen
) % % % % % % % % % gruppe | gruppe
1|135Cr 4 0.30 0.17 0.50 0.040 | 0.040 0.80 Q 9
- . 0.40 0.37 |- 0.80 1.10
2| K3 Cr 4 0.30 017 0.50 0.035 | 0.030 0.80 . E 9 DIN 17200
. 0.40 0.37 0.80 1.10, (34 Cr 4)
3|40Cr4 035 | 017 | 0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.80 Q 9
0.45 0.37 0.80 1.10
4| K4 Cr 4 0.35 0.17 0.50 | 0.035 | 0.030 0.80 E 9 " DIN 17200 °
0.45 0.37 0.80 1.10 : (41 Cr 4)
5140 Mn 4 0.35 0.17 0.70 0.040 | 0.045 Q' 0
0.45 0.37 1.00
6| K 40 Mn 4 0.35 017 0.70 0.035 | 0.030 E 0 DIN 17200
0.45 0.37 1.00 (45 Mn 4)
D7|T40 Mn 4 0.35 | 0.20 | 0.80 | 0.060 | 0.060 Q 0 Thomasstahi
0.45 0.30 1.10
D8[30Mn5 027 | 020 | 1.20 | 0.035 | 0.030 E 0 DIN 17200
0.34 0.35 1.50 - )
9135SiMn5 0.30 1.10 1.10 0.040 | 0.040 Q 0
0.40 1.40 1.40
D10 |K35MnSi5 030 | 110 | 1.10 | 0.035 | 0.030 E 0 DIN 17200
] 0.40 1.40 1.40 : (37 Mn Si 5)
DM |42MnV7 0.38 0.15 1.60 | 0.035 | 0.030 0.07 E 0 DIN 17200
0.45 0.35 1.90 0.12

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

legierte Vergiitungsstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Bae D 12-2

Ausgabe vom 1.10, 1953

Nr. Bezeichnung - C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Mo v Giite- | Schrott- Bemerkungen
- % % % % % % % % % gruppe | gruppe
D12 | 48Mn V7 0.44 0.20 1.60 | 0.035 | 0.030 . 0.07 E 0
0.52 0.40 1.90 0.12
D 13|25 Cr Mo 4 6.22 0.15 0.50 0.035 | 0.030 0.90 0.15 E 10 DIN 17200
0.29 0.35 0.80 1.20 0.25
14 | 35 Cr Mo 4 0.30 017 0.40 0.040 | 0.040 0.80 0.15 Q 10
0.40" | 0.37 0.70 1.10 0.25
15| K35 Cr Mo 4 0.32 0.17 0.40 0.035 | 0.030 0.80 0.15 E. 10 DIN 17200
0.40 0.37 0.70 1.10 0.25 (34 Cr Mo 4)
D 16 | 40 Cr Mo 4 0.38 0.20 0.50 0.035 | 0.030 0.80 0.15 E 10
0.45 0.35 0.80 1.10 0.25
D 17 | 50 Cr Mo 4 0.46 0.15 0.50 0.035 | 0.030 0.90 0.15 E 10
0.54 0.35 0.80 1.20 0.25 :
18 | K50 CrV 4 0.46 017 0.50 0.035 | 0.030 0.80 0.10 E 9 DIN 17200 . '
0.54 0.37 0.80 1.10 0.20 (50 Cr v 4
D19 |58 CrV 4 0.55 0.15 0.80 0.040 | 0.040 0.90 0.07 E 9
0.62 0.35 1.10 1.20 0.12
D20 | K58 CrVé4 0.55 : 0.15 0.80 0.035 | 0.030 0.90 0.07 E 9 DIN 17200
0.62 0.35 1.10 1.20 0.12 (58 CrV 4
D21 |{27MnCrV 4 0.24. 0.20 1.00 0.035 | 0.030 0.60 0.07 E 0
. 0.30 0.35 1.30 0.90 0.12
D22  30CrMoV 29 0.26 0.15 0.40 0.035 |- 0.035 | 2.20 015 0.10 E 10 DIN 17200
0.34 0.35 0.70 2.50 0.20 0.15 .




Deutsche Demokratische Republik

fiir Schwerindustrie

_ Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6

Ministerium

legierte Vergiitungsstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt D 12 - 3

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Si

Mn

P unter

S unter

Ni .

Mo

Giite-

Schrott-

Nr. Bezeichnung Bemerkungen
% % %. % % % % % % gruppe | gruppe |’

D 23 | 30 Cr Ni Mo 8 0.26 015 0.30 0.035 | 0.035 '1 .80 1.80 0.25 E 15 DIN 17200
0.34 0.35 0.60 2.10 210 | 035

D 24 | 34 Cr Ni Mo 6 0.30 015 0.40 0.035 | 0.03 1.40 1.40 0.15 E 14 _DIN 17200
0.38 0.35 0.70 1.70 1.70 0.25

D 25| 36 Cr Ni Mo 6 0.32 0.15 0.50 0.035 | 0.035 0.90 0.90 0.15 E 14 DIN 17200
0.40 0.80 1.20 1.20 0.25

0.35
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

Stihle fiir Flammen-, Induktions- und Tauchhirtung

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt D 21 -1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr.

Si

P unter

S unter

Giite-

Schrott-

Bezeichnung Bemerkungen
% % % % % % % gruppe | gruppe |
11C35 0.30 017 0.50 0.045 0.045 Q
o 0.40 | 037 | -0.80
2| C 45 0.42 017 0.50 0.045 0.045 Q
0.50 0.37 0.80 .
3| C55 0.50 017 0.50 0.045 | 0.045 Q
0.60 0.37 0.80 !
4| CK 35 030 | 017 | 050 | 0.035 | 0.030 E -
0.40 0.37 0.80
51| CK 45 0.40 0.17 0.50 0.035 0.030 E
0.50 0.37 0.80
6 | CK 55 0.50 0.17 0.50 0.035 0.030 E
0.60 0.37 0.80
7 K4 Mn 4 . 0.35 017 0.70 0.035 | 0.030 E
0.45 0.37 1.00 :
D 8|46 Mn Si 4 0.42 0.80 0.80 | 0.040 | 0.040 E
050 | 1.00 | 1.00 '
D .9 3 MnSi5 0.33 1.10 1.10 0.035 0.035 E
. 0.41 1.40 1.40 .
D10{42MnV7 0.38 0.15 1.60 0.035 0.030 0.07 E
0.45 0.35 1.90 0.12
11. K50 CrV4 0.46 017 0.50 0.035 | 0.030 | .0.80 0.10 E 9
0.54 0.37 0.80 1.10 0.20
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Deutsche Demokratische Republik

Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Nitrierstihle Blatt D 22 -1
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10,1953
Nr. Bezeichnung C Si Mn 'P unter | S un;:er Cr Al . 7 Mo \ Gite- | Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % gruppe | gruppe
D1]|27CrAlé 0.24 0.20 0.50 0.035 | 0.035 1.30 1.00 E 9
0.30 0.35 0.70 : 1.50 1.20
2| K3 CrAléb 0.31 017 0.30 0.035 | 0.030 1.35 0.90 E 9
0.39 0.37 0.60 1.65 1.25
D-3 | 32 Al Cr Mo 4 .0.30. 0.20 0.50 0.025 | 0.025 1.00 1.00 0.15 - E 10 warmfest
0.35 0.35 0.70 1.20 1.20 0.20
D43 CrMoV?9 0.26 015.| 0.40 [.0.035 | 0.035 2.20 015 0.10 E 10 warmfest
0.34 0.35 0.70 2.50 0.20 0.15
5K 38CrAlMoéb 0.35 0.17 0.30 0.035 | 0.030 1.35 0.70 0.15 E 10 warmfest
’ 0.42 0.37 0.60 - 1.65 1.25 0.25
6| K25CrMo V7 0.22 017 0.40 0.035 | 0.030 1.50 0.20 0.15 E 10 warmfest
0.29 0.37 0.70 1.80 - 0.30 0.30 '
71 K3 CrMoV5 0.30 0.17 0.40 | 0.035 0.030 1.00 0.20 0.10 E 10 warmfest
0.38 i 0.37 0.70 1.30 0.30 0.20
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Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Inkromierstihle Blatt D 23 - 1
filr Schwerindustrie . Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung < Si Mn P unter | S unter cr v n Bemerkungen
% % % % % % % %

D113 Mn 12 0.10 0.15 2.80 | 0.030 | 0.030 |
015 0.25 3.20 ‘

D2|(5Ti5- bis 0.25 0.40 0.030 | 0.030 0.40
0.10 0.40 0.60 0.60

D3 |10CrV N 0.07 bis 0.30 0.030 | 0.030 | 2.50 0.10
0.13 0.40 0.50 : 2.80 0.20
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N
Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

Stahle fiir groBere Schmiedestiicke

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt D 31 -1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung C ©Si Mn P unter'| S unter Cr . Ni Mo v Giite- | Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % gruppe | gruppe
D1|C22 0.18 0.20 0.35 0.045 | 0.045 Q. 0
0.25 0.35 0.60
D2|CK22 0.18 0.20 0.35 | 0.035 | 0.030 E 0
0.25 0.35 0.60
3 C35 0.30 017 0.50 | 0.045 | 0.045 Q 0
0.40 0.37 0.80
4 | CK 35 0.30 017 0.50 0.035 0.030 E 0
0.40 0.37 0.80
5| C45 0.40 0.17 0.50 0.045 | 0.045 Q 0
0.50 0.37 0.80
6 | CK 45 0.40 017 0.50 0.035 | 0.030 E 0
» 0.50 0.37 0.80
D719 Mn5 0417 0.40 1.00 0.050 | 0.050 E 0
0.23 0.60 1.30_
D8 |30 Mnb5 0.27 0.20 1.201 0.035 | 0.030 E 0.
0.34 0.35 1.50 :
D9 | K36 Mnb5 0.32 0.20 120 | 0.035 | 0.030 E "0
. 0.40 0.35 .| 1.50 - :
D 10 | 24 Ni 4 0.20 0.20 0.60 | 0.035 | 0.030 1.00 E 12
0.28 0.35 0.80 1.30
D11 |24 Ni8 0.20 0.20 060 | 0.035 | 0.030 1.90 E 12
0.28 0.35 0.80 2.20
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

Stahle fiir groBere Schmiedestiicke

3-6
Standardliste Eisen und Stah!
Blatt D 31 -2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Bezeichnung

0

Si

P unter

S unter

Cr

Ni

Mo

Giite-

Schrott-

Nr. Bemerkungen
% % % %o % % % % % gruppe | gruppe
D12 | 34 Ni 5 0.30 0.20 0.30 0.035 | 0.030 1.20 E 12
0.38 0.35 0.50 1.50
D13 | K20 Mo 5 017 0.17 0.40 0.035 | 0.030 0.40 E. 10
‘ 0.24 0.37 0.70 0.55
D14 | K 38 Mn Si 4 0.34 0.70 0.90 0.035 | 0.030 E 0
. 0.42 0.90 1.20
D15 | 46 Mn Si 4 0.42 0.80 0.80 | 0.040 | 0.040 E 0
. 0.50 1.00 1.00
D 16 | K 53 Mn Si 4 0.50 0.80 0.80 | 0.035 | 0.030 E 0
0.57 1.00 1.00 ‘
17 | K 15 Cr Mo 4.4 0.10 0.17 0.40 | 0.035 | 0.030 | 0.80 0.40 E 10
0.18 037 | 070 1.10 0.55
D18 | K 16 Cr Mo 4 0.13 0.20 0.50 | 0.035 | 0.030 | 0.90 0.20 E 10
0.20 0.35 0.80 ] 1.20 0.30
D19 |22 Cr Mo 4 0.19 0.20 0.50 | 0.035 | 0.030 | 0.90 0.20 E 10
0.26 0.25 0.80 1.20 0.30
20 | K 35 Cr Mo 4 0.32 017 0.40 | 0.035 | 0.030 0.80 0.15 E 10
0.40 0.37 0.70 1.10 0.25 .
D21 | 40 Cr Mo 4 0.38 0.20 0.50 0.035 | 0.030 0.80 0.15 E 10
. 0.45 0.35 0.80 1.10 0.25
D 22 | K*28 Ni Cr Mo 4 0.24 0.20 - V0.30 0.035 | 0.030 | 1.00 1.00 0.20 E 14"
0.32 0.50 1.30 1.30 0.30

0.35
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Deutsche Demokratische Republik Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Stihle fiir groBere Schmiedestiicke ‘ . ' sae D 31-3
fiir Schwerindustrie ' Ausgabe vom 71. 10. 1953
Nr. Bezeichnung . C Si Mn P unter | S unter Cr X Ni Mo v Giite- | Schrott- Bemerkunge;
% % % % % % | % % | gruppe | gruppe : :
D 23 |28 Ni Cr Mo 8 0.24 0.20 0.30 0.035 | 0.030 1.10° 1.80 0.30 . E 15
: 0.32 0.35 0.50 ° ) 1.40 210 0.40
D 24 | 34 Cr Ni Mo 6 0.30 0.15 0.40 0.035 | 0.030 1.40 1.40 0.15 E 14
0.38 0.35 0.70 1.70 1.70 0.25
D 2536 Ni Cr Mo 3 0.32 0.20 0.50 0.035 | 0.030 0.40 0.70 010 E 12
0.40 | 0.35 0.80 0.70 1.00 0.15
D 26|22 Cr Mo V 44 0.20 0.20 0.30 0.035 | 0030 | “1.20 0.50 ' 0.15 E 10
' 0.28 0.35 0.60 1.50 0.60 | 0.25 ) .
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium Grobbleche Blatt E 1-1
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezeichnung c §i Mn P unter | S unter Bemerkungen
% % % % %
1]1St0 Analyse wird nicht gewishrleistet - St. 00.21 gewshnliche Bleche
. : Erschmelzungsart beliebig
2 | MSt O bis Analyse wird .
0.23 | nicht gewahr- 0.070 | 0.060 St. 00.21
leistet :
3(St3 Analyse wird nicht gewihrleistet St. 37.21 Ei:ﬂ;‘:ﬁzu’ng“" beli;blg
4 MSt3b bis 0.12 0.40 0.050 |0.055 St. 37.21 Baubleche |
0.22 0.30 0.65 }
5] MSt3S bis 0.12 0.40 0.045 | 0.050 Cu unter St. 37.21 aur in Sonderfillen
0.22 0.22 |- 0.65 | . .| 1 0.309%
i
6 {MSt 3 u bis 0.30 0.050 | 0.055 St. 37.21 -
0.22 0.50
71TSt3 bis 0.25 0.080 | 0.065 St. 37.21 Thomas-Stahl
0.12 0.55
D8|TSt3S bis 0.30 | 0.060 | 0.060 St. 37.21 Thomas-Stafil
. 0.10 0.55
9| St4 » Analyse wird nicht gewahileistet St. 42.21 Erschmelzufgsart beliebig
10 | MSt 4 V 0.18 0.12 0.40 0.050 | 0.055 St. 42.21 Baubleche Il
0.27 0.30 0.70
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium ’ - Mittelbleche . Blatt E 2 '1
fiir Schwerindustrie v Ausgabe vom 1. 10, 1953
Nr. ) Bezeichnung < i Mn P unter | § unter | Bemerkungen
% % % % %
ird ni shrlei : o Handelsblech
1]1St0 Analyse wird nicht gewidhrleistet ) St. 00.22 ’Erasr::h?nselzeucngsart beliebig
ird ni 4hrlei Baublech
2]St2 ‘ Anylase wird nicht gewihrleistet . St. 34.22 E?:chfn‘elzu"gsm beliebig
3| MSt2u 0.09 0.30 | 0.050 | 0.055 St. 34.22
) 0.15 0.50
4iMSt2b 0.09 bis 0.35 0.050 | 0.055 : 8 St. 34.22 )
0.15 0.30 0.50 , 7
D5 Mus8 0.06 0.30 0.040 | 0.040 St. 3422 P PreBblech
0.1 0.45.
D6 MbKS8 i 0.06 bis | 030 | 0.035 | 0.035 : St. 3422 P PreBblech
012 015 050 |~ . ‘
753 ' Analyse wird nicht gewihrleistet ' St. 37.22 Baublech |
8 TSt3 bis 0.25 0.080 | 0.065 St. 37.22 Baublech |
012 0.55 :
D9 TSt3S bis 0.30 | 0.060 | 0.060 ' St. 37.22 Baublech |
0.10 0.55
10|MSt3u bis 0.30 | 0.050 | 0.055 © St 37.22 Baublech |
: 0.22 0.50 ) ,
11 |MSt3b bis | 012 | 040 | 0.050 | 0.055 ' ' : St. 37.22 Baublech |
-0.22 0.30 0.65 . i
12 | MSt3S bis 0.12 0.40 0.045 | 0.050 Cu unter | ' ] St. 37.22 Baublech | )
0.22 0.22 0.65 ‘ 0'30% } . nur in Sonderfillen
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St i E
Deutsche Demokratische Republik andardliste Eisen und Stahl

Ministerium Mittelbleche ‘. Bae E2-2
fiir Schwerindustrie * ' . -] Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezeichnung ¢ S Mn P unter | § unter | . . Bemerkungen
% % % % %
13 | St 4 . Analyse wird nicht gewshrleistet St. 42.22 Baublech I

14 | M St 4 018 | 042 | 040 | 0.050 | 0.055 ‘ St. 42.22 Baublech I
0.27 0.30 0.70 .
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

_ fiir Schwerindustrie

Feinbleche ohne vorgeschriebene Festigkeit

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt E 3 -1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeléhnung " C Si Mn | P unter | S unter |Cu unter Bemerkungen
% % % % % %
1]8t2 Analyse wird nicht gewihrleistet. Erschmelzungsart beliebig
2|[Tsto bis * Analyse ohne Gewahr st. 1, st N
043 . Schwarzblech | und I
- . SchweiBbarkeit nicht gewihrleistet
3| TSt3 - bis 0.25 | 0.080 | 0.065
0.12 : 0.55
4iMu7 bis 0.20 | 0.060 | 0.060 se. 1
0.11 0.40 Emalllier- und Verzinkungsblech
5\Mb7 bis bis 0.20 0.050 | 0.050
0.11 0.12 0.40
6| TSt3S bis 0.30 | 0.060 | 0.060 Ziehblech | und 11 St. V, St VI
0.10 0.50
7|Mub bis 0.20 | 0.050 | 0.050 st. IX
0.10 o 0.40 Bekleidungsblech
8|Mbé bis bis 0.20 | 0.050 | 0.050
0.1Q 012 0.40 .
9(Mub bis 0.20 0.040 | 0.040 0.35 St. ViI
0.09 0.40 Tiefziehblech
10 [Mb>5 bis bis 0.20 | 0.040 | 0.040 0.35
0.09 0.10 0.40 i ]
1M1 | MK4 " bis bis 0.30 | 0.035 | 0.035 0.35 / St. VII, St. X .
0.08 0.10 0.50 Sondertiefziehblech; Karosserieblech
12| Mus8 0.06 0.30 0.040 O:OI;O Rohrstreifen fiir elektrisch wider-
0.1 0.45 standsgeschweiBte Rohre
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. Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik . . . . )
Ministeriurn Feinbleche mit vorgeschriebener Festigkeit pace E 4-1
fiir Schwerindustrie ) Ausgabe vom 1,10, 1953 |
Nr. Bezeichnung ¢ ‘ si } Mn P unter | S unter ’ Bemerkungen
% % % % %
1(St2 Analyse wird nicht gewihrleistet. Erschmelzuhgsart beliebig
2{MSttu 0.07 0.30 | 0.050 | 0.055 St. 34.23
L - 0.12 0.50
3| MSt1b 0.07 bis 0.35 | 0.050 | 0.055
0.12 0.30 0.50
41St3 Analyse wird nicht gewihrleistet. Erschmelzungsart beliebig i
5/TsStd bis | 025 | 0.080 | 0.065
0.12 0.55 . .
6| TsSt3S bis - 0.30 | 0.060 | 0.060. : St. 37.25
0.10 0.55 .
7/MSt2b 0.09 bis 0.35 | 0.050 | 0.055
0.15 0.30 0.50
8|MSt2u 0.09 0.30 | 0.050 | 0.055
0.15 0.50
9| St 4 Analyse wird nicht gewihrleistet. Erschmelzungsart beliebig
10| MSt3b bis 012 | 0.40 | 0.050 | 0.055 \ “St. 42.23
022 | 030 | 0.65 | |
11§St5 Analyse wird nicht gewihrleistet. Erschmelzungsart beliebig
12| MSts 0.28 | 017 0.50 | 0.050 | 0.055 ‘ St. 50.23
- _ ) 037 | 035 0.80 ’
13|Sté | Analyse wird nicht gewéhrleistet. Erschmelzungsart beliebig
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Deutsche Demokratische Republik Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Feinbleche mit vorgeschriebener Festigkeit Blate E 4-2
fiir S:therindustrie . } Ausgabe vom 1.10. 1953
: Cc Si Mn P unter | S unter
Nr. Bezeichnung . % % % % % Bemerkungen
14 |MSté 0.38 017 | 0.50 | 0.050 | 0.055 St. 60.23
050 | 035 0.80
15|st7 Analyse wird nicht gewahrleistet. Erschmelzungsart beliebig
16 | M st 7 050 | 017 | 055 | 0.050 | 0.055 | . s 7028

0.63 0.35 0.85
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

filr Schwerindustrie

Dynamo- und Transformatorenbleche

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt E 11

Ausgabe vom 1.10. 1953

C Si Mn P unter | S unter | Cuunter

Schrott-

Nr. Bezeichnung Bemerkungen
: % % % % % % gruppe .

D1|8si3 bis | 050 | bis | 0.060 | 0.060 0 Klasse |
010 | 0.80 | 0.30

D2|8Sié4 bis | 0.80 | bis | 0.060 | 0.060 0 Kiasse I
010 | 1.20 | 0.30

D3|5Si11 bis | 240 | bis | 0.030 | 0.030 27 Klasse 1i
007 | 300 | 0.30 :

D4/|5Si13 bis | 3.00 | bis | 0.030 | 0.030 97 Klasse IV
007 | 350 | 0.30

D5|5Si14 bis | 3.30 | 010 | 0.035 | 0.025 27 Klasse IV
007 | 380 | 025

D6|5Si15 bis | 3.60 | 010 | 0.025 | 0.025 27 Klasse IV

_ 007 | 390 |* 025
D7|5Si17 bis | 390 | 010 | 0.020 | 0.015 | 0.30 27 Klasse IV

0.07 4.40 0.20
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

unlegierte und schwachlegierte Kesselbleche

Standardliste Eisen und Stahl |

Blatt E 21

Ausgabe vom 1.10. 1953 -

Nr. Bezeichnung - C Si Mn ‘ P unter | S unter |Crunterl) Bemerkungen
% % % % % %

D1[(Mu12 bis 0.30 0.050 | 0.050 0.30 Kesselblech 1, 35 —45 kg/mm?
0.17 0.55

D2 |Mb12 bis 0.10 0.30 0.050 | 0.050 0.30 Kesselblech |, 35—45 kg/mm?
017 | 035 | 0.55 ‘

3[Mb18 bis 0.10 0.30 .| 0.050 | 0.050 | 0.30 Kesselblech II, 41—50 kg/mm?

0.23 0.35 0.55

D41 Mn2u bis 0.40 0.050 0.050 0.30 Hochleistungs-Kesselblech
0.16 0.70 H I fur Bleche bis 20 mm

D5(1MMn2b bi.s 0.10 0.40 0.050 | 0.050 0.30 Hochleistungs-Kesselblech
0.16 0.35 0.70 H 1, 35—45 kg/mm?®

D6 |14 Mn 2 bis 0.10 0.50 0.050 | 0.050 0.30 Hochleistungs-Kesselblech
020 | 035 | 075 : H Il 41—50 kg/mm®

D716 Mn3 ’ bis 0.10 0.55 0.050 ' 0.050 0.30 Hochleistungs-Kesselblech
0.22 0.35 0.80 H 1ll, 44 -53 kg/mm

D8|20Mn 3 bis 0.10 0‘.60 0.050 0.050 0.30 Hochleistungs-Kesselblech i
0.26 0.35 0.85 H 1V, 4756 kg/mm®

Die Hochleistungskesselstahle werden auf Wunsch mit Aluminiumsatz,

1) aus dem Schrott

auch alterungsbestindig, er-

schmolzen: 11 Mn 2 A, 14 Mn 2 A, 16 Mn 3 A und 20 Mn 3 A.

Der Hochleistungskesselstahl 20 Mn 3 wird auch mit Aluminiumzusatz laugensicher
erschmolzen als 20 Mn 3 L.
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

legierte Kesselbleche

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt E 22

Ausgabe vom 1.10. 1953

Si

Mn

P unter

S unter

Cr

Mo

Nr. Bezeichnung Schrort- Bemerkungen
: % % % % % % % % % gruppe
D1|17 Mn 4 014 | 0.20 0.90 | 0.050 | 0.050 | unter?)
0.20 .| 0.40 1.20 0.30 .
D2|19Mn5 017 0.40 1.00 0.050 | 0.050 | unter?) vergl. auch 18 Mn 5 (St. 52 F)
0.23 0.60 1.30 0.30
D3[15Mo 3 0.12 0.15 0.50 0.040 | 0.040 | unter)| 0.25
0.20 0.35 0.70 0.30 0.35
D4 |15Cr Mo 3 0.10 0.15 0.60 0.040 | 0.040 0.60 1010 10
. 0.18 0.35 0.90° ‘ 0.90 0.20
D 5|13 Cr Mo 4.4 0.10 015 040 0.040 | 0.040 0.70 0.40 10
0.18 035 | 070 1.00 0.50
D613 Cr MoV 42 0.10 015 0.40 | 0.040 | 0.040 0.90 0.20 0.15 10
) 0.18 0.35 0.70 : 0.30 0.25

. 1) aus dem Schrott

1.20
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

Stdhle fiir Druckgasbehilter

[

Blatt E 31

Ausgabe vom 1.10. 1953

Si

Mn

P unter

Cr

Mo

Giite-

Schrott-

ks

Nr. Bezeichnung S. unter Bemerkungen
% % % % % % % gruppe | gruppe
1| M45 040 | 010 | 030 | 0.050 | 0.050 @ |© 0 | orusfeste Druckgasbenaicer
0.49 0.25 0.60
2| C45 0.42 0.17 0.50 0.045 | 0.045 Q 0 Druckgasbehilter
0.50 0.37 0.80 ’
D 3|31 Cr4 0.28 010 | 0.30 0.025 | 0.025 0.90 E 9 Tiefgezogene Druckgasflaschen
0.36 0.25 0.60 1.20‘ mit 54 kg/mm? Streckgrenze
D 4|42 Cré 038 | 010 | 030 | 0.025 | 0.025 | 1.30. E 9 Tiefgezogene Druckgasflaschen
0.46 0.25 0.60 1.60 mit 70 kg/mm? Streckgrenze.
D 5! 46Mn 3 0.42 025 | 070 0.045 | 0.045 Q 0 Druckgasflaschen
0.50 -0.45 0.90 Zugfestigkeit 38 kg/mm?
Streckgrenze
D 6|3 Mn4 0.32 0.20 0.80 0.045 | 0.045 Q 0 Druckgasflaschen
0.40 | 0.40 1.00 Zygfestigkeit 38 kg/mm?
A . Streckgrenze
D 7|3 CrMo 5 0.30 0.10 0.30 0.025 | 0.025 0.90 0.15 E 10 Tiefgezogene Druckgasflaschen
0.38 0.25 0.60 1.20 0'25 Zugfestigkeit 70 kg/mm?

Streckgrenze
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‘Ministerium

fiir Schwerindustrie

Stihle fiir die Drahtindustrie

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt F 1 -1

Ausgabe vom 1,10, 1953

N Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Ergchmel-l - Giite- Bemerkungén
% % % % % zungsart | gruppe N
D 117510 bis 0.50 0.080 0.080 T Q KaltpreBmuttern
. 0.10 1.00 0.150
‘2 | St 2 Sch Analyse wird nicht gewihrleistet T M St. 3413 Schraubenstahl
‘ M
3| St 3 Sch Analyse wird nicht gewihrleistet T M St. 3813 Schraubenstahl
. M
4 | T St 3 Sch bis 0.25 0.080 | 0.065 T M St. 38.13 Schraubenstahl
0.12 0.55 : '
5| M St 2u Sch 0.09 0.30 | 0.050 | 0.055 . M Q St. 34.13 Schraubenstahl
0.15 0.50 -
6| M St 3 u Sch bis 0.30 | 0.050 | 0.055 M "M St. 38.13 Schraubenstahl
0.22 0.50
7 | M St3b Sch bis 012 0.40 | 0.050 | 0.055 M M St. 38.13 Schraubenstahl
: 0.22 0.30 0.65
D 8/Mus 0.07 030 | 0.040 | 0.040 M @ St. 35 K Kettenstahl
0.11 0.45
D 9 M13 0.12 0:09 0.65 | 0.040 | 0.040 M Q Kettensonderstahl
0.16 015 0.85
D10 {Mu 38 0.06 0.30 | 0.040 | 0.040 M Q Kaltstauchdraht
0.1 0.45
D11 C15Q 0.12 0.15 0.25 0.040 | 0.040 M Q Kaltstauchdraht K § 15
: 0.18 0.35 0.50
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Stand d
Deutsche Demokratische Republik andardliste Eisen und Stahl

Ministerium ) Stihle fiir die Drahtindustrie - Blaee F1-2
fiir Schwerindustrie o . Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezelchnung c S Mn P unter | S unter Erschmel-|  Gite- Hirtegrad Bemerkungen
% % % % % zungsart |- gruppe .
D12 C22Q 0.18 0.15 0.25 0.040 0.040 . M Q ‘ Kaltstauchdraht K § 22
0.25 0.35 0.50 .
D13 C3Q 0.32 0.25 0.50 0.040 | 0.040 M Q Kaltstauchdraht K S 35‘
: 0.40 0.50 0.75

D14 |C45 @ - 0.42 0.25 0.50 | 0.040 | 0.040 - M Q | Kaltstauchdraht K § 45
0.50 0.50 | 0.80 .

» D15 | TSt3S bis 0.30 | 0.060 | 0.060 T M Draht IV. Giite

0.10 0.55 Thomasgiite

D16 | TSt3 bis v 0.25 0.050 0.060 T M Wasserfedernstahl
0.012 0.50 0.090

D17 | Tu 13- 0.08 0.20 0.080 | 0.060 ToloT M ‘ Baustahlgewebe
0.18 0.40

D18 |M4 " bis bis | 0.040 | 0.040 M Q "Draht Il Giite

: 0.05 0.28 sehr weich

D19 Mus8 0.06 0.30 0.040 0.040 E ‘ M Q- ’ Draht lll. Giite
0.11 0.45 weich

D20 M17 0.15 0.10 0.30 |°0.050 | 0.050 M - Q 1 Draht lll. Giite

0.19 0.25 0.60

D21 {M22 020 | 0.10 0.30 | 0.050 | 0.050 M Q 2 Draht lIl. Giite
0.24 0.25 0.60

D22 | M27 0.25 0.10 0.30 | 0.050 | 0.050 M Q 2y, - Draht . Gite
0.29 0.25 0.60 : : ‘
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Deutsche Demokratische Republik Standardliste Eisen und Stah}

Ministerium Stdhle fiir die Drahtindustrie e F1-3.
filr Schwerindustrie 4 - Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezeichnung C St Mn P unter | S unter Erschmel-| Giite- Hirtegrad Bemerkungen
% % % % % zungsart | gruppe .
D23 | M35 - 0.30 0.10 0.30 0.050 | 0.050 M Q 3 Draht Hll. Giite
0.39 0.25 0.60 ’ ' )
D24 |M45 0.40 0.10 0.30 | 0.050 | 0.050 M Q 4 Draht lil. Giite
0.49 0.25 0.60 _
~-D 25| M55 0.50 0.10 0.30 | 0.050 | 0.050 . M Q 5 Draht lll. Giite
‘ ‘ | 059 | 025 | 060
D 26 | M 65 . 0.60 0.10 0.30 | 0.050 | 0.050 M Q 6 Draht lll. Giite
‘ 0.69 0.25 0.60. )
. o -
D27 | M75 . 0.70 0.10 0.35 0.050 | 0.050 M Q 7 Draht Ill. Giite
0.79 0.25 0.60
D28 M85 080 | 010 | 030 | 0.050. | 0.050 - M Q 8 Draht Iil. Gte
089 | 025 | 0.60 | .
D29|{M95 0.90 0.10 0.30 0.050 | 0.050 | M Q 9 Draht lll. Giite
0.99 0.25 0.60 . )
D30 | MK 45 | 042 | 045 | 050 | 0.040 | 0.040 M | E 4 Kratzendraht «
0.46 0.25 0.65
D31 |MKS53 050 | 010 | 025 | 0.035 | 0.035 M E 5 Drahe Il. Giite
. 0.54 0.25 0.45 . Kratzendraht
o rd

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6 ' o




- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6

Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

Stdhle fiir Forderseile

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt F 2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Erschmel-| Giite- Hirtegrad Bemerkungen
% % % % % Zungsart | gruppe

b 1 1 MK 48 0.44 0.15 0.40 0.035 | 0.035 M E 5 Draht Il. Giite
) 049 | 025 | 0.60 ~ Férderseile SD 45

D 2| MK?58 0.55 0.10 0.25 0.035 | 0.035 M E 5Y/, Draht . Giite
0.59 0.20 0.45 Férderseile SD 55

D 3|MK&3 0.60 0.10 0.25 '0.030 | 0.030 M E 6 Draht Il. Gite
0.64 0.20 0.40 : Férderseile SD 60

D 4| MKé68 0.65 0.10 0.25 0.030 | 0.030 M E 61/, Draht Il. Giite
0.69 0.20 0.45 . Férderseile SD 65

D 5|MK73 070 - | 0.10 0.25 0.030 | 0.030 M E 7 Draht II. Gite
0.74 0.20 0.40 . R Férderseile SD 70

D 6|MKT78 075 010 | 025 | 0.030 | 0.030 M E 7, Draht Il. Gijte
0.79 0.20 0.45 Foérderseile SD 75

D 7{MK83 0.80 0.10 0.25 0.030 | 0.030- M E 8 Draht Il. Giite
0.84 0.20 0.45 - Férderseile SD 80

D 8([MK 88 0.85 0.10 0.25 0.030 | 0.030 M E 8/, Draht Il. Gite
0.89 0.20 0.45 Forderseile SD 85

D 9/ MK9 0.90 0.10 0.25 0.030 | 0.030 M ) E 9 Draht Il. Giite
0.94 0.20 0.45 Forderseile SD 90
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

Klaviersaiten - Drihte

Standardliste Eisen und Stahl

. Blatt F 3

Ausgabe vom 1.10. 1953

Si

P unter

S unter

Erschmel-

Giite-

Nr, Bezeichnung Hirtegrad Bemerkungen
% % % % % zungsart | gruppe
D 1IMK72 0.70 010 0:25 | 0.025 | 0.025 L E 7 Draht . Gite
0.74 0.20 0.40 M Klaviersaiten
D 2y MK77 0.75 0.10 0.25 | 0.025 | 0.025 L E 74/, Draht |. Gite
0.79 0.20 0.40 M Klaviersaiten
D 3| MK 82 0.80 0.10 025 | 0.025 | 0.025 L E 8 Draht 1. Gite
0.84 0.20 0.40 M Klaviersaiten
D 4|MKB87 085 | 010 | 025 | 0.025 | 0.025 L E 8Y/, Draht 1. Gite
0.89 0.20 0.40 M. Klaviersaiten -
D 5|MK®92 0.90 0.10 0.25 0.025 | 0.025 L. E 9 Draht I. Gite
. 0.94 0.20 0.40 ' M Klaviersaiten
D 6| MK¥97 0.95 0.10 0.25 0.025 | 0.025 L E 9t/ Draht 1. Giite
0.99 0.20 0.40 M Klaviersaiten
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Ministerium

Stihle fiir Nadelspezialdraht

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt F 4

0.70

fiir Schwerindustrie >~ Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezeichnq}lg ¢ §i Mn P unter | S unter cr Gite- Hirtegrad Bemerkungen
: % % % % % % gruppe
D M 45 0.40 0.10 0.30 0.050 | 0.050 M
0.49 0.25 0.60
C K 45 0.40 017 0.50 0.035 | 0.030 E
0.50 0.37 0.80
D MK73. 0.70 0.10 | 0.25 0.035 | 0.035 E
074 | 020 | 0.40
D M K 82 0.80 0.10 0.25 0.025 | 0.025 E
0.84 0.20 0.40
D .C8 WS 0.80 0.25 0.50 | 0.030 | 0.030 E
0.90 0.40 0.70
¥
-D ‘MK 92 0.90 0.10 0.25 0.025 | 0.025 E
0.94 0.20 0.45 :
D M K 110 1.05 015 0.30 0.025 . 0.025 E
145 0.25 0.50 )
D 90 Cr 3 0.85 015 0.20 0.030 | 0.030 0.70 E
’ 0.95 0.30 0.40 0.90
110 Cr 2 1.05 015 0.20 0.027 | 0.020 0.40 E
115 0.35 0.45
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

unlegierte und schwachlegierte Stihle fiir SchweiBdraht

Standardliste Eisen und Stahi

Blatt F 11

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung ¢ Si Mn P unter | § unter Bemerkungen
% % % % %

D1/ M8 0.06 bis 0.30 | 0.035 | 0.035 DO Elektrodenkerndraht
0.12 0.06 0.50

D 2]MK38 0.06 bis . 0.30 | 0.030 | 0.030 DOS Elektrodenkerndraht

\ 0.12 0.06 0.50 ‘
D 3|MK8S 0.06 bis 0.30 0.025 0.025 DO0S1a Elektrodenkerndraht
: 0.12 0.06 050 |-

‘D 4{8Mn2 0.06 | bis 0.50 0.035 | 0.035 DI Elektrodenkerndraht
012 0.06 0.70

D 5/ K8Mn2 0.06 bis 0.50 0.030 | 0.030 DIS Elektrodenkerndraht
012 0.06 0.70 ’

D 6 K8Mn2S§S 0.06 bis 0.50 0.025 0.025 DIS1a Elektrodenkerndraht
0.12 0.06 0.70

D 7/MbK38 0.06 bis 0.50 0.035 | 0.035 DIG Fiir GasschwelBung .
0.12 0.15 070 |- :

D 8(M50 0.45 0.08 0.25 0.060 | 0.060 Ea 150, Ga 150
0.55 0.15 0.40 '

D 9| M9 090 | 0.10 0.30 0.050. | 0.050 Ea 250, Ga 250
0.99 0.25 0.60
Die Analysenvorschriften beziehen sich auf ;ien fertigen Walzdraht.
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

legierte Stihle fiir SchweiBdraht

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt F 12-1 ’

Ausgabe vom 1.10, 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | § unter Cr Ni Cu unter Bemerkungen
% % % % % % % %

D 1 8 Mn 6 0.06 bis 1.40 0.030 | 0.030 0.30 Elektrodenkerndraht
0.12 0.06 1.80

D 2|10Mn5 0.08 bis | 1.10 0.030 | 0.030 ( 0.30 U-P SchweiBdraht
0.12 0.15 1.50

D 3|K10Mn5 0.68 bis 1.10 0.025 | 0.020 0.30 U-P SchwelBdraht
012 0.15 1.50

D 4|[10Mn 8 0.06 0.15 1.80 0.030 | 0.030 0.30 U-P SchweiBdraht
012 0.25 2.20

D 5|K10Mn8 0.06 0.15 1.80 0.025 | 0.020 0.30 U-P SchweiBdraht

*0.412 0.25 2.20

D 613 Mn 12 0.10 A 0.15 2.80 0.030 | 0.030 0.30 U-P Schweiidraht
0.15 0.25 3.20

D 7| K13 Mn 12 0.10 0.15 2.80 0.025 | 0.020 0.30 U-P SchweiBdraht

© 015 0.25 3.20

D 8{17 Mn5 0.15 0.15 110 -| 0.030 0.030 Elektrodenkerndraht
0.20 | 0.35 1.50 U-P SchweiBdraht

D 9./25Mn 6 0.20 bis 1.40 0.030 | 0.030
0.30 0.15 1.80

D 10 | 20 Mn Cr 6‘ 017 0.15 1.40 0.030 | 0.030 0.25 BBS
0.23 0.30 1.70 0.50 -

D11 |22Mn Cr7 0.19 0.15 1.50 0.030 | 0.030 0.70 Ea S
0.25 0.30 1.80 0.90
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

legierte Stihle fiir SchweiBdraht

Standardliste Eisen und Stahl

e F12-2

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Mo Ti Bemerkungen
% % % % % % % % %
D12 | 8Mn Ni4 bis bis 0.90 | 0.030 | 0.030 " 0.40 Fir GasschweiBung
0.10 0.15 1.20 0.60
D 13 | 20 Mn Ni 4 0.18 0.25 0.90 | 0.030 | 0.030 0.60 G V32
0.22 0.40 1.20 0.80
D14 |10 Ni 1 .0.07 0.10 0.30 | 0.030- | 0.030 0.20 GVz2
012 0.25 0.60 - 0.40
D 15 | 60 Cr Ni 1 0.55 0.10 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.20 0.20 Ga2
0.65- | 0.25 0.80 0.40 0.40
D 16 { 100 Cr Ni 2 0.90 0.15 0.30 | 0030 | 0030 | 0.30 0.20 Ga3d
1.05 0.30 0.50 : 0.50 0.40 i
D17 | 20 Mn Cr Ni 3 l 0.15 0.10 0.70 | 0.030 | 0.030 | 0.20 0.20 GVv3al
. 0.25 0.25 1.00 o 0.40 0.40
D18 |20 Mn Cr Ni 7 0.15 0.30 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.30 0.20 GVl
: 0.25 0.50 1.80 0.50 0.40
D19 (3 MnCrTi5 0.32 0.15 1.00 | 0.030 | 0.030 | 0.95 0.20 | G a 250 .
0.40 0.35 1.40 1.05 0.30
D 20|23 CrMo5 0.19 0:20 0.40 | 0.025 | 0.020 | 0.80 0.40
0.26 0.30 0.60 110 | 0.60
Die Analysenvorschriften beziehen sich auf den fertigen Walzdraht.
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

unlegierte Rohrstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt G 1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung ¢ l Si ! Mn P unter | S unter Cr Bemerkungen
% % % % % %
Fiir untergeordnete Zwecke kénnen die Stihle St1 — St 5MSt1Tu—MSt3uund M St 1b A
— M St 5 b verwendet werden. Vgl. die Blitter Al, A 2, A 3. -
D1|C12R 0.07 0.10 0.35 | 0.040 } 0.045 St. 35.8
0.15 0.22 0.65
D2]C12 AR 0.07 | 010 | bis | 0.040 | 0.045 1 Ast. 35.8
- 015 0.22 0.40 .
D3| C18R 0.14 0.10 0.40 0.040 | 0.045 | 0.30 St. 45.8
0.22 0.22 0.65 ) .
D4|C18 AR 044 | 0410 | 'bis | 0.040 | 0.045 | 030 |1 ASt. 45.8
0.22 0.22 0.45
DS5|C18 LR 0.14 0.10 bis 0.040 | 0.045 0.30 ?) ISt. 45.8
. 0.22 0.22 0.45
D6|C35R 0.32 0.17 0.50 0.040 | 0.045 0.30 St. 55.29
0.40 0.37 0.80
D718 Mn5 bis 0.40 1.20 0.050 | 0.050 + Al St 52 F
‘ 0.20 0.60 1.40
1) Al-Gehalt so hoch, daB der Stahl alterungsbestindig ist
2) Al-Gehalt so hoch, daB LaugenriBbestindigkeit vorhanden ist
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

filr Schwerindustrie

warmfeste Stihle fiir Kesselrohre

Standardliste Eisen und Stahl

| owe G

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Bezeichnung

Si

P unter

S unter

Mo’

Schrott-

Nr.

9 o % % % % % eruppe Bemerkungen
D115 Mn5 0.10 ' 0.17 1.00 | 0.040 | 0.045

0.20 0.37 1.30
D2|15Mo03 012 0.15 0.50 | 0.040 | 0.040 0.25

0.20 0.35 0.80 0.35
D 3|13 Cr Mo 4.4 0.10 0.15 0.40 | 0.040 | 0.040 0.70 0.40 - 10

0.18 0.35 0.70 1.00 0.50

~
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Ministerium

Stihle fir Hochdruckrohre

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt G 21

Ausgabe vom 1.10.1953

Si

P unter

S unter

Mo

Schrott-

Nr. Bezeichnung Bemerkungen
% % % . % % % % % % gruppe
D117 Cr Mo V 10 0.15 015 0.30 0.035 |0.035 2.50 0.20- | 040 1"
. 0.20 0.35 0.50 2.80 0.30 0.20
D221 CrVMoW12 0.18 015 0.30 | 0.035 | 0.035 2.70 0.35 0.75 0.30 11
0.25 0.35 0.50 3.00 0.45 0.85 0.45
D3{8CrSiMoVé 0.07 1.10 0.30 | 0.035 | 0.035 1.40 0.20 0.25 10
0.14 1.40 0.50 1.70 0.25 0.35 '
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Standardliste Ei
Deutsche Demokratische Republik andardliste Eisen und Stahl

Ministerium _ . Stihle fiir hitze- und zunderbestindige Rohre e G 22 -2
- fiir Schwerindustrie | Ausgabe vom 1.10.1953
Nr. ' Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr ‘ Ni Al ’ Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % - gruppe
D1 |8CrSiAl12 bis 1.35 0.20 0.030 | 0.030 2.80 0.30 |(4+0.1% 9 bis~750° C
012 1.65 0.40 3.30 0.60 | Ti)
D2|X10Cr Al7 bis 0.60 0.20 0.030 | 0.030 6.30 0.60 8 bis~800° C
012 0.90 0.40 6.80 | 090 )
D3| X 10 Cr Al 13 bis - 0.80 0.20 0.030. | 0.030 | 12.5 0.80 . 21" bis~900°¢ C
012 1.10 0.40 13.5 1.10 .
D 4| X 10 Cr Al 18 bis 0.80 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 L 0.80 21 bis~1000° C
0.12 1.10 0.40 18.5 1.10 ‘ .
D5 | X 10 Cr Al 24 bis 1.30 0.20 0.030 | 0.030 | 23.0 1.30 - 2 bis~1200° C
) 012 1.60 0.40 25.0 1.60 : ~
D6|X15CrNi Si> 19.9 0.10 1.80 0.20 0.030 | 0.030 | 19.0 9.00 ’ ) 25 bis~1050° C
020 |- 2.30 0.80 20.0 10.0 |
D7 | X 15 Cr Ni Si 2419 0.10 1.80 0.20 0.030 | 0.030 | 23.0 18.5 ) 25 bis~1200° C
0.20 2.30 0.80 25.0 19.5
D 8| X 10 Ni Cr Si 36.16 bis 1.50 | 0.20 0.030 | 0.030 | 16.0 36.0 25 © bis~1200° C
0.12 200 | 0.80 18.0 38.0 :
Vd
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

Stdhle fiir korrosionsbestindige Rohre

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt G 23

Ausgabe vom 1210. 1953

Nr. Bezelchnung C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Mo v Ti Schrott- Bemerkungen
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | suepe
D 1|X12 Cr Ni 18:8 bis 0.30 -| 0.20 0.030 0’.030 17.5 8.0 23
. 0.15 0.50 ) 0.40 185 9.0
D 2| X 10 Cr Ni Ti 189 bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 9.0 liber 23
012 0.50 0.40 18.5 10.0 6x9 C
D 3| X 5Cr Ni189 bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 9.0 23
0.07 0.50 0.40 18.5 10.0
D 4| X 8 Cr NiSi188 bis 1.50 0.20 | 0.030 | 0.030 | 175 8.0 23
. | 010 2.50 0.40 18.5 9.0
D 5| X 10 Cr Ni Mo bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 10.0 1.80 tiber 23
Ti 18.10 0.12 0.50 0.40 1185 11.0 2.20 4x9, C
D 6| X 20 Cr Ni 13 0.17 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 12.5 0.60 - 21
0.22 0.50 0.40 13.5 0.80
D 7 (X2 Cr13 0.17 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 12.5 2
. 0.22 0.50 0.40 13.5
D 8| X8CrTi17 bis 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 | 17.0 liber 21
. 0.10 0.50 0.40 ' 18.5 6x9% C|
D 9(X8CrMoTi17 bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 16.0 1.60 liber 25
0.10 0.50 0.40 18.0 1.90 7x%C
D10 | X 90 Cr MO‘V 18 0.85 0.25 0.30 0.030 | 0.030 | 17.5 1.00 0.07- 25
0.95 0.40 0.50 185 1.30 0.12
D 11| X 90 Cr Mo V 18.10| 0.85 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 0.90 0.90 25
0.95 0.50 0.40 18.5 140 | 1.40
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

Hochdruckstihle der chem. Industrie

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt H 1 -1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Si

P unter

S unter

(]
18

Ni

Schrott-

Nr. Bezeichnung Bemerkungen
% % % % % - % % % % gruppe
D116 Cr 9 0.12 ’ 0.15 0.30 0.035 0.035 2.20 9 Kernrohre fiir Wickel-
020 | 035 | 0.50 2.50 behslter .
D210Cr1!1 0.08 0.15 0.30 | 0.035 | 0.035 2.70 9 Biindelrohre,
0.12 0.35 0.50 3.00 Hochdrucklinsen
D3 |2 CrNi9 0.20 0.15 0.60 0.035 | 0.035 2.00 0.50 12 Ofendeckel
N 0.28 0.35 0.80 2.30 0.80
D 4 |16 Cr Mo 9.3 0.12 0.15 0.30 0.035 0.035 2.00 0.30 10 Endstiicke zu Kernrohren
. 0.20 0.35 0.50 : 2.30 0.40
D 5|20 Cr Ni Mo 9 0.16 0.15 0.30 _.0.035 0.035 210 | 0.50 0.25 14 geschweiBte Ofen
(20 Cr Mo 9) 0.24 0.35 0.50 2.40 0.80 0.35
D 6 | 24 Cr Ni Mo 10 0.20 015 0.50 0.035 | 0.035 2.30 0.50 0.20 14 geschmiedete Ofen
i (24 Cr Mo 10) 0.28 0.35 0.80 2.60 0.80 0.30
D712 Cr Mo 195 bis | 0.30 0.30 | 0.035 9.035. 4.50 0.45 11 Rohre fir Erdsldestilliers u.
015 | 050 | 0.60 5.50 0.55 Hydrieranlagen
D8 22CrV?9 0.18 015 0.30 | 0.035 | 0.035 2.00 0.20 10 Mo-freier Austauschstahl fir
025 | 025 | 0.50 2.30 0.25 17 Cr MO V 10 bis~400° C
D9|8CrSiMoVé 0.07 1.10 0.30 | 0.035 | 0.035 1.40 0.20 0.25 10 - | Spaltrohre,
014 | 1.40 | 0.50 1.70 0.25 | 0.35 Rohre fir DHD Anlagen
D10 |17 Cr Mo V 10 0.15 0.15 0.30 » 0.035 | 0.035 2.50 0.20 0.10 11 Hochdruckrohre u.  Form-
0.20 0.35 /| 0.50 2.80 0.30 0.20 stiicke bis ~400° C bel

700 atii .

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6

Deutsche Demokratische Republik Standardliste Eisen und Stahl
Ministerium ) Hochdruckstihle der chem. Industrie : sae H1-2

fiir Schwerindustrie

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung C ‘ Si Mn P unter S»unter Cr Mo V‘ W Schrott- Bemerkungen
‘ % % % % % % % % % gruppe
D11 |20 Cr Mo V 13.5 0.17 0.15 0.36 0.035 | 0.035 3.00 0.50 0.45 11 Hochdruckrohre und Form-
. . 0.23 0.35 0.50 3.30 0.60 0.55 stiicke bis~480° C bel
p ., ” 700 atii
P - D12 |21 CrV Mo W 12 0.18 0.15 0.30 0.035 | 0.035 2.70 0.35 0.75 0.30 1 Hochdruckrohre und Form-
. 025 | 035 | 030 300 | 045 | 085 | 045 Joo sea R0 C bl
atu
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B . ) Standardliste Eisen und Stahl
Peutsche Demokratische Republik Rost- und siurebestindige Stihle. '
Ministerium o ee o . Blatt H 11
" - e . Ferritische und martensitische Chromstihle
fiir Schwerindustrie i Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezeichnung C Si Mn P unterl| S unter Cr Ni Mo \ T Schrott- Bemerkun.ge‘n
% % % % % % % % % % gruppe
1{x10cr13 bis | 030 | 020 | 0.030 | 0.030 | 12.5 . . 2 ferritisch
| 042 0.50 0.40 13.5
D2|X20Cr13 . 017 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 12.5 21 vergiitbar
0.22 0.50 | 0.40 - 13.5
D3] X2 CrMo13 017 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 125 1.00 25 vergiitbar
0.22 0.50 0.40 ‘ 13.5 1.30
4| X 40 Cr 13 0.38 0.30 |- 0.20 0.030 | 0.030 | 12.5 21 hirtbar
0.43 0.50 -| 0.40 - | 135
D5{X8CrTi17 bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 17.0 tiber 21 ferritisch ’
0.10 0.50 0.40 18.5 6x9%C
D6[X8CrMoTi17 bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 16.0 1.60 tiber 25 ferritisch
0.10 0.50 0.40 18.0 1.90 7x%C ‘
D7 {X22Cr Ni17 0.20 0.30 0.20 . | 0.030 | 0.030 | 16.5 1.30 21 vergiitbar
. 0.25 0.50 0.40 18.0 1.80 ) .
D8| X9 CrMoV 18 0.85 0.25 | 0.30 0.030 | 0.030 | 17.5 1.00 0.07 25 hirtbar
(90 Cr Mo V 72) 0.95 0.40 | 0.50 185 1.30 012 :
%) Bei Umschmelzchargen darf der Phosphorgehalt bis 0.040%, betragen
4
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. § Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik rost- und sﬁurebestﬁndige Stihle. ) H 12
) M'"'m,"um . Austenitische Chrom- und Nickelstihle Blate
fiir Schwerindustrie - Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezeichnung c Si Mn P unter’); S unter cr Ni Mo | i » Schrott- Bemerkungen
% %, % % % % % % % gruppe”
1] X 12 Cr Ni 188 bis 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 | 17.5 a,ob 22 chirurgische Instrumente,
‘ 0.15 0.50 0.40 18.5 9.00 Bestecke, Nadeln
2| X 10 Cr Ni Ti 189 bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 9.00 tiber 23 SchwelBqualitit
0.12 0.50 0.40 18.5 10.0 6x9%,C
3| X 5Cr Ni189 bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 9.00 22 SchweiBqualitit ohne
0.07 0.50 0.40 18.5 10.0 Stabilisator
D 4| X 8Cr Ni1212 bis 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 12.0 11.5 24 Uhrenindustrie
0.10 0.50 0.40 ’ 13.0 12.5 Schmuck, Geschirr
D 5| X 10 Cr Ni Mo bis | 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 | 175 10.0 1.80 tiber - 23
Ti 18.10 0.12 0.50 0.40 18.5 11.0 220 |4x%C ) SchweiBqualitat
D 6| X 8Cr NiMo 1812 bis 0.80 1.30 0.035 | 0.020 | 16.0 10.0 1200 |- 23 nur fiir Sonderfille
) 0.10 1.00 1.50 19.0 14.0 3.00
D7 ] X8Cr NiSi188 dis 1.50 0.20 0.030 | 0.030 | 17.5 8.00 22 SchweiBqualitit,
0.10 2.50 0.40 18.5 9.00 | Siliziumstabilisiert
@ D8 |X8CrNiMo bis | 200 | 020 | 0.030 | 0.030 | 17.5 | 9.00 | 1.80 23 |, Schweibqualitit
Si 18.9 012 | 250 | 0.40 185 | 100 2.20 , Siliziumstabilisiert
1) Bei Umschmelzchargen darf der Phosphorgehalt bis 0.0409, betragen.
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

warmfeste Baustihle:

‘

3-6

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt H 21

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Si

P unter

S unter

Schrott-

Nr. Bezeichnung Bemerkungen
% - % % % % % % % gruppe
D 1|14Mn4 0.10 0.30 0.70 0.050 | 0.050 0 Flansche
0.18 0.50 1.20
D 2{20Mn5 017 0.45 1.00 | 0.040 | 0.400 0 bel 500° C ~ 4 kg/mm?
0.23 0.65 1.30 : )
D 3|25Mn5 022 | 040 |" 110 | 0.040 | 0.040 0 bel 5000 C ~ 4 kg/mm?
0.28 0.60 1.40
4|1 K20Cr V4 0:17 047 0.40 0.035 | 0.030 0.80 0.10 9 bel 5000 C ~ 5 kg/mm2
0.25 0.37 0.70 1.10 0.20
D 5{26CrV7 022 | 015 | 050 | 0.035 | 0.035 | 1.50 0.10 9 bel 5000 C ~ 5 kg/mm?
0.30 0.30 0.70 1.80 0.20
6| K30 CrMo4 " 0.25 0.17 0.40 0.035 | 0.030 0.80 0.15 10 bel 5000 C ~ 10 kgjmm?
0.33 0.37 | 0.70 _ 1.10 0.25
7 | K35 Cr Mo 4 0.32 017 0.40 | 0.035 | 0.030 0.90 0.15 10 bel 500° C ~ 10 kg/mm?
0.40 037 | 0.70 1.10 0.25 )
D 8{24CrMo5 0.20 0.15 0.40 0.035 | 0.035 1.00 0.20 10 bei 500° C ~ 10 kg/mm?
’ 0.28 0.35 0.70 1.30 0.25
D 9| 24 Cr Mo 48 0.20 0.15 0.40 | 0.035 | 0.035 0.90 0.70 10 bel 5000 C ~ 12 kg/mm?
' 0.28 0.35- 0.70 - 1.20 0.90 )
D10 | 24 Cr Mo V 5.5 0.20 0.15 0.30 0.030 | 0.030 1.20 6.50 -‘0.15 10 bei 5000 C ~ 12 kg/mm?
0.28 0.60 ' 1.50 0.60 0.25

0.35
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3-6

Deutsche Demokratische Republik

fiir Schwerindustrie

Ministerium

Zunder- und hitzebestindige Stihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt H 22

Ausgabe vom 1.10.1953

Nr. Bezeichnung Cc Si Mn P unter | S unter |- . Cr Ni Al Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % gruppe
D 1}]8CrsSié bis 1.50 0.20 0.030 | -0.030 1.50 (0.10 9 bis ~ 650°C
, 012 | 1.80 | 0.40 | 1.80 0.20%V)
D 2|8CrSiAl12 bis | 1.35 | 020 | 0.030 | 0.030 | 2.80 0.30 |(+0.19% 9 bis ~ 7500 C
0.12 1.65 0.40 3.20 0.60 Ti)
D 3|{X10CrAl7 bis 0.60 0.20 | 0.030 | 0.030 | 6.30 ° 0.60 8 bis ~ 800°C
0.12 0.90 0.40 6.80 0.90
D 4| X10Cr Al 13 bis 0.80 0.20 | 0.030 | 0.030 | 12.5 0.80 2 bis ~ 900°C
0.12 1.10 0.40 13.5 1.10
D 5| X 10 Cr Al 18 bis 0.80 0.20 0.030 0.030 | 17.5 0.80 21 bis ~ 1000° C
' 0.12 1.10 0.40 18.5 1.10
D 6| X 10 Cr Al 2% bis | 1.30 0.26 0.030 | 0.030 | 23.0 1.30 21 bis ~ 12000 C
\ 012 1.60 | -0.40 1 25.0 1.60 : '
D 7| X10CrSi 6 bis 2.20 0.20 0.030 | 0.030 5.80 8 bls ~ 800°C
012 2.50 0.40 - 6.20 :
D 8| X10Crsi13 bis | 200 | 020 | 0.030 | 0.030 | 12.5 21 bis ~ 9000 C
: 012 2.30 0.40 13.5 '
D 9| X10Cr Si 18 bis 1.90 0.20 | 0.030 [ 0.030 | 17.5 21 bis ~ 1000° C
012 2.20 0.40 ) 18.5
D 10 | X 15 Cr Ni Si 19.9 | -0.10 1.80 0.20 0.030 | 0.030 | 19.0 9.00 25 bis ~ 1050° C
’ 0.20 2.30 0.80 ' 20.0 10.0
D11 | X 15 Cr Ni Si2419| 0.10 1.80 0.20 | 0.030 | 0.030 | 23.0 18.5 25 bis ~ 12000 C
0.20 2.30 0.80 i 25.0 19.5
D 12 | X 10 Ni Cr Si36.16( bis 1.50 0.20 0.030 | 0.030 | 16.0 36.0 25 bis ~1200° C
: 012 | 2.00 0.80 : 18.0 38.0
AN
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‘Deutsche Demokratische Republik

Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium ventiIStahl,e Blatt H 31
fir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10, 1953
Nr. Bezelchnung C S Mn P unter | S unter Cr Ni w Giite- | Schrott- Bemerkungen
) %. | % % % % % % % gruppe | gruppe
1| CK4S 0.40 017 0.50 0.035 | 0.030 E 0 Fiir AnlaB- und EinlaBventile
0.50 0.37 0.80
D 2{X10 Cr 13 bis 0.30 0.20 0.030 0.030 | 12.50 E 8 Fiir AuslaBventile
(10 Cr 52) 012 0.50 0.40 13.50 - nichtrostend
3| 210 Cr 46 2.00 0.25 0.20 .| 0.030 | 0.030 | 11.00 E 8 Fir AuslaBventilsitze
2.25 0.40 0.40 ) 12.00 ’
4|135SiMns5 0.30 1.10 1.10 0.040 0.040 E 0 Fiir AnlaB- und EinlaBventile
. 0.40 1.40 1.40
D 5| 45Si Cr 16 0.40 3.80 -| 0.30 0.030 | 0.030 2.50 E 9 Fiir Au.sIanentlle
0.50 4.20 0.50 2.80
D 6|45 Cr Si 34 0.40 3.00 0.30 0.030 | 0.030 8.00 E 8 Fih.' AuslaBventile
0.50-| 3.50 0.50 9.00 .
D 7| X 40 Mn Cr 18 0.30 0.30 17.00 0.100 | 0.050 3.00 E 7 Fir EinlaBventilsitze
(40 Mn Cr 72) 0.50 0.80 | 19.00 3.50 :
D 8 |45Cr Ni W 72.36 0.40 2.00 0.80 0.030 | 0.030 | 17.50 8.50 0.80 E 23 Fir AuslaBventile
) 0.50 2.50 1.20 18.50 9.50 1.20
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

Sonderstihle fiir Energiebetriebe, chemische Industrie, Schwermaschinenbau

-Standardliste Eisen und Stahl

-Blatt H 51 -1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung c Si © Mn P unter | S unter Cr Ni Mo v w Schrott- Bemerkungen
’ % % % % % % % % % % gruppe :
D 1|M2 bis bis . 0.030 0.030 0 Dichtungen,
0.03 0.10 Radschlésser usw.
D 2|M2Al bis bis | 0.030 | 0.030 | +Al 0 | Dicheungen,
0.03 0.10 Radschlésser usw.
D 3| X75Mn13 0.70 0.30 13.00 0.100 0.040 29 Manganhartstahl fir
0.80 0.50 14.00 Schmiedestiicke
D 4] X120 Mn 12 1.10 0.30 | 12.00 0.100 | 0.040 29 Manganhartstahl fir
1.30 0.50 13.00 GuBstiicke
D 5| X 40 Mn Cr 18 0.30 0.30 | 17.00 0.100 | 0.040 3.00 26 Kappenringe bis — 180° C
| 0.50 0.80 | 19.00 3.50
D 6|25Mn V38 0.22 0.25 1.90 0.030 0.030 0.07 0 Turbinenschaufeln
0.28 0.35 210 0.15 (auch ohne V in Gebrauch)
D 7| X22Mn V18 0.20 0.80 | 17.00 0.100 | 0.040 0.50 29 Im Armzturenbau
(22 Mn V 78) 025 | 1.20 [ 19.00 0.60 (bls 600° C)
D 8| X 20 Cr 0.15 0.45 | 5.50 0.030 | 0.030 | 11.0 9.00 22 Bandagendraht
Ni Mn 11.9 0.25 0.60 6.50 12.0 10.0
D ¢9/110CrW?9 1.10 0.20 0.45 0.030 | 0.030 2.00 0.90 5 Pilgerwalzen
. 115 0.35 0.55 2.40 1.10
D 10 | X 55 Ni 050 | 020 | 4.00 | 0.025 | 0.020 | 3.00 | 120 16 | Sonderzwecke
Mn Cr 12. 0.58 0.40 5.00 400 | 13.0
D11 | X 32 Mn 0.30 1.40 | 17.00 0.100 0.045 5.50 1.80 26 Induktorkappen
Cr Ni 185 0.35 1.60 | 19.00 6.50 2.00 .

<
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

Sonderstihle fiir Energiebetriebe, chemische Industrie, Schwermaschinenbau

N

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt H 51-2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Si

Mn

P unter

S unter-

e

Schrott-

Nr. - Bezeichnung Bemerkungen
: % % % % % % % % % % gruppe
D12 |28 Ni CrMo 7 024 | 0415 | 030 | 0.040 | 0.040 | 1.20 | 150 | 0.5 14 Turbinenwellen
032 | 030 | 0.50 . 150 | 1.80 | 0.20 > 150 5
D13 |30 Ni Cr Mo 7 027 | 045 | 030 | 0.040 | 0.040 | 1.20 | 150 | 0.15 14 Induktorwellen
035 | 030 | 0.50 150 | 1.80 | 0.20 :
D 14| X10Cr 007 | 020 | 040 | 0.030 | 0.030 | 160 | 125 |- 1.80 Ny+ | 23 .| Im Armaturenbay
Ni Mo 1713 012 | 040 | 0.60 180 | 13,5 2.20 Ta/Nb (bis 600° C)
~0.10
D 15|30 W Cr V 22 025 | 045 | 0.25 | 0.030 | 0.030 | 2.00 0.08 | 5.00 6 Locherképfe
: 0.35 | 030 | 0.45 2.50 015 | 6.00
D16 ] X 28 W Cr 025 | 045 | 025 | 0.030 | 0.030 | 0.5 025 | 012 | 090 6 Druckplatten
Mo V 9 030 | 030 | 045 |- 0.60 0.35 | 020 | 10.0
D17 | X 10 Cr Ni 008 | 040 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 17.0 9.00 0.80 | 1.50 |Ta/Nb| 23 | Turbinenschaufeln
W V Ta 189 015 | 0415 | 0.60 19.0 | 10.0 1.00 | 1.80 1-(1;8 (bis 600° C)
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‘Deutsche Demokratische Republik . . . Standardliste Eisen und Stahl
Ministerium ) - Federstihle Blatt J 1-1
fiir Schwerindustrie

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr v Giite- | Schrott- Bemerkungen
: % % % % % % % gruppe | gruppe
D 1|CKé7 0.65 0.‘25 0.60 | 0.035 0.035 . E
0.72 0.50 0.80
‘ D 2| MK75- 0.70 015 0.40 0.040 | 0.040 E
: 0.80 .| 0.25 0.60
D 3|MK101 - 0.98 0.15 0.35 0.035 | 0.035 ' E
- 1.05 025 | 045
D 4|485Si7 0.40 |. 1.50 0.50 0.040 | 0.040 Q
0.55 1.80 0.80
D 565Si7 0.60 1.50 b.60 0.040 | 0.040 Q
_ 0.70 1.80 0.80 ) :
D 6|70sSi7 0.65 1.50 0.60 | 0.035 | 0.030 ' Q
0.75 1.80 080 |- :
D 7|50 Mn7 0.45 bis 1.50 | 0.040 | 0.040 Q
. 0.55 0.40 2.00 .
D 8,65Si Mn5 0.60 1.00 0.90 | 0.040 | 0.040 Q
070 | 1.30 | 1.10 , :
. 9 155SiMné 0.50 1.30 0.80 0.040 | 0.040 : Q
0.60 1.80 1.00
10 | 60 Si Mn 6 0.55 1.30 0.80 | 0.040 | 0.040 . Q
0.60 1.80 1.00 )
11 | K60 SiMn 6 0.56 1.30 0.80 0.030 | 0.030 ' E -

0.63 1.80 1.00

12 | 55 Si Mn 7 050 | 150 | 060 | 0.040 | 0.040 ' Q
060 | 200 | 090
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Deutsche Demokratische Republik

Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Federstihle Blatt J 1'2
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10, 1953
Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr Ni v w Giite-* | Schrott- Bemerkungen

% % % % % % % % % gruppe | gruppe ‘

13 | 60 Si Mn 7 0.55 1.50 0.60 | 0.040 | 0.040 Q

: 0.65 2.00 0.90 :

14 | K 60 Si Mn 7 0.56 1.60 0.60 | 0.030 | 0.030 E
0.63 2.00 0.90

15 | K 63 Si Mn 8 0.60 1.80 0.60 | 0.030 | 0.030 E
0.65 2.20 0.90 -

16 | 67°Si Cr 5 0.62 1.20 | 0.40 | 0.035 | 0.035 0.40 E
0.72 1.40 0.60 - 0.60

17 | 50 Cr Mn 4 0.45 017 0.70 0.040 | 0.040 0.90 E 7

: 0.55 0.37 1.00 1.20

18 | K50 Cr V 4 0.46 017 0.50 | 0.035 | 0.030 0.80 0.10 E 9

0.54 0.37 0.80 1.10 0.20°
D19 |58 Cr V4 . 0.55 0.15 0.80 | 0.040 | 0.040 0.90 0.07 E 9

0.62 0.35 1.10 1.20 0.12 .

20 | 50 Cr Mn V 4 0.48 017 0.80 0,030 | 0.030 0.95 0.15 E 9
0.55 037 | 1.00 1 1.20 0.25

21 | 30 W Cr V179 0.25 0.15 0.20 | 0.030 | 0.030 2.20 0.50 4.00 E 6

- | 035 0.30 0.40 2.50 0.60 4.50
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Deutsche Demokrati-sche Republik

Ministeriam Stihle fiir Wilzlager und Kaltwalzen

fiir  Schwerindustrie

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt J 11 -1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezelchnung C i Mn |"P .unter | S unter Cr Mo v Giite- | Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % gruppe | gruppe
1(110 Cr 2 1.05 015 0.20 0.027 | 0.020 0.40 E Walzstahl 10 mm & fiir
115 0.35 0.45 0.70 Rollen, Kugeln, Nadeln
21105 Cr 4 1.00 015 0.20 | 0.027 | 0.020 | 0.90 E 7 Walzstahl 10 —17 mm & fiir
1.10 0.35 0.40 1.20 . Rollen, Kugeln, Nadeln
3/100Cré 095 | 015 | 020 | 0027 | 0.020 | 1.30 E 7 | Kugeln u. Rollen aier
110 | 035 | 040 : 165 Ringe . Scheiben bis 30 mm
. . Wandstirke
Kaltwalzen bis 150 mm &
4100 Cr Mn 6 0.90 0.40 0.90 0.027 | 0.020 1.30 E 7 Ringe mit mehr als 30 mm
110 " 0.65 1.20 1.65 Fertigwandstirke
5/ K4 Cr 4 0.35 017 0.50 . 0.035 | 0.030 0.80 | E 7 Federrollen
0.45 0.37 0.80 1.10
D 6| X 40 Cr 13 0.38 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 12.50 . E 20 Kugeln, Rollen, Nadeln,
(40 Cr 52) 0.43 0.50 0.40 13.50 erllge nichtrostender Lager
D 7| X9 CrMoVi18 085 |. 0.25 0.30 0.030 | 0.030 ! 17.50 1.00 0.07 E 25 Kugeln, Rollen, Nadeln,
(90 Cr Mo V 72) 095 0.40 0.50 18.50 1.30 0.12 Ringe nichtrostender Lager
D 8 85 Cr7 0.80 0.15 0.25 0.025 0.020 160 E 7 Fir Kaltwalzen tiber
0.90 0.35 0.40 1.90 150 mm &
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| Deutsche Demokratische Republik v

Ministerium

fiir Schwerindustrie

VerschleiBfeste Stihle

3-6

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt J 21

Ausgabe vom. 1.10. 1953

Si

Mn

P unter

S unter

Giite-

Schrott-

Nr. Bezeichnung . Bemerkungen
% % % % % % % gruppe gruppe
D 1200Cr8 190 | 015 | 070 | 0035 | 0.035 | 1.90 E 7 Schwalbungen
210 | 030 | 1.00 2.20 :
D 2]75Mn3 070 | 015 | 070 | 0.060 | 0.060 Q 0 Verschleiffeste Teile
080 | 035 | 090
.D 3|9 Mn4 085 | 025 | 090 | 0.040 | 0.040 E 0 VerschlelBfeste Bleche
095 | 050 | 1.10 :
D 4|X75Mn13 " 070 | 0.30 |13.00 | 0.100 | 0.040 E 29 Mn-Hartstahl
(75 Mn 52) 0.80 | 050 | 14.00
D 5| X120 Mn"12 - 110 | 0.30 | 1200 | 0100 | 0.040 | / bis E 29 Mn-Hartstaht
(120 Mn 50) 1.30 | 050 | 13.00 ’ 1.50
D 6|X22MnV18 020 | 0.80 |17.00 | 0.100 | 0.040 ' 0.50 E 29 .| Armaturenbau bis 600° C
(22 Mn V 72) 025 | 1.20 | 19.00 0.60
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

Sonderstihle fiir den Kraftwerkbau

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt J 31

Ausgabe vom 1.10. 1953

@

Mn

P unter

S unter

Ni

Mo

Schrott-

Bezeichnung B k
% | % % | % % % | % % % % groppe [ o ngen
D1|25Mns 022 | 025 | 190 | 0.030 | 0.030 0 | Turbinenschaufeln
028 | 035 | 220
D2|X10Cr13 bis | 030 | 020 | 0.030 | 0.030 | 125 21 | Turbinenschaufeln
012 | 050 | 040 135
D3| X2 Cr 13 017 0.30 0.'20 0.030 0.030 12.5 20 Turbinenschaufeln
022 | 050 | 0.40 135
D4[25Mn V8 022 | 025 | 190 | 0.030 |- 0.030 0.07 0 | Turbinenschaufeln -
028 | 035 | 2.20 0.15
D5|2CrMoV 55 020 | 015 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | 1.20 050 | 045 10 | Turbinenschaufeln
028 | 035 | 060 1.50 060 | 0.25
"D6|X10CrNiWV | 008 | 040 | 040 | 0.020 | 0020 | 17.0. | 9.00 080 | 150 | Ta/Nb | 23 | DTS bis 6000
Ta 18 015 | 060 | 0.60 190 | 100 100 | 180 | 1.40
1.60
D728 NiCrMo7 024 | 045 | 030 | 0040 | 0.040 | 120 | 1.50 | 045 14 | Turbinenwellen iber
032 | 030 | 050 150 | 1.80 | 0.20 150 mm.&
D8 |30 NiCrMo7 027 | 045 | 030 | 0.040 | 0.040 | 120 | 150 | 045 14 | Indukeorwellen
: 035 | 030 | 050 , 150 | 180 | 020
D9|X32MnCrNi18 | 030 | 140 |17.00 | 0100 | 0.040 | 550 | 1.80 26 | Indukeorkappen
| 035 | 1.60 |19.00 650 | 2.20
D10| X 40 Mn Cr 185 | 030 | 0.30 |17.00 | 0100 | 0.040 | 3.00 26 | Kappenringe
050 | 0.80 | 19.00 350
D11 X2 CrNiMn11.9| 045 | 045 | 550 | 0030 | 0030 | 110 | 9.00 22 | Bandagendraht
025 | 060 | 650 : 120 | 100
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Deutsche Demokratiche Republik

‘unlegierte Werkzeugstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt K 1-1

Ministerium
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezeichnung c Si Mn P unter | S unter Bemerkungen
% % % % %
1(/C 70W 1 0.65 0.15 bis 0.030 | 0.020 Schnitte, Scherenmesser, Sigen,
0.74 0.30 0.25 . . Schrotmeifel
2!C 8O0W1 0.75 0.15 bis 0.030 0.020 Schnitte, Stanzen, Schraubstock- .
0.85 0.30 0.25 backen, Abgratwerkzeuge
3{C 90W1 0.86 0.15 bis 0.030 | 0.020 Prigewerkzeuge, Scherenmesser,
0.94 0.30 0.25 MeBwerkzeuge, Schnitte
4| C100 W 1 0.95 0.15 bis 0.030 0.020 Kaltschlagrhat;izen, Prﬁéewerkz;uge.
1.09 0.30 0.25 Schnitte, Scherenmesser, MeBwerk-
, : zeuge .
5/CM1M5W1 110 0.15 bis 0.030 | 0.020 Schneidwerkzeuge, Kaltschiag-
1.25 0.30 0.25 matrizen, Schnitte, Ziehringe
6 | C130W1 1.26 0.15 bis 0.030 0.020 Bandsigen, Reibahlen, Feilen
1.40 0.30 0.25
7]C 70W 2 0.65 0.15 bis 0.040 0.030 Schnitte, Sigen, Scherenmésser,
0.74 0.35 0.35 . SchrotmeiBel, Gesteinwerkzeuge fiir
weiches Gestein
8|C 8OW2 0.75 0.15 bis 0.040 0.030 Schnitte, Stanzen, Scherenmesser,
0.85 0.35 0.35 Abgratwerkzeuge, Gesteinwerkzeuge
fir mittelhartes Gestein
91C 90w 2 086 | 015 | bis | 0.040 | 0.030 Kaltschlagmatrizen, Fréser, Loch-
094 | 035 | 035 Mabwerkzeuge, Gostaimaerkieuge.
fur mittelhartes Gestein
10 | C 100 W 2 0.95 015 bis 0.040 0.030 Kaltschlagmatrizen, Friser, Loch-
1.09 0.35 0.35 stempel, Prigewerkzeuge, Sigen, MeB-
werkzeuge, Gesteinwerkzeuge fiir
' hartes Gestein
1M1 | C115W 2 1.10 . 015 bis 0.040 0.030 Schneidwerkzeuge, Reibahlen;
1.25 0.35 0.35 Schnitte, Ziehringe, Kaltschlag-
= matrizen
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

unlegierte Werkzeugstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt K 1 -2

Ausgabe vom 1.10.1953

Nr. Bezelchnung o} Si Mn P unter | S unter Bemerkungen
% % % % %
12 | C 130 W 2 . 1.26 015 bis 0.040 | 0.030 Sigen, Feilen, Reibahlen
1.40 0.35 0.35
D13 |C15W3 0.12 0.15 0.25 | 0.035 | 0.035 Einsatzwerkzeugstahl
: 0.18 0.35 0.50 _
D14 |C3W3 032 | 025 | 0.40 | 0.035 | 0.035 Schraubenzleher, Holzbohrer, Spaten.
0.40 0.50 0.70 .
' : Ambosse, Himmer, Zangen, Stein-
D15 | C45W 3 8ég 8§g 828 0.035 | 0.035 bena\r;s_s\;erkazr::;r angen, Stein
Schaf 1, Handsigen, Hi f
D16 | C 60W3 0.57 0.25 0.50 | 0.035 | 0.035 al‘g:h‘_’:‘l:;e:‘:mrha:rtse“%s:rm;'l‘)g‘::_
. . 0.65 0.50 0.80 werkzeuge, Werkzeuge fiir weiches
Gestein
D17 |{C75W3 0.70 0.25 0.60 0.035 0.035 Abgratwerkzeuge, Malkugeln, lgeh.
0.80 0.50 0.80 und naturharte Warmgesenke,
Maschinenmesser, Sigen, Werkzeuge
. . fir weiches Gestein
D18 | C90W3 0.85 0.25 0.40 0.035 0.035 Abgratwerkzeuge, Malkugeln,
0.95 0.50 0.60 . Maschinenmesser, Werkzeuge fiir
. mittelhartes und weiches Gestein
D19 | C50WS 0.45 bis 0.20 0.025 0.025 Chirurg. Instrumente
0.55 0.35 0.40 :
D20 | C55WS 0.50 bis 0.30 | 0.035 | 0.035 i;:cr;i:dfzsrﬁtf(:h kr:T:ffgI:é Mutter-
1 0.57 0.15 0.50
21 [C8WS 080 | bis | 035 | 0.030 | 0.020 Gatter und Kaltkreissigen
0.90 0.35 0.60
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Deutsche Demokratische Republik . . . . ) . Standardliste Eisen und Stahl
Ministerium legierte Kaltarbeitsstihle Baee K 11-1
fiir Schwerindustrie - : N Ausgabe vom 1.10. 1953
C Si Mn P unter | S unter Cr . ’ . Schrott-
Nr. Bezeichnung . B k
i ! % % % % % % . gruppe emerkungen
’ D1| 7087 0.65 1.50 0.60 | 0.035 | 0.030 0 Spannpitronen
‘ ‘ 0.75 1.80 0.80 ' ’
‘ D 2 85 Cr 1 0.80 0.30 0.50 0.035 0.035 0.30 . 0 Maschinenmesser
| 090 | 050 | 070 0.45 .
D3|125 Cr 1 1.20 0.15 0.25 ) 0.025 : 0.025 - 0.20 0 Rasierklingen, Feilen
1.30 0.30 0.40 . 0.35 '
4 (110 Cr 2 1.05 0.15 0.20 0.027 0.020 0.40 0 Schaber, Frismesser,
115 0.35 0.45 . - 0.70 Spiralbohrer
D 5. 130 Cr 2 1.25 0.20 0.20 0.025 0.020 0.40 - 0 Hochleistungsfeilen, Friser,
. ’ 1.40 0.35 0.40 1 0.60 C Schlaghimmer,Glasschneide-
v ridchen
D6 | 140 Cr 2 135 | 025 | 025 | 0.025 | 0.025 | 040 0 | & . Fellen, Fris-
145 | 040 | 035 0,60 messer, Schaber
D7 90 Cr 3 0.85 0.15 0.20 0.030 0.030 0.70 0 Maschinenmesser,
. 0.95 0.30 0.40 . 0.90 - Schneidwerkzeuge
D8|105Cr5 1.00 | 0.20 bis | 0.025 | 0.020 | 1.20 ' . 7 EndmaBe, MeBwerkzeuge
. 1.10 0.40 0.25 ' 1.50
: 9 [ 100 Cr 6 095 .| 015 | 020 | 0.027 | 0.020 | 1.30 ' 7 | Gewindeschneidwerkzeuge,
1.10 0.35 0.40 ) 1.65 Maschinenmesser, Kalt-
. walzen
10 | 145 Cr 6 1.30 0.15 - 0.45 0.025 .| 0.020 1.30 . 7 Schneidwerkzeuge, Friser,
: 1.50 0.35 0.70 1.60 i ) MeBwerkzeuge, EndmaBe
11| 8 Cr7 0.80 015 0.25 0.025 | 0.020 1.60 . 7 Kaltwalzen
: 0.90 0.35 0.40 . 1.90
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i Standardliste Eisen und Stahl
Deutsche Demokratische Republik

Ministerium : legierte Kaltarbeitsstihle - Baee K 11-2
fiir Schwerindustrie ) : Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. .Bezeichnung - c Si Mn P unter | S unter Cr v {1 - Schrott- Bemerkungen
% % %- % % % % gruppe
12 | 200 Cr 8 - 1.90 0.15 0.70 -| 0.035 0.035 1.90 7 Schwalbungen
2.10 0.30 1.00 2.20 i ’
13 X210Cr N1 . 2.00 0.25 0.20 | 0.030 0.030 | 11.0 _ 8 Hochleistungsschnitte,
(210 Cr 46) 2.25 0.40 0.40 12.0 . f. Blechstirken bis 5 mm,

Lochstempel, Ziehmatrizen,
Gewindewalzrollen, Druck-
rollen, Friser, Breitsiume

D14 | X 40 Cr 13 0.38 0.30 0.20 | 0.030 | 0.030 | 12.5 ' 20 DruckguBformen f. Cu,
(40 Cr 52) 0.43 0.50 0.40 13.5 ) KunstharzpreBformen
D 15| 100 V 1 095 | 015 | 020 | 0.025 | 0.020 0.07 _ 0 g;;‘:;,';‘:xfrf,';;‘;“g;;p,_
1.05 ‘ 0.35 _ 9.40 0.12 stempel ’
16 { 100 V 3 0.95 0.15 0.20 0.025 bis 0.20 0 | Kaltschlagwerkzeuge,
1.05 0.35 0.40 0.020 0.40 Schnitte, Stanzen, Reduzier-
matrizen
D 17 | K 53 Mn Si 4 050 | 080 | 0.80 | 0.035 | 0.030 B | -0 | Sennpatronen, Kisine und
. i 0.57 1.00 1.00 ! » oder ' Pressensﬁc;el
18 { 90 Cr Si 5 085 | 1.20 | 030 | 0.030 | 0.030 | 095 7 | Gewindeschneidwerkzeuge,
0.95 1.60 0.60 . 1.25 Schneldeisen
D19 {125 Cr Si 5 1.20 1.05 0.60 | 0.030 | 0.030 1.10 . 7 Spiralbohrer, Friser, Stan-
1.30 1.25 0.80 1.30 zen, Holzbearb.-Werkzeuge
20 | K 40 Cr Si 6 0.37 120 | 030 | 0.035 | 0.030°| 1.30 ’ -7 ‘Premuftwerkzeuge
~| 0.45 1.60 0.60 1.60
D 21 | 150 Cr Si 14 1.40 1.40 0.30 | 0.030 | 0.030 3.40 . i 8 Gewindewalzrollen
1.60 1.60 0.50 " 3.60 '
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt K 11 - 3

Ausgabe vom 1.10. 1953

Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
filr Schwerindustrie

legierte Kaltarbeitsstihle

Nr. Bezeichnung - C Si Mn P unter | S unter Cr \ Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % gruppe
D22 64SiCr5 060 | 1.20 0.40 0.030 0.030 0.40 0 Holzbandsigen, Scl;eren-
0.68 1.40 0.60 : 0.60 messer, PreBluftwerkzeuge
D23 |67SiCr5 0.62 1.20 0.40 0.035 0.035 0.40 0 Scherenmesser, Spann-
0.72 1.40 0.60 0.60 patronen, PreBluftwerk-
zeuge
D 24 | 105 Mn Cr 4 1.00 0.15 1.00 0.035 | 0.035 0.70 0 Schiitte, Schneldwerkzeuge
1.10 0.30 1.20 1.00
25| K15 Mn Cr5 012 017 110 | 0.035 |70.030 | 0.40 0 Kunstharzformen
0.18 0.37 1.40 0.70
26 | K20 Mn Cr 4 0.18 0.17 0.90 0.035 | 0.030 0.90 9 Kunstharzformen
0.25 0.37 1.20 1.20 ’
D27 |22Mn Cr 6 ‘ 0.20 0.15 1.30 0.030 0.030 1.20 9 Kunstharzformen
0.25 0.35 1.60 ‘ : 1.50
D28 |90MnV 8 0.85 0.15 1.80 | 0.030 | 0.030 0.07 0 Schnitte, Stempel, MeB-
: 0.95 0.30 2.00 0.12 werkzeuge, Kunstharz-
. formen,Gewindeschneid-
) werkzeuge
D 29 [ 37 Ni Cr 10 - . 0.33 0.15 0.40 0.030 0.025 0.70 2.30 12 © Kunstharzformen, Prige- *
0.40 0.35 0.60 1 0.90 2.80 werkzeuge f, Wasserhirtung
30 K 13 Ni Cr 12 0.1 0.17 0.30 0.035 0.030 0.60 2.75 12 Kunstharzformen
0.17 0.37 0.60 0.90 3.25 C
D 31 | 50 Ni Cr 13 0.45 0.15 0.40 | 0.025 0.025 0.90 3.00 13 Prigewerkzeuge, Kopf-
0.55 0.35 0.60 1.20 3.50 stempel fir die Nieten-
. erzeugung
32 | K13 Ni Cr 14 0.1 017 0.30 0.035 | 0.030 | 1.25 3.25 13 Kunstharzformen
017 0.37 0.60 1.75 3.75-
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Deutsche Demokratische Republik Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium ' legierte Kaltarbeitsstihle saee K 11-4
fiir Schwerindustrie ‘ Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezeichnung C Si Mn P unter | S-unter Cr Ni v Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % . ’ gruppe
D33|140CrV1 1.35 0.15 0.25 0.025 | 0.025 0.20 |- '0.07 0 Feilen, Schaber,
1.45 0.30 0.40 0.40 012 Frasmesser
D 34 M1 CrV3 0.28 0.25 0.40 0.040 0.040 0.50 0.07 9 | Schraubenschlissel
0.35 0.40 0.60 - 0.70 | 042 ’ ' ’
35 80 CrV3 0.75 015 0.20 0.025 | 0.020 0.50 0.15 9 Maschinenmesser,
0.85 0.35 0.40 0.80 0.30 Holz- u. Gatterkreissigen
D3 |1MM5CrV3 1.10 0.15 0.20 0.030 0.030 0.50 0.07 . 0 Gewindeschneidwerkzeuge,
. 1.25 0.30 0.40 0.80 1 042 MeBwerkzeuge, Kaltwalzen
D37 |145Cr V6 1.40 015 0.50 0.025 0.025 1.30 0.08 e 9 Gewindeschneidwerkzeuge
1.50 0.30 0.70 1.50 0.15 - kleinere harte Schnitte,
PR Endkaliber, MeBwerkzeuge,
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

legierte Kaltarbeitsstihle

+ Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R00580005000

3-6

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt K 11 - 5

Ausgabe vom 1.10.1953

Si

Mn

P unter

S unter

Cr

Mo

Al

Schrott-

Nr. Bezeichnung - Bemerkungen
% % Yor % % % % % % % gruppe
D38| X8 CrV18 0.80 0.20 030 | 0.030 { 0.030 | 17.5 0.20 20 Rostsichere Werkzeuge fiir
@5 CrVv72 0.90 0.40 0.60 18.5 0.30 Sonderzwecke
~ 39| 120W 4 1.15 0.15 0.20 0.025 | 0.020 » 0.15 0.90 5 Schneidwerkzeuge, Bleche
1.25 0.30 0.35 ~ 0.25 1.10 fur Metallsagen
40 | 115W 8 110 0.15 0.20 0.025 0.020 0.15 1.807 5 Metallkreissigen
1.20 0.30 0.40 0.25 2.00
D4 |130 W19 -~ 1.25 0.20 0.20 0.025 | 0.020 bis 4,50 6 Ziehmatrizen
1.35 0.30 0.40 025 . 5.00
D42 [ X210CrW1MN 2.00 0.25 0.20 0.030 0.030 11.0 0.60 5 Hochleistungsschnitte,
(210 Cr W 46) 2.25 | 040 | 040 12.0 0.80 Stanzen, Riumnadeln, Kalt-
. scherenmesser
43 | 105W Cr 6 090 /| 0.5 0.80 0.025 0.020 0.90 1 1.20 5 Gewindeschneidwerkzeuge,
1.05 | 035 1.10 1.20 1.60 Schnitte, Riumnadeln,
. Friser, MeBwerkzeuge
44 | K 35 Cr Al 6 0.31 017 0.30 0.035 | 0.030 1.35 0.90 9 Nitrierstahl f. MeBwerk-
) 0.39 0.37 0.60 1.65 1.25 zeuge :
D45 |10 Mo V5 1.05 0.20 0.30 0.025. | 0.020 0.45 0.15 " Sonderstahl f. Gewinde-
\ ‘115 0.30 0.40 0.55 0.20 schneidwerkzeuge (maB-

bestindig) -
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

legierte Kaltarbeitsstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt K 11 - 6

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung C St Mn P unter | S unter v Cr ' Mo v w Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % gruppe ]
D 46 | 80OW V 2 0.75 015 0.20 0.025 | 0.020 0.10 0.40 5 Papiermesser
o 0.85 0.25 0.35 0.20 0.60
D47 |38 SiCrVeé - 035 1.20 0.30 Q.030 | 0.030 1.20 0.07 7 PreBluftwerkzeuge,
0.42 1.50 0.50 1.50 012 Maschinenmesser
D48 |45SiCrV 6 ' 0.40 | 1.20 0.50 0.030 0.030 1.20 0.07 7 ' PreBluftwerkzeuge, Dépper,
. 0.50 1.50 0.70 . 1.50 012 MeiBel, Kaltscherenmesser
49 | 85W Si Mo 5 0.80 0.80 0.20 0.030 | 0.030 1.00 0.30 5 Schneideisen
_ o 0.90 , 1.10 0.40 - 1.40 0.50
50 | 55 Mn Cr Mo 6 0.50 0.25 1.20 0.030 | 0.030 0.60 0.15 9 Schneidwerkzeuge, Prige-
: ' 0.60 0.65 1.60 0.90 0.30 . und.Biegewerkzeuge
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Ministerium
fiir Schwerindustrie

legierte Kaltarbeitsstihle
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt K 11 -7

Ausgabe vom 1. 10. 1953

. Si

P unter

S unter

Cr

Mo

Schrott-

Nr. Bezeichnung B k
% 1 % 1% | % | % | % | % | % | % | % | swe smerne
51 | 65MnCrW5 0.55 0.15 0.90 | 0.030 | 0.030 0.50 0.50 5 Schneidwerkzeuge, Sige-
0.70 0.35 1.20 0.80 0.80 werkzeuge, Biegewerkzeuge
52| 90Mn CrW5 0.85 0.15 0.90 | 0.030 | 0.030 0.50 0.50 5 Schneidwerkzeuge
0.90 0.35 1.20 0.80 ! 0.80
D 53 | 19 Ni Cr Mo 15 0.16 0.15 0.30 0.030 | 0.030 110 | 0415 3.50 15 Kunstharzformen fiir Luft-
. 0.22 0.30 0.50 : 1.40 0.25 4.00 hirtung
D 54|40 CrMo V2 0.35 0.90 0.30 0.025 | 0.025 5,20 0.80 0.45 11 Hochl;eanspruchte Spritz-
0.45 1.10 0.50 5.80 1.10 0.55 . gubformen
D 55| X9 CrMo V18 0.85 0.25 0.30 0.030 | 0.030 17.5 1.00 0.07 25 Rostireie Wilzlager Re 57
N 0.95 0.40 0.50 ) 18.5 1.30 0.12 Zellwollem_esser, Schneide-

eisen
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

legierte Kaltarbeitsstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt K 11 - 8

Ausgabe vom 1. 10, 1953

Si

P unter

S unter

Cr -

Schrott-

{165 Cr Mo W V 46)

0.60

Nr. Bezeichnung Bemerkungen
% % % % % % %l % % gruppe
D56|80WCrv3 075 | '0.15 0.30 | 0.025 | 0.020 | 0.40 0.20 | 0.60 5 Maschinenmesser f. Holz u.
' 0.85 0.30 0.50 | 0.60 0.30 0.80 Kunststoff
D57 [135W Cr V 4 130 | 015 | 030 | 0.025 | 0.020 | 0.30 020 | 0.80 5 | Schneidwerkzeuge,
140 | 025 | 0.40 0.50 030 | 1.10 Maschinenmesser
D58 [100W YV 4 0.95 015 015 | 0.025 | 0.020 | 0.10 0.10 1.00 5 Maschinenmesser,
1.05 0.25 0.30 0.25 0.20 1.20 Verbundstahl
D59 |120W V 4 1.05 0.15 0.20 0.025 | 0.020. 0.10 015 » 0.80 5 Gewlndeschneidwe;kIeUg'
1.25 0.35 0.40 | 0.30 0.30 1.20 Spiralbohrer, Reibahlen,
: Chir. Instrumente
D60 | 1MOWCrV5 1.05 0.15 0.30 0.025 | 0.020 1.10 0.15 1.20 5 Kaltscherenmesser,
145 0.30 0.40 1.30 0.20 1.40 Maschinenmesser
D6t | 35WCrV7 0.30 0.80 0.20 0.025 0.025 0.90 015 1.70 5 PreBluftwerkzeuge, Kalt-
0.40 1.00 0.40 1.20 0.20 2.00 . scherenmesser, Maschinen
i messer
D62 |45WCrV7 0.40 0.80 0.20 0.025 | 0.025 0.90 0.15 1.70 5 HandmeiBel, Dépper, Kalt-
i : ‘ 0.50 1.00 0.40 1.20 0.20 2.00 : scherenmesser
D63 |5WCrV7 0.50 0.80 0.20 0.025 0.025 0.90 0.15 1.70 5 Kaltscherenmesser, Dépper,
0.60 1.00 0.40 1.20 0.20 2.00 Schnittstempel, Hackmesser
D64 | 8OWCrVS8 0.75 0.40 0.30 0.025 0.025 1.00 0.25 1.80 5 Maschinenmesser fiir Holz
0.85 0.60 0.50 1.20 0.35 2.00
D65 | 142W Cr V13 1.35 0.15 0.20 0.025 | 0.020 0.20 0.20 3.00 6 Riffelstahl
. 1.50 0.30 0.40 0.50 0.30 3.50
66 | 135 W Cr V 20 125 | bis bis | 0025 | 0020 | 0.40 045 | 4.50 6 | Riffelscahl, Ziehmesser
) : 1.50 0.30 030 |- 0.70 0.30 5.50
67 | X165CrMoW V12 | 145 | 020 | bis | 0030 | 0030 | 110 | 050 | 015 | 040 11| tochleistungsschnitee,
170 | 040 | 035 125 | 080 | 0.30 sk nrngssagen

(Wasserkiihlung)
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fitr Schwerindustrie

legierte Warmarbeitsstihle .

-

03-6

Standardliste Eisen und Stahl

. Blatt K 21-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

2]

Mn

P unter

S unter

Cr

Schrott-

Nr. Bezeichnung % % % ” o % o o eiuppe Bemerkungen /|
1]85¢cr7 080 | 045 | 025 | 0.025 | 0.020 | 1.60 7 | Warmwalzen
0.90 0.35 0.40 1.90
2| X210Cr 11 2.00 0.25 |. 0.20 0.030 | 0.030 | 11.00 8 Hamm;r}l:lerne. Breitsﬁ:mz
zum chlagen von -
(210 Cr 46) 2.25 0.40 0.40 12.00 ) waimfestens Material o
D3|H2Cr13 0.17 0.30 0.20 0.030 | 0.030 | 12.50 20 DruckguBformen fiir Cu,
(20 Cr 52) 0.22 0.50 0.40 13.50 Lochwerkzeyge
D4{67SiCr5 0.62 1.20 0.40 0.035 | 0.035 0.40 - 9 Schaftmaterial, Dorne, PreB-
0.72 1.40 0.60 0.60 luftwerkzeuge
D5(X210CrW 11 2.00 0.25 0.20 0.030 | 0.030 | 11.00 0.60 5 Hammerkerne
: (210 Cr W 46) 225 0.40 0.40 12.00 0.80
D6{38SiCrVé 0.35 1.20 0.30 0.030 0.030 120 0.07 7 Lochstempel, Abgratwerk-
0.42 1.50 0.50 1.50 012 zeuge, Scherenmesser
D7[45SiCrV 6 0.40 1.20 0.50 0.030 0.030 1.20 .0.07 7 Warmschnitte, Schnitt-
0.50 1.50 0.70 0.12 stempel, DruckguBformen f.

1.50

Sn-, Pb- u. Zn-Legierungen
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Deutsche Demokratische Republik Standardliste Eisen u. Stahl

Ministerium legierte Warmarbeitsstihle saee K 21-2
fiir Schwerindustrie - ’ Ausgabe vom 1. 10. 1953

NF. Bezeichnung C/ Si Mn P unter | S unter Cr Mo Ni v Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % gruppe
D 840 Cr Mn Mo 7 . ' 0.35 0.15 1.10 0.030 0.030 1.70 0.15 10 Schmiedehammergesenke,
' 0.45 0.35 1.50 2.00 0.20 SpritzguBformen, Werk-
) . zeuge i. Schmiedemasch.
9 | 55 Mn Cr Mo 6 ©050 | 025 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.60 | 0.5 : 9 Gesenkstahl
060 | 065 | 1.60 090 | 0.30
D 10 | 30 Cr Ni Mo 8 026 | 015 | 030 | 0.035 | 0035 | 1.80 | 0.25 | 1.80 : A 15 Matrizen, PreBdornhalter f,
0.34 | 035 | 0.60 210 | 035 | 210 Strangpressen ,
D 11 | 35 Ni Cr Mo 16 032 | 015 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | 110 | 0.25 | 3.50 ' 15 Gesenke, FlieBpreBgesenke
039 | 035 | 0.50 1.40 | 035 | 4.00 _
D 12 | 40 Ni Cr Mo 15 037 | 045 | 0.30° | 0.030 | 0030 | 1.10- | 0415 | 350 15 | Gesenke
0.44 | 030 | 0.50 140 | 025 | 4.00 .
13 | 55 Ni Cr Mo 6 0.50 0.15 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.50 0.15 1.40 : 14 Gesenkstahi
0.60 | 035 | .0.80 0.80 | 030 | 1.80 _ |
15 | 65 Ni Cr Mo 6 060 | 015 | 050 | 0.030 | 0.030 | 050 | 015 | 1.40 ) 14 Gesenkstahl
» ] 070 | 035 | 0.80 080 | 030 | 1.80 ‘
D16 |28 NiCrV 5 024 | 030 | 020 | 0030 | 0.030 | 0.60 " 1.00 | 015 12 Pilgerdorne bis 180 &
-| 032 | 050 | 0.50 0.90 1.30. | 0.20
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

Standardliste Eisen und Stahl
legierte Warmerbeltsstahle pae K 21-3
’ Ausgabe vom 1.10. 1953

C Si Mn P unter | § unter Cr Mo A w Schrott-

Nr. Bezeichnung Bemerkungen
% % % % % % % % % gruppe
D 17 | 45 Cr Mo V 6.7 0.40 0.15 0.60 0.025 | 0.025 1.30 0.65 0.25 10 DruckguBformen v. Leicht-
- 0.50 0.35 0.80 1.50 0.75 0.32 metall, FormteilpreBgesenke
\ Werkzeug, Rohr- u. Strang-
pressen
D18 [30CrMoV?9 026 | 015 | 040 | 0.035 | 0035 | 220 | 015 | 010 | 10 | Nierlersahl f. Spriczgus
034 | 035 | 070 250 | 020 | 015 o - -
D19 |35W-CrV7 0.30 0.80 0.20 0.025 | 0.025 ) 0.90 0.15 1.70 5 b::ti‘eeumge'\'lv‘a’:/;:'l‘l::::;_ ’
_ - 040 | 1.00 | 0.40 - 1.20 020 | 2.00 werkzeuge, Wa
D2 |45WCrV7 0.40 0.80 020 | 0.025 | 0.025 090 | 0.15 1.70 5 a::z's‘:f]f;‘l’_":;rﬁi‘s'gf
050 | 1.00 | 0.40 1.20 020 | 2.00 : Quetschgesenke
D21 |55WCrV7 0.50 0.80 020 | 0.025 | 0.025 0.90 0.15 1.70 5 Warmscherenmesser, Pref-
060 | 100 | 0.40 1.20 020 | 200 | werkzeuge v. Leichtmetall
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

legierte Warmarbeitsstihle

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt K 21 - 4

Ausgabe vom 1.10.1953

Nr. Bezeichnung Cc St Mn P unter | S unter Cr v w Ni Mo Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % % % gruppe
D 22 | 45 W Cr 'V 77 0.40 0.80 0.20 0.025 0.025 1.50 0.15 1.70 5 PreBdorne, Warmschnitte,
0.50 1.00 0.40 1.80 0.20 2.00 ) Einsitze f. Leichtmetaligew.,
Warmscherenmesser, hoch-
. ) . beanspruchte Warmarbeits-
. werkzeuge
D23 |30 WCrV15 -0.25 0.20 0.30 0.025 0.025 0.90 0.15 3.50 6 PreBdorne,Matrizen,Backen,
0.35 1.00 0.50 1.20 .0.20 4.00 Innenbuchsen, hauptsichi. f.
X . A . : Wasserkiihlung
24 | 30W Cr V 179 0.25 0.15 0.20 0.030 | 0.030 2.20 0.50 4.00 6 DruckguBformen-v. Schwer-
035 | 0.30 | 0.40 250 | 060 | 450 - u. Leichtmetallen, Formteil-
) . preBgesenke -
25130 W Cr V 3411 0.20 0.15 0.20 0.025 0.020 2.20 0.20 7.50 6 DruckguBformen v. Schwer-
0.30 0.35 0.40 2.70 0.50 9.00 - u. Leichtmetallen, Formteil-
. . N preBgesenke
26 [ 35 W Cr V 3411 0.30 0.15 0.20 0.025 0.020 2:20 0.20 7.50 ' Spritzmatrizen, PreBdorne,
. 9.00 FormerteilpreBgesenke,

0.40 .| 0.35 0.40 2.70 0.50

DruckguBformen v. Leicht-
u. Schwermetallen bel hokier
Beanspruchung
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium
fiir Schwerindustrie

legierte Warmarbeitsstihle

/,,

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt K 21 -5

Ausgabe vom 1. 10,1953

Nr. Bezeichnung c si Mn | P unter | S unter | Cr Mo Ni v W | Schrott- Bemerkungen
% % % % % 1 % % % % % gruppe
D27 |28 NiMoCrV17 | 024 | 045 | 020 | 0.030 | 0030 | 030 | 115 | 400 | 0415 15 Pilgerdorne bis 60 &
0.31 0.35 | 0.40 , 050 | 1.25 | 450 | 0.20
D28 |2 NiCrMoV5 022 | 030 | 020 | 0030 | 0.030 | 060 | 020 | -1.20 | 015 14 Piigerdorne bis 120 &
0.30 | 050 | 0.40 _ 090 | 040 | 1.50 | 0.20
D 29 |55 Ni Cr Mo V 6 050 | 0415 | 050 | 0.030 | 0.030 | 0.60 | 015 | 150 | 0.07 14 Schmiedehammergesenke,
060 | 035 | 070 .| 080 | 020 | 180 | 012 \Prizgufformen, Kait- o
armscherenmesser, mittl.
u. groBe Gesenke, Festigk.
25 —140 kg/mm?
D30 |5 NiCrMo V7 050 | 045 | 060 | 0.030 | 0030 | 1.00 | 040 | 150 | 0.07 14 Schmiedegesenke iiber
0.60 | 035 | 0.80 120 | 050 | 180 | 0.12 130 kg/mm?, Kunstharz-
p . matrizen, Werkzeugstah! i.
Schmiedemaschinen
D31 ]28NiCrMoV 10 | 024 | 030 | 020 | 0.030 | 0030 | 060 | 050 | 220 | 0.25 15 Pilgerdorne bis 80 mm &
0.32 | 050 | 0.40 , 090 | 070 | 250 | .0:32
D32 |45 CrVMoW58 | 040 | 050 | 030 | 0.025 | 0.025 | 1.20 | 0.40 075 | 0.40 10 DruckguBiformen, Preg-
050 | 070 | 0.50 1.50 085 | 050 scempel, PreBmatrizen,

0.50

Warmarbeitswerkzeuge
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-6

Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium Schnellarbeitsstihle gaee L 1-1
fir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezelchnung C Si Mn P unter | S unter Cr Mo v Ni w Schrott- Bemerkungen
% % % % " % % % % % % gruppe
1195CrMoV 20 0.90 bis bis 0.030 | 0.030° | 4.00 3.30 2.00 4 SS
1.05 0.25 0.25 - 5.00 400 | 250 ‘
2190 Cr WYV 32 0.80 0.50 bis 0.030 | 0.030 7.00 110 bis 3.50 6 ss
1.00 0.80 0.40 ’ 9.00 1.50 0.30 5.00
3195 Cr 'W V 40 0.90 bis bis 0.030 | 0.030 9.00 1.00 2.00 6 Ss
1.00 0.60 0.40 10.0 1.20 2.50
4 1110 W Mo 10.26 1.00 bis bis 0.030 | 0.030 3.80 2.40 2.30 2.20 4 ABCIISsS
1.20 0.25 0.25 4.60 2.90 2.80 2.90
D 5|85 W Mo 26.50 0.80 bis bis 0.030 | 0.030 | 4.00 4.75 1.70 570 4 DMOS, HSS
0.90 0.25 0.25 4.40 525 |.2.00 6.70
6|75 WV 3615 0.70 bis bis 0.030 | 0.030 4,00 1.30 8.50 3 ABCISS
0.80 0.25 0.25 4.60 1.70 9.50
7190 WV 3823 0.85 bis bis 0.030 | 0.030 3.80 bis 2.00 8.50 | 2 ABCIlSS
0.95 0.25 0.25 4.40 0.60 2.60 10.00
8|72 WYV 7207 0.66 bis bis 0.030 | 0.030 3.80 bis 0.50 ‘ 17.00 3 B 18 SS
0.78 0.25 0.25 4.60 0.30 0.80 18.50
9|75 WYV 7212 0.70 bis bis 0.030 | 0.030 3.80 bis 1.00 17.50 » 3 B 18 SS
0.80 0.25 0.25 4.40 1.00 1.40 19.00 :
10 | 90 W V 48.25 0.85 bis bis 0.030 | 0.030 410 2.30 11.80 2 D HSs
0.95 0.25 0.25 4.60 2.60 12.80
D11 {130 W V 42.38 1.25 bis bis 0.030 | 0.030 4.00 0.70 3.50 11.5 2 EV 4HSS
1.35 0.25 0.25 ’ 4.50 1.00 4.00 12.5 :
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Deutsche Demokratische Republik Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium ) Schnellarbeitsstihle paee L 1-2
fiir Schwerindustrie ' . Ausgab; vom 1. 10. 1953
Nr. Bezeichnung Cc Si Mn P unter | S unter Cr Co Mo v w Schrott- Bemerkungen
) % % % % % % % % % % gruppe
D 12 90'W Co 48.30 0.85 bis bis 0.030 | 0.030 4.00 250 | 0.70 180 | 11.5 1 ECO3HSS
0.95 0.25 0.25 450 3.00 1.00 2.20 12.5
D 13 | 135 W Co 46.47 1.30 bis bis 0.030 | 0.030 4.00 4.50 0.50 1.40 | 17.5 1 EV4CoHSS
1.46 0.25 0.25 4.50 5.00 0.80 170 | 18.5 -
14 | 75 W Co 74.50 070 | " bis bis 0.030 | 0.030 4.00 4.50 0.30 1.00 | 17.0 1 E 18 Co 5 H SS
0.77 0.25 0.25° : 4.50 5.50 0.60 1.40 | 185 .
15 80 W Co 74.100 0.75 bis bis .| 0.030 0.030 ' 3.60 9.50 0.50 1.00 17.5 1 E 18 Co 10 H SS
085 | 025 | 025 450 |[11.00 | 080 | 1.40 | 190 |
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Standardliste Eisen und Stahl

Deuts:ﬁe D;T?l:at-ische Republik Eisenbahnbedarf M 1 1
| Thmisterlum unlegierter Stahl, geschmiedet, gewalzt Blatt )
fiir Schwerindustrie . ’ . Ausgabe vom 1. 10,1953

Nr. Bezeichnung ;/'1 r;i T/: P ':)Z:er $ t:)/r:er. TL Bemerkungen )
1[St0 Analyse nicht gewdhrleistet } 918 65 Maschinenbaustahl St. 00
2(st3 Analyse nicht gewﬁhrleistet : . 918 65, 918 23 Maschinenbaustahl St. 37

Schwellen
3IMSt2u 0.09 o 0.30 0.050 | 0.055 | - 918 65 - Maschinenbaustahl  St. 34
: 015 : 0.50 )
4i{MSt3u bis 0.30 | 0.050 | 0.055 . 918.65 _Maschinenbaustahl 'St. 37
. 0.22 0.50 N : .
5| MSt4 0.18 012 0.40 | 0.050 | 0.055 i 918 65 Maschjnenbaustahl St. 42
0.27 0.22 0.70 .
6] MSt5 0.28 017 0.50 0.050 |. 0.055 918 65 Maschinenbaustahl St. 50
N 0.37 0.35 0.80
7(MSté 0.38 017 0.50 0.050 | 0.055 .. 918 65, 958 04 Kolbenstangen fiir
0.50 0.35 0.80 B . Lokomotiven St. 60
8| MSt 7 0.50 017 0.55 0.050 | 0.055 . 918 65 Maschinenbaustahl St. 70
- 0.63- | 0.35 0.85
91C10 0.06 0.17 0.35 0.045 | 0.045 T 918 65 Einsatzstahl
0.12 0.37 0.65 : .
10| C15 1 042 | 047 | 035 | 0.045 | 0.045 918 65 Einsaczstahl
.| 0.18 0.37 0.65 i : .
11]|C35 828 8;; ggg 0.045 | 0.045 | 918 65 Vergiitungsstahl
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt M 1 - 2

Ausgabe vom- 1. 10. 1953

Deutsche Demokratische Republik Eisenbahnbedarf

Ministerium . .
e Schmerindustric I unlegierter Stahl, geschmiedet, gewalzt,

Nr. Bezeichnung 02 j/l l‘;r: P l:)}::er s l:)/r:)ter TL ‘ Bemerkungen
12 | C 45 042 | 047 | 050 | 0.045 | 0.045 : 918 65 Vergiitungsstahl
® 050 | 037 | 0.80 ,
13(C60 055 | 047 | 050 | 0.045 | 0.045 ' 918 65 Vergitungsstahl,
0.65 | 037 | 080 :
1% |Mus 0.06 0.30 | 0.040 | 0.040 919 136 | Stehbolzen, Kettenstahl
0.1 0.50 ‘
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Ministerium

fiir Schwerindustrie

Eisenbahnbedarf

Formstahl, Stabstahl, Nietstahl, Schraubenstahl

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt M 2 "1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr. Bezeichnung (f/i g/:) t:l/: P t:);:er S %/T)ter TL Bemerkungen
1180 Analyse nicht gewihrleistet 918 02 Universaleisen
2|TsSt0 bis 0.090 | 0.070 918 02 Universaleisen
013 .
3| MStQu bis 0.070 | 0.060 918 02 Universaleisen
0.23
4IMSt2u ’ 0.09 0.30 0.050 0.055 918 02 U-nlversalelse'n, Schraubenstahl
015 0.50
5/MSt2b 0.09 bis 0.35 0.050" | 0.055 918 02 Universaleisen, Schraubenstahl
0.15 0.30 0.50 : .
6|{TSt3 bis 0.25 | 0.080 | 0.060 918 02 Universaleisen
: . 042 0.55
71TSt3S bis 0.30 0.060 | 0.060 918 02 Universaleisen, Schraubenstah!
0.10 0.35 '
8[{MSt3u bis 0.30 | 0.050 | 0.050 918 02 Universaleisen, Schraubenstahl
0.22 0.50
9 MSt3b bis 012 0.40 0.050 | 0.055 918 02 Universaleisen, Schraubenstahl
022 | 030 0.65 : .
10| MSt4 018 0.12 0.40 | 0.050 | 0.055 918 02, 916 18 Rippenunterlagsplatten
0.27 0.30 0.70 : .
1M1 |MSt1uN 0.07 0.30 | 0.050 | 0.055 918 02 Nietstahi
N 0.12 0.50
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Ministerium
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Eisenbahnbedarf
Formstahl, Stabstahl, Nietstahl, Schraubenstahl

fiir Schwerindustrie

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt M 2'2

Ausgabe vom 1.10.1953

Mn

c Si P unter.| S unter
Nr. B h :
r ezeichnung o % o o o TL Bemerkungen
12| MSt1bN 0.07 0.12 0.35" | 0.050 | 0.055 918 02 Nietstahi
1042 0.30 0.50
13|10 Mn 4 N 0.08 0.20 0.80 | 0.060 | 0.060 918 02 Nietstahl
012 0.35 1.00 :
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

* fiir Schwerindustrie

Eisenbahnbedarf -
Konstruktionsstahl, Federstahl, Rohre, Schienen,(Schweinraht

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt M 3 -1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Si

"~ Mn

P unter

S unter

TL

Nr. Bezeichnung o % o, % o, Bemerkungen
1[18Mn 5 bis 0.40 | 1.20 | 0.050 | 0.055 | 4Al 918 156 Baustahl St 52 F
. : . 0.20 0.60 1.40 (Feinkornstahl)
2(10Mn 4N 0.08 | 020 | 0.80 | 0.060 | 0.060 © 918 156 Nietstahl St 44
012 | 035 | 1.00 :
3485817 040 | 1.50 | 050 | 0.040 | 0.040 919 02 Federstahl
0.55 | 1.80 | 0.80 :
4)CK 67 0.65 0.25 0.60 | 0.035 | 0.035 918 69 Bandstahl fir Federn
072 | 050 | 0.80
5| MK 75 070, | 015 | 040 | 0.040 | 0.040 918 69 Bandstahl fur Federn
0.80 | 0.25 | 0.60 -
6| C12R 0.07 | 010 | 0.35 | 0.040 | 0.045 918 07 FluBstahirohre
045 | 022 | 0.5
7|C12AR 007 | 040 | 0.35 | 0.040 | 0.045 ’ 918 07 FluBstahlrohre
015 | 022 | 065 )
8| T35Mn4 ca.. ca. ca. 0.090 | 0.060 916 16 Volischienen 70
. 035 | 0.25 | 1.00
9| 55 Mn 3 053 | 045 | 070 | 0.050 | 0.055 916 16 Vollschienen 70, M 55 V' §
058 | 030 | 0.90 :
10 | 45 Mn 4 0.43 | 045 | 090 | 0.050 | 0.055 916 16 Zungenschienen, M 45 Z §
048 | 030 | 1.10
11 | 60 Mn 3 058 | 045 | 070 | 0.050 | 0.055 916 16 x:'r';;th‘,ﬁ;:;tfg;‘ M 6oV S
) 0.64 | 030 | 0.90 916 25
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Deutsche Demokratische Republik Standardliste Eisen und Stahl

Eisenbahnbedarf M3.2
Konstruktionsstahl, Federstahl, Rohre, Schienen, Schweiidraht Blatt -
. Ausgabe vom 1.10.1953

Ministerium

fiir Schwerindustrie

[ St M P N C
Nr. Bezeichnung %. o , %r: c:)/r:)ter "';:er %r TL v Bemerkungen
12 M8 0.06 bis .| 0.30 0.035 | 0.035 . 919 27 Nackter SchweiBdraht, G 37

012 0.06 0.50

M 50 0.45 0.08 0.25 0.060 | 0.060 = ) 919 27 AuftragschweiBdraht, Ea 150, Ga 150
0.55 0.15 0.40 .

14 | M 95 0.90 0.10 '0.30 0.050 | 0.050 B 919 27 AuftragschweiBdraht, Ea 250, Ga 250
0.99 0.25 0.60 . .
15 62 Si Cr 5 0.50 1.00 0.90 0.025 | 0.035 0.40 919 120 Ringfederstahl
, 0.65 1.30 1.10 0.60 . .
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium
fiir Schwerindustrie

Eisenbahnbedarf

Feuerbiichsmiintel, -rohrwinde, -riickwiinde, Bleche

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt M 4

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung (f/i ;i) t’z P %/:te'; 'S t;:)ter TA‘: TL Bemerkungen
1/Mus 0.06 030 | 0.040 | 0.040 919 129
0.1 0.45 ’
2iC10u 0.05 0.25° | 0.040 | 0.040 919 129
0.15 0.50
31 Mu12 bis 030 | 0.050 | 0.050 919 129
017 0.55
41Mb12 bis 0.10 0.30 | 0.050 | 0.050 919 129
017 0.35 0.55
5|C15Q@ 012 0.15 0.35 0.040 | 0.040 919 129
0.18 0.35 0.50
6| C20 - 015 017 0.35 0.045 | 0.045 919 129
- 0.20 0.37 0.65
7| Mb18 bis 0.10 0.30 | 0.050 | 0.050 919 129
0.23 0.35 0.55
8[15Mo 3 0.12 015 0.50 0.040 | 0.040 0.25 919 129
0.20 0.25 0.80 0.35
Bleche siehe Blitter E1, E 2, E 3, E 4 E11, E 21, E 22
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’ . Standardliste Eisen und Staht
Deutsche Demokratische Republik Eisenbahnbedarf R
Ministerium . StahlouB Blatt M 5
fiir Schwerindustrie g | Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezeichnung (;’ SA[) r;: P ":)/':’ter $ l.(;/r:)ter TL Bémerkungen

1| GS-38 0.10 0.30 0.40 | 0.060 | 0.060 918 46

020 | 050 | 0.80 ,
2 | GS-381 0.10 0.30 0.40 | 0.050 | 0.050 918 46

0.20 0.50 0.80 -
3 | GS-45 0.20 0.30 0.40 | 0.060 | 0.060 918 46
' 0.30 0.50 0.80
4 | GS-45.1 0.20 0.30 0.40 | 0.050 | 0.050 918 46

0.30 |.0.50 0.80
5 | GS-52 0.30 | -0.30 0.40 | 0.060 | 0.060 918 46

0.40 0.50 0.80
6 | GS-52.1 0.30 0.30 0.40 | 0.050 | 0.060 N8 46

0.40 0.50 0.80
7 | GS-60 0.40 0.30 0.50 | 0.060 | 0.060 918 46

0.50 0.50 0.80
8 | GS-60.1 0.40 0.30 0.50 | 0.050 |--0.050 M8 46

0.50 | 0.50 0.80 .

Vergleiche auch die Blitter U 31
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

Elsenbahnbedarf

GrauguBl, TemperguB, SchalenhartguB

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt M 6

| Ausgabe vom 1. 10. 1953

Nr, Bezeichnung OZ :Ai) P;Z P L:);oter § I:);oter ;: 0'2 TL Bemerkungen :
1]G6G—12 320 | 200 | 040 | 050 | 0.05 918 206 MaschinenguB, SchweiBstibe
360 | 380 | 070 .| 1.00 | 0.5 918 178 -
2| GG —14 320 | 200 | 050 | 050 | 0.05 918 178 MaschinenguB
360 | 350 | 080 | 1.00 | ‘015 _
3| GG—18 300 | 1.80 | 050 | 040 | 0.05 918 178 MaschinenguB
350 | 260 | 090 | 080 | 0.15
4| GG—22 300 | 150 | 060 | 030 | 0.05 918 28 , MaschinenguB, Bremskidtze’
0350 | 230 | 100 | 080 | 0.15 918 178
5| GG —26 290 | 120 | 060 | 020 | 0.05 918 178 MaschinenguB ’
: 340 | 220 | 1.00 | 060 | 015
6 | GHK-60 300 | 050 | 080 | 040 | unter 918 178 SchalenhartguB
320 | 080 | 1.00 | 060 | 015
7 | GG-Cr Ni 1 280 | 120 | 070 | unter | unter |. 020 | 045 918 178 Feuerbestindig
330 | 200 | 090-| 020 | 045 | 050 | 0.35
8 | GG-30' 270 | 1.00 | 0.80 .| 0415.]| unter 918 74 Roststibe
: . 320 | 200 { 120 | 050 | 0.5
9 | GTW-35 . 918 181 TemperguB
10 | GTW—40 ) 918 181 Tempergus
11 | GTS-38 220 | 100 | 025 | unter | 0.09 918 181 TemperguB
260 | 150 | 035 | 010 | 013 ' :
Vergleiche auch die Blitter U1, U 2, U 11, U 12 und U 21
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- . Standardliste Eisen und Stahl

mokrad . Hartmetalle « P1-1

Ministerium (Richtwerte) Blatt -

fiir Schwerindustrie

Deutsche Demokr;:tische Republik

Ausgabe vom 1. 10. 1953

wcC Ti C Co Fe Ni

‘Nr. Bezeichnung N . Kennfarbe : Bemerkungen

% % % % %

D1{GO 97 —_ 3 —_ — blau mit schwarzen Streifen Bearbeitung von Elektrodenkohle
97 — - 2.25 0.75

D2|G1 , 94 —_ 6 — —_ blau . ' Bearbeitung von Buntmetall, GuBeisen bis 200 Brinell
9N 3 — 4.5 1.5

D3|[G2 89 -— 11 —_— _ braun Bearbeitung von Buntmetall, éuBeisen fiir Bergbau-
89 —_ —_ 9 3 werkzeuge im mittl. u. harten Gestein, drehendes

und schlagendes Bohren

D41G3 - 85 —_ 15 — — braun mit weiBen Streifen GréBere Ziehsteine, Bestiickung von Schnittwerk-
8 |- — — | 1125 | 375 _ - | zeugen

D5|G4 80 - 20 - — braun mit roten Streifen Bestiickung von Schnittwerkzeugen usw., mecha-
80 —_ —_ 15 5 nisch hoch beanspruchte VerschleiBteile

D6|G5 75 — 25 — — braun mit schwarzen Streifen Wie G 4, noch ziher
75 — 18.75 — 6.25

D7|H1 (YA _ 6 — _ gelb Bearbeitung von GuBeisen iiber 200 Brinell, Glas,

HartguB, Porzellan usw., Zusammensetzung wie G 1,
jedoch mit einem héheren Anteil an nicht umkristal-
lisiertem Wolframkarbid
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L Deutsche Demokratische Republik

Standardiiste Eisen und Stahl

Mint Hartmetalle P-1-2
. mste'rlum ) (Richtwerte) Blatt &
fur Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezelchnung wc Tc Co Fe Ni ve Kennfarbe Bemerkungen
% % % % % % ’
D 8  H1a 941 — 5.5 — — 0.4 blau gelb Bearbeitung von GuBeisen bis 600 HB und Schnell-
stahl
D 9|H2 91.5 —_ 7 —_ 1 0.5 19 gelb mit Bearbeitung von HartguB iiber 100 Shore
' NbC/ | schwarzen
TaC | Streifen
”
D10|H3 94 - 6 - - gelb mit Bearbeitung von HartguB iiber 500 Brinell und
(teils schwarzem gehirtetem Stahl
W,C) Kreuz
D111S1 77 17 6 — - schwarz Stahlbearbeitung mit hohen Schnittgeschwindig-
77 17 —_ 4.5 1.5 keiten, Vorschiibe bis 1 mm/U
D12 |S2 77 15 8 — — weil Stahlbearbeitung mit mittléren Schriittgeschwindig-
77 15 —_ 6 2 keiten, Vorschibe bis 2 mm/U, unterbrochener
Schnitt
D13 |s3 88 5 7 — - rot Stahlbearbeitung mit nledrigen Schnittgeschwindig-
88 5 T — 53 17 keiten, Vorschibe bis 3 mm/U, unterbrochener

Schnitt
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Del.mtkratische Republik Hartmetalle N P 1 3
Ministerium (Richtwerte) Blatt -
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezeichnung wc Tic Co Fe Ni Kennfarbe Bemerkungen
% % % % % :
D14 |S 4 86 5 9 — — rot mit schwarzen Streifen Bearbeitung von Stahl fiir schwere-Schnitte
86 5 — 6.75 2.25 i
D15 | F1 70 24 6 — —_ grau Feinstbearbeitung von Stahl bei hohen Schnitt-
' geschwindigkeiten und sehr kleinen Spanquer-
schnitten
. , 6 i — lilagelb Universal-Hartmetall f. die Sorten S 1, S 2, S 3,
D16 M5 87.2 6.5 32 g G 1, H 1 jedoch unter Beriicksichtigung d. f. jede
Hartmetallsorte erforderlichen Zerspanungs-
bedingungen
N\
\
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Deutsche Demokratische Republik

unlegierter Grauguf3 :
Ministerium

mechanische Giitewert (Abnahmewerte)-
fiir Schwerindustrie . . .

Standardliste Eisen und Stahl

saee U 11-1

Ausgabe vom 1.10.1953

!) Bei Bestellung ist zu vereinbaren, ob die Abnahme entweder nur nach der Zugfestigkeit
oder nach. Biegefestigkeit und Durchbiegung oder nach Zugfestigkeit, Biegefestigkeit und
Durchbiegung erfolgen soll. Die Werte sind Mindestwerte. Biegefestigkeit und Durchbiegung
sind auf den getrennt gegossenen Probestab mit 30 mm @ und 600 mm Stiitzweite ent-
sprechend einer Wanddicke von iiber 15 bis 30 mm bezogen. Der der Zugprobe zugrunde
gelegte ZerreiBstab hat 20 mm . Bet der Abnahme ist die Wandstirkenabhingigkeit der
Giitewerte zu, beachten. Analysenrichtwerte siehe Blatt U 1.2.

\

Brinellhirte Zug- Biege- Durch- Druck-
Nr. Bezeichnung HB 30 festigkeit ?) | festigkeit 1) | biegung?) festigkeit Bemerkungen
kg/mm? kg/mm? kg/mm?2 mm kg/mm?
1|GG —12 150—220 12 | (@8 ®) (50) _Ge 12.91
2 | GG 129 12 Ge 12.91 D
GrauguB8 mit besonderen magnetischen
El‘genschaften
D3|GG—14 150—220 14 28 7 Ge 14.91
4|1 GG —18 170—220 18 34 7 (60) Ge 18.91
51GG —22 170—230 22 40 8 (75) Ge 22.91
- Ge 26.91 : | R
ird mit nah ferritfreiem, iti.
6|GG—26 180—240 | 26 “w |8 (83) i g shezy ferricfrelem, perlicischem
7 |GG —230 (178—241)| 30 48 8 (90) Ge 30.91
i - o ferritfreier, perlitischer GrauguB
8| GG —32 (170-—241) 32 52 9 (100) ferritfreier, perlitischer GrauguB
Durch Warmbehandlung Verbesserung der
] Elgenschaft_en
9 GG —35 (197—248) 35 56 12 (110) ferritfreier, perlitischer GrauguB
. Durch Warmbehandlung Verbesserung der
, . Eigenschaften .
i N Elektro-Ofengiite
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

unlegierter GrauguB

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 1.2 -1

" Analysenrichtwerte
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10,1953
Nr. Bezeichnung ;;) (;i r;:) . u'/: (;) Bemerkungen
1] GG-12 320 | 200 | 040 | 050 | 0.5 Ge 1291
3.60 3.80 0.70 1.00 0.15
2 | GG-12.9 3.20 2.00 0.40 0.50 0.05 | Ge 1291 D
3.60 3.80 0.70 1.00 0.15
D 3| GG-14 3.20 2.00 0.50 0.50 0.05 Ge 14.91
3.60 3.50 0.80 1.00 0.15
41 GG-18 3.00 1.80 0.50 0.40 0.05 Ge 18.91
3.50 2.60 0.90 0.80 0.15 Fir Radiatoren h&here Si-
) . - und P-Gehalte
51 GG-22 3.00 1.50 0.60 0.30 0.05 Ge 22.91
- 3.50 2.30 | 1.00 0.80 0.15
6 | GG-26 290 | 1.20 | 060 | 020 | 0.05 Ge 2691
3.40 2.20 1.00 0.60 015
7 | GG-30 2.70 1.00 0.80 0.15 | unter Ge 3091
3.20 2.00 1.20 0.50 0.15
8 | GG-32 2.70 1.00 0.80 0.15 | unter gllllsiltze) f!nis*'q?:- KaIZ(i)u1mb7
Zium) in Hohe von O, is
: 3.20 2.00 1.20 0.50 0.15 0.69 in der Rinne oder
Pfanne zur Grafitisierung
. des Graugusses -
9 | GG-35 2.70 1.00 0.80 0.15 unter .
320 | 200 | 120 | 050 | 0.0 Elektroofengite
Die Wahl der Zusammensetzung ist wanddickenabhingig.
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

-

legierter ‘GrauguB und Sondergu8

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U - 12

Ausgabe vom 1.10. 1953 |

: . Brinellhirte Zugfestig- .
Nr. Bezeichnung l;) :/:) Zz‘ ‘;) $ uo/r:)ter S)Z (';O' k;;‘/‘:;o‘t kz;:::: Bemerkungen
1] GG—NiCr1 3.20 2.20 0.60 0.15 0.12 0.30 0.30 170 LagergrauguB, Perlitischer
360 | 240 | 090 | 0.25 035 | 040 | 229 AntifriktionsgrauguB
D2|GG—Cr Ni1 - 2.80 120 | 0.70 unter | 0.15 0.30 " | 0.25 feuerbestindig
3.30 2.00 0.90 0.20 0.50 0.35
D3|GG—NiCré 3.20 1.80 0.70 0.20 0.15 0.40 | 1.20 220 bis méaBig- Laugen- und siure-
. 340 | 210 | 080 | 0.70 070 | 1.80 | 290 16 bestandig
D 4| GX—40 Si 15 0.30 | 14.00 0.30 unter | 0.03 sdurebestindig
0.50 | 16.00 0.40 0.20
Analysenwerte sind Abnahmewerte, Hirte- und Festigkeitswerte sind nur Richtwerte.
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium '

unlegierter HartguB und SchalenhartguB

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 11 -1

] (Richtwerte)
fiir Schwerindustrie . Ausgabe vom 1.10. 1953 '
) $1 4) Mn 55( P S unter'| Brinell- |Ricksprung-| im Sreuen Schrott-
Nr. Bezeichnung % o% o % o k];/sm:'?’ hirte k:/:::' \ eruppe Bemerkungen
D1|G H. $-200 3.50 0.60 0.80 0.30 0.'10 ‘ unter 30 SandguB, Kupolofengiite.
3.60 1.50 1.00 0.40 200 Erstarrt nur indiinnen Quer-
. schnitten, weiB
D2 |GH S-25 2.40 0.70 0.80 030 | 0.10 200 ,31 SandguB, Kupol-, Ol- und
2.80 0.90 1.00 0.40 240 Flammofengiite, Hirte-
werte wanddickenabhingig
D 3| GH K-60 3.00 0.50 0.80 040 .| 0415 360 60 20 32 SchalenhartguB 3)
3.20 0.80 1.00 0.60 460 75 30
unter Kupolofengiite
0.10 0.07 Elektroofengiite
D 4| GH K-65 3.40 0.50 0.60 0.30 0.15 400 65 16 33 " SchalenhartguB 3)
3.80 1.20 1.00 | 0.50 : 500 80 + 30 K“P?'°fe"5“te
D5|GH K-75 3.50 0.50 0.50 0.40 0.15 /460 75 16 33 SchalenharcguB 3)
3.80 0.80 1.00 0.60 500 80 26 Kupolofengiite
D 6| GH K-77 3.70 0.50 0.50 0.30 0.15 480 77 16 - 34 ‘SChalenharthBs)
: 3.90 0.80 0.90 0.50 550 84 26 ' Kupol- u. Elektroofengiite

1) Es bedeuten in Anlehnung an DIN 17006: G = GuB, H = HartguB, S = SandguB. 200 = Bl;lnellmlndesthﬁrte, Zahlen unter 100 =
Riicksprunghirte. Bei der Abnahme ist das fiir di¢ Prifung benutzte Gerdt (Schuchardt und Schitte bzw. Originalgerit) anzugeben.
2) Nicht fiir Abnahme verbindlich. 3) WeiBstrahlige Schreckschicht mit allmihlichem Ubergang zum grauen Kern. 4) C-u. Si-Gehalt

bestimmend fiir die Schrecktiefe- 5) Abhingig von der Wanddicke.

-~
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Standardliste Eisen und Stahl

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

legierter Schalenhartgu3

Blatt U 12 -1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Zugfest.
c Si M P S C Ni 1 Brinell | Riicksprung | jm uel Sch: -
Nr. Bezeichnung % % %? 9 L:)/r;ter %: in k'g-'/ins?' hirstpez)g lkg/gﬁ:r:'r‘; ." g:u;:z: Bemerkungen
D1 |GH S-200 Ni 240 |, 070 | 080 | 030 | 0.10 050 | 200 35 | Flammofengite
280 | 090 | 1.00 | 0.40 260
D2|GHK-52 | 29 | 100 | 090 | 020 | 010 | 0.40 | 050 | 300 52 14 36 | [upolofengite, niedrigge-
, 310 | 140 | 140 | 040 0.60 30 | 57 | 2% 0.5% Mo: Molybdinverbot
vom 15.7.1953 beachten
- D3 |GH K-69 300 | 060 | 090 | 030. | 008 | 090 | 090 | 425 69 14 Hlektroofengiite, niedrigge-
320 | 130 | 110 | 0.40 120 | 150 | 475 75 24 0.5% Mo, Molybdinverbot
vom 15.7.1953 beachten
unter | bzw.
bzw.
002 | 0.01
D4|GHK-T73 310 | 050 | 090 | 020 | 010 | 0.30 - 450 73 14 38 | Kupolofengite niedrigge-
330 | 070 | 110 | 0.40 0.50 500 78 2% 05% Me. Molybdanverbot
. vom 15:7,1953 beachten
D5 |GHK-79 360 | 040 | 180 | 040 | 010 | 030 | 1.00 | 510 79 14 39 | Elektroofengiite, hoch-
380 | 070 | 210 |- 0.50 040 | 1.20 | 555 84 24 gekent
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

fiir Schwerindustrie

legierter Schalenliartguli .
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Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 12"2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Si

Mn

Zugfest.

1) Abhingig von der Wanddicke
2) Nach Schuchardt und Schitte

Ne | Bezeichnung S unter [ Cr Ni 1) Brincll Ric::;r;)nx im grauen Schrott; Bemerkungen
% % % % % % % kg/mm * kg/mm* | gruppe
Dé6|GH K-82 3.60 0.40 210 0.40 0.10 0.30 1.50 535 82 14 39 Elektroofen- und Kupol-
3.80 0.70 2.90 0.50 0.40 1.80 575 86 24 ofengiite hochgekohit
D7 |GH K-90 3.40 0.60 2.70 0.30 0.10 0.30 2.70 6'15 90 14 40 Elektroofengiite hoch-
. 3.80 1.00 3.60 0.50 0.40 3.70 720 100. 24 gekohle
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

- unlegierter TemperguB
mechanische Giitewerte (Abnahmewerte)

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 211 -1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Brinellhirte (Zugfestigkeit|Streckgrenze Bructie:?%u"g
Nr. Bezelchnung HB 30 kg/mm? % Stab & _mm Bemerkungen
kg/mm? mind, mind. % mind.
1| GTS — 35 120 35 10 (—) Schwarzer TemperguB
140 nach nicht entkohlender (amerikanischer)
Methode gegliiht
2 | GTS — 38 120 38 22 12 Te S 92 Schwarzer TemperguB
150 nach nicht entkohlender (amerikanischer)
. Methode gegliiht
3| GTW — 35 125 . 35 4 Te G 92 WeiBer TemperguB
160 nach entkohlender (europiischer) Methode
geglitht
4 | GTW — 40 125 40 22 5 Te W 92 WeiBer TemperguB
160 i . nach entkohlender (europiischer) Methode

1) Die Giitewerte sind am Probestab von 12 und 15 mm & ermittelte Mindestwerte. : !

2) Bei Wanddicken iiber 25 mm sind Brinellhirten bis 163 HB 30 zugelassen. Chemische Richtwerte siehe Blatt U 21.2

gegliiht
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Deutsche Demokratische Republik )

Ministerium

unlegierter TemperguB

3-6

Standardliste Eisen und Stahl

saee U 21.2-1.

) . (Richtwerte)
fir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr., Bezeichnung c sl Mo P unter . Bemerkungen
% % % % %
1 | GTS-38 '2.20 1.00 0.25. 0.10 0.09 Im sauren SM-Ofen
2.60 1.50 0.35 013 erschmolzen
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Standardliste Eisen und Stahl

s U 311-1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Deutsche Demokratische Republik
Ministerium

unlegierter Stahlformguf3
mechanische Giitewerte (Abnahmewerte)

fur Schwerindustrie

N Bezelch ‘ %lui N Streck- dBr:ch- 2::155;;5; K:ﬂ:;::hglea;_ DVM Kriech-| .
r. ezel n e e r e ey
e | et | g, | e | CHR ) SR e —
1]Gs—B38 3 (a7) Stg 38.81 | Bessemer-Stahlgut
GS — B 3841 38 18 17) ' Stg 38.81 S
GS —.38 38 20 - - | stg 38.81 Saurer SM-StahlguB
GS;-—:38.9 38 20 ' Stg 38.81 D Mit besonderen magnetischen Eigenschaften
2 | GS —38.1 38 18 25 7 Stg 38.81 S Basischer Siemens-Martin- oder Elektro-
GS — 383 38 18 25 5 5 Stg 38.81 K | StahlguB
3|Gs—B4s - 45 18 ‘ Stg 45.81 Bessemer-Stahlgul
GS —B 4541 ) 22. 15 . Stg 45.81 S
GS — 45 45 _ 16 | - Stg 45.81 Saurer SM-StahlguB
GS —45.9 45 16 ] Stg >45.81 D Mit besonderen magnetischen Eigenschaften
4 | GS — 4541 45 22 22 - Stg 45.81 S Basischer SM- oder Elektro-StahlguB
GS — 453 45 22 22 4 4 Stg 45.81 K | warmfest
5/]GS—C25 45 25 22 5 5 bis 475° C | Stg 45.82
6
6| GS—B 52 52 12. . | Stg 52.81 Bessemer-StahlguB
GS —B 521 i 52 25 18 Stg 52.81 S |
GS — 52 52 12 . ) Stg 52.81 ) Saurer SM-StahlguB
7 | GS —521 52 ©25 18 Stg 52.81 S Basischer SM- oder Elektro-StahlguB
GS — 52.3 52 25 18 3 3 Stg 52.81 K
‘Die mechanischen Giitewerte sind Mindestwerte. Fiir die Faltprobe nach DIN mit einem Biegewinkel von 180
betrigt der Dorndurchmesser fiir GS — 38.2 = 2a; fiir GS — 45.2 = 3a; fir GS — 52.2 = 4a. a = Probendicke.
Analysenwerte siehe Blatt U 31.2. -
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

unlegierter StahlformguB
mechanische Giitewerte (Abnahmewerte)

Standardliste Eisen und Stahl

see U 311-2

Ausgabe vom 1.10.1953

Brinellhirte Zug- Streck- Bruch- DVM Probe Mesnager
Nr. Bezeichnung HB 30 festigkeit grenze dehnung K:;:f:;:'el?f- Kf:ﬁ.‘;ﬂl?ﬁ Bemerkungen
kg/mm? kg/mm? kg/mm? L=5d% kgm/cm?® kgmfcm?® .
8| GS—B 60 60 8 Stg 60.81 Bessemer-StahlguB -
v, | GS —B 601 60 . 36 15 Stg 60.81 S
GS — 60 60 8 -Stg 60.81 Saurer SM-StahiguB
91 GS — 601 _60 36 15 2—31) Stg 60.81 S Basischer SM- oder Elektro-StahlguB
D10 | GS —70 70 8 Basischer SM- oder Elektro-StahlguB
GS —C 60
D11 | GS—B70 70 8 Bessemer-StahiguB

Die mechanischen Giitewerte sind Mindestwerte.

1) nicht genormt
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium
fiir Schwerindustrie

mechanische Giitewerte (Abnahmewerte)

unlegierter StahlformguB

Standardliste Eisen und Stahl

saee U 311-2

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr | Bemsichnung | B30 | reccmbeie | grems. | denang | Ko | K Bemerkungen
kg/mm?® kg/mm? kg/mm? -| L=5d9% kgm/cm* kgm/cm?
8| GS—B60 - - 60 8 Stg 60.81 Bessemer-StahlguB
GS — B 60.1 60 36 15 Stg 60.81 S
GS — 60 - 60 _ 8 ) Stg 60.81 Saurer SM-StahlguB
9 | GS — 60.1 60 36 15 2—3%Y | Stg 60.81 S | Basischer SM- oder Elektro-Stahlgu8
D10 | GS —70 70 8. ‘ Basischer SM- oder Elektro-StahlguB
GS —C 60 v
D11 ‘GS' —B 70 70 8 Bessemer-StahlguB

Die mechanischen Giitewerte sind Mindestwerte.

1) nicht genormt
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Deutsche Demokratische Republik

unlegierter StahlformguB

Standardliste Eisen und Stahl

Ministeri -
o (Rchowerte e D 3121
Ausgabe vom 1.10. 1953
Nr. Bezeichnung c Si Mn P unter | § unter Bemerkungen
% % % - % %
1| GS-B 38 0.10 0.30 0.40 015 0.12 Stg 38.81 Bessemer-StahiguB
GS-B 3841 0.20 0.50 0.80 Stg 38.81 S 2'0 ”s-_I_S'GEha'te h&her als bef
GS-38 0.10 0.30 0.40 0.06 0.06 Stg 38.81 Saurer SM-StahlguB
0.20 0.50 0.80 Stg 38.81 D
2 | GS-38.1 0.10 0.30 0.40 0.05 |- 0.05 Stg 38.81 S Basischer SM- und Elektro-
GS-38.3 0.20 0.50 0.80 . Stg 38.81 K StahlguB
3 | GS-B 45 0.20 0.30 0.40 015 0.12 Stg 45.81. Bessemer-StahlguB
GS-B 45.1 030 | 050 | 0.80 Stg 45.81 S P k. -Gehalce hoher als bel
GS—45 0.20 0.30 0.40 0.06 | 0.06 Stg 45.81 Saurer SM-StahlguBl
0.30 0.50 0.80
GS~45.9 0.18 0.30 0.40 0.06 0.06 Stg 45.81 D Saurer SM-StahlguBl
0.25 0.40 0.80
4 | GS-451 0.20 0.30 0.40 0.05 0.05 Stg 45.81 S Basischer SM- bzw. Elektro-
- GS-45.3 0.30 0.50 0.80 Stg 45.81 K- Scahlgu
5] GS-C 25 0.20 0.30 0.50 0.05 0.05 Stg 45.82 Basischer SM- und Elektro-
0.28 0.50 0.80 Stahlgul
6 | GS-B 52 0.30 0.30 0.40 0.15 0.12 Stg 52.81 Bessemer~StahIgL{.B
GS-B 521 0.40 0.50 0.80 Stg 52.81 S E'OUS;'_S'Geha"e hcher als bei
GS-52 0.30 0.30 0.40 0.06 0.06 Stg 52.81 Saurer SM-StahlguB
0.40 0.50 0.80
7 | GS-521 0.30 0.30 0.40 0.05 0.05 Stg 5281 S Basischer SM- und Elektro-
GS-52.3 0.40 0.50 0.80 Stg 52.81 K StahlguB
Die GOST-Marken fiir unlegierten StahlguB werden vielfach auch Cm 15-4020 usw. geschrieben

-
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Deutsche Demokratische Republik
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unlegierter StahlformguB

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U312-2 . 2

Ministerium (Richtwe rte) ,
fiir Schwerindustrie : Ausgabe vom 1.10.1953
Nr. Bezeichnung c S Mn P unter | S unter Bemerkungen
% % % % % .
8 | GS-B 60 0.40 0.30. 0.50 0.15 012 Stg 60.81 Bessemer-StahlguB
GS-B 60.1 0.50 0.50 0.80 Stg 60.81 S Eb‘;_rs'we"e h&her als b?
GS-60 0.40 0.30 0.50 0.06 0.06 Stg 60.81 Saurer SM-StahlguB
, -0.50 | 0.50 | 0.80 _
9 | GS-60.1 0.40 0.30 0.50 0.05 0.05 Stg 60.81 S Basischer SM- bzw. Elektro-
0.50 0.50 0.80 StahiguB
D 10 | GS-70 0.50 0.30 0.60 0.05 0.05 Basischer SM- bzw. Elektro-
' . StahlguB
0.65 0.50 0.80 (azchguG s —c o0y
D 11 | GS-B 70 0.50 0.30 0.60 0.09 | 0.07 Bessemer-Stahlgul
0.65 0.50 0.80 -
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

niedriglegierter Stahlformgul
mangan- und mangansiliziumlegiert (Abnahmewert)

Standardliste Eisen und Stahi

Blatt U 321 -1

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung Cc Si Mn P unter | S unter v Schrott- Bemerkungen
% % % % % % gruppe
D1]GS —15Mn 4 0.10 0.20 0.70 0.035 | 0.030 0 ManganstahlguB (in Ent-
0.20 0.35 1.00 : wicklung) K 45 von ELW
. miBig kaltzihe
D2|GS —45Mn 4 ’ 0.40 0.30 110 0.035 | 0.035 0 ManganstahlguB Mn 45 von
0.48 0.50 1.20 ELW
D3|GS— 3 Mns5 0.32 0.20 1.20 0.050 | 0.050 0 Ez‘r}ganfs'FahléreBI;tMnfisn ‘ﬁi:
ur roo
0..40 0.35 1.50 unter 0,035%, P, unterg
. 0.036% S
_ : M ilizi higuB
D4|GS 37 Mn Si 5 82? :11148 118 0.035 | 0.035 0 M;ng:nioﬁ uErRtva gu
D5[GS — 40 MnSi4 0.35 1.00 1.10 0.035 0.035 - 0 MangansiliziumstahiguB
0.45 1.20 1.40 MS 40 von ELW
D6|GS — 53 MnSi 4 0.50 0.80 0.80 0.035 | 0.030 0 ManganstliziumstahlguB
0.58 1.00 1.00 MS 55 von ELW
manganvanadinlegiert : .
’ : i | Mangs dinstahl
D7|GS—2MnV 020" etwa | 0.0 | 0040 | 0040 | bis 0 et
i M dinstahiguB
D8|GS —40MnV7 822 (;)?5 :llgg 0.035 | 0.035 gj]g 0 Mf"gzgl‘_’ag‘_‘of":n;uti”
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium
fiir Schwerindustrie

niedriglegierter StahlformguB
chrommangan-, chrommangansiliziumlegiert (Abnahmewerte)

.| Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 321 -2

Ausgabe vom 1.10. 1953

Si

Nr. Bezeichnung C ) Mn P unter | S unter Cr Schrott- Bemerkungen
% % % % % % gruppe
11 GS — 40 Mn Cr Si 0.34 0.50 0.65 0.050 } 0.050 0.50 0 Chrommangansilizium-
0.45 0.75 0.75 0.80 stahlguB
21 GS—38MnCrSi3f 030 0.50 0.90 0.035 | 0.035 0.50 0 Chrommangansilizium-
0.40 075 | 1.20 0.80 stahlguB
D3|GS—33MnCrSi4 0.28 0.80 0.50 0.040 | 0.040 0.50 0 Chrommangansilizium-
038 | 080 | 1.00 0.90 stahlgu
D 4 | GS—25CrMn 4 020 | bis | 090 | 0040 | 0.040 | 1.00 9 | Chrommanganstahlgu
0.28 0.40 1.10 1.00 *| K 65—4 miBig kaltzihe
D5|GS—30CrMni4 0.25 0.30 0.90 0.040.| 0.040 1.00 9 ChrommanganstahlguB
: 0.35 0.40 1.10 . 1.20
D6|GS—30MnCrSibd 0.28 0.50 1.20 | 0.035 | 0.035 0.50 0 Chrommangansilizium-
: . 0.35 0.75 1.40 0.80 stahiguB
D7 bis bis 9 Chrommangansitizium-
1.50 1.25 stahlguB
D8|GS—5CrMn74 0.40 0.25 | 0.80 0.040 | 0.040 1.50 9 ChrommanganstahlguB
\ 0.50 1.20 2.00 aus M- oder E-Ofen

0.55
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

niedriglegierter StahlformguB
chrommanganlegiert (Abnahmewerte)

Standardliste Eisen und Stahl

see U 32.1-3

Ausgabe vom 1. 10.1953

Si

Mn

P unter

S unter

Schrott-

Nr. Bezeichnung hemerkungen
% % % % % % gruppe
D1|GS—35CrMn4 | 030 | 030 | 050 | 0.040 | 0.040 | 090 9 Chrommanganstahigu
0.40 0.40 0.80 1.20 ) :-B u. CE;‘%’f\e’:i utEeLW
D2|GS—35CrMni44 0.30 0.30 1.00 0.040 -| 0.040 1.00 9 . Chrommanganstahlgug
- 0.38 0.40 1.20 1.20 E.B.UICE.:’?:Z??LW
‘D3| GS —50CrMné4hb 0.45 0.30 0.80 0.040 | 0.040 0.90 9 ChrommanganstahlguB
0.55 0.50 1.10 1.20 :'B"-‘- CE;gfszﬁ“EeLw
D4|{GS—70CrMn4 065 0.25 0.55 0.040 0.040 0.80 0 Chrommangansfahlguﬁ
0.75 0.45 0.85 1.00 ) M- u. E-Ofengiite
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

niedriglegierter StahlformguB
chromnickellegiert (Abnahmewerte)

Standardliste Eisen und Stahl

e U 32.1-4

Ausgabe vom 1.10. 1953

Nr. Bezeichnung C Si Mn‘ P unter | S unter Cr Ni Schrott- Bemerkungen
- % % % % . % % % gruppe -
1|GS—3NiCr5 0.32 0.25 0.40 | 0.040 | 0.040 | 040 1.10 12 ﬁhromnlt:%s;ahlguﬁ
. . - . - od -Ofengiit
0.42 0.45 0.70 | 0.80 1.40 2B Cr NI 75 von ELW,
. dhnliche 40 Ni Cr 5
D2|GS—4NiCr7 0.35 0.25 0.50 | 0.050 | 0.050 | 0.60 1.50 12 ﬁhro:nlcé(e(l)s;ahl;uﬂ
- oder E-Ofengite _
0.45 0.45 0.80 . 0.90 2.00 2 B CLNLT0 v B LW oder
Ch kelsthalguB
Im E-Ofen werden niedrigere . - und S-Werte erreicht .,M::::E'C ceheeen Yo
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unlegierter Stahlformguf3

Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

molybdan-chrommolybdin- und chromvanadinlegiert

Standardliste Eisen und Stahl

Biate U321-5u.U321-6

fiir Schwerindustrie (Abnahmewerte) = Ausgabe vom 1. 10. 1953
Nr. Bezeichnung [+ Si Mn P unter | S unter Cr ‘ Mo v Schrott- Bemerkungen
% % % % % % % % gruppe
D 1|GS5—22Mo 4 0.18 0.30 0.50 | 0.040 | 0.040 | unter | 0.35 10 MolybdinstahlguB .
0.25 0.50 0.80 X 0.30 0.44 ‘
D 2|GS—30CrMo4 0.25 0.20 0.40 | 0.035 | 0.035 1.00 0.20 10 ChrommolybdinstahiguB
0.35 0.40 0.70 1.30 0.40, z.B. K 70/4 von ELW
D 3|{GS—22CrMo5 019 0.30 0.50 | 0.040 0.040 0.80 0.20 10 ChrommolybdinstahlguB
025 | 0.50 0.80 110 0.30
D 4| GS—22Cr Mo 54 0.19 0.30 0.50 0.040 0.040 0.80 0.40 ~ 10 ChrommolybdanstahiguB
0.25 0.50 0.80 1.10 0.50
D 5{GS—2CrMo5.| 020 0.30 0.50 0.050 | 0.050 1.00 0.20 10 Chrommc;lybdﬁnstahlguﬂ
0.28 0.50 0.80 1.30 0.25 ‘ .
D 6| GS —45CrSiMo 6.3 0.43 0.60 0.60 0.030 0.030 1.40 0.25 10 ChrommolybdinstahlguB
0.47 0.80 0.80 . 1.80 0.35 . z. B. WA 402 vom Ernst
o . : Thilmann-Werk, Magdebg.
D 7|GS—22Cr V41 0.15 0.30 0.70 0.‘040 0.040 0.80 0.10 9 ChromvanadinstahlguB
0.25 0.50 0.90 1.10 0.20 z.B. C V 190 von ELW
D 8 | Cr — VStg 55.82 0.20 0.30 0.70 0.040 | 0.040 0.90 0.20 ’ 9 ChromvanadinstahlguB
GS—25CrV42 | 028 | 050 | 1.00 1.20 | 0.30 z.B. C V191 von ELW
D 9|GS—22Cr V44 019 0.30 0.80 0.040 | 0.040 0.90 0.40 . 9 ChromvanadinstahiguB
. 025 | 050 | 1.10 1.20 0.50 zB. C V192 von ELW
/
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

niedriglegierter Stahlformgufl
mangan- und mangansiliziumlegiert, mechanische Giitewerte (Abnahmewerte)

Standardliste Eisen und Stahl

paee U 32.2-1

Ausgabe vom 1. 10. 1953

. Brinellhirte Zug-~ Streck- Bruch- Kf{;?.’;.:'e'?f' DVMKriech- Schrott-
Nr, Bezeichnung B 30 festigkeit grenze dehnung DVM bzw. grenze c me Bemerkungen
kg/mm? kg/mm? kg/mm? L=5d% Mei’;’f‘f‘:";‘?be kg/mm? grupp
D1|GS—15Mn 4 mind. 0
45
D 2 | GS — 45 Mn 4 70 35 16 0
. 80 40 13
D3|]GS—36Mn5 mind. mind. mind.
: 65 .33 9 0
D4|GS—37MnSi5 75 40 10 0
- 85 45 8
D5 |GS—40 Mn Si 4 75 45 8 0
85 50 6
D6|GS—53MnSié4 80 45 0
. 90 55
D7|GS—24MnV mind. mind. | ‘mind. mind. mind. 8 0
52 30 20 5 bei 5000 C
D8 |GS—40MnV7 270 85 mind. mind.
350 110 54 -8
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

Declassified in Part - Sanitized Copy Appro

niedriglegierter StahlformguB

chrommangan-chrommangansiliziumlegiert
- mechanische Giitewerte" (Abnahmewerte)

ved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6

IStandardIlste Eisen und Stahl

e U 322-2

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Kerbschlag-

Brinellhirte Zug: Streck- © Bruch- zihigkeit DVMKriech- Schrot
Nr. Bezeichnung Zustand HB 30 festigkeit grenze dehnung M DVM bzw. grenze chrott- Bemerkungen
kg/mm? kg/mm? kg/mm? L-5d% esa:‘);’n':',"’be kgm/cm? gruppe
1| GS—40CrMnSi 3 70 35 14
2 GS—38MnCrsi3 70 35 14 .
D3|GS—33MnCrsi4 65 - 3 12
D4|GS—25CrMn4 luft- 65 35 18 4
) vergiitet bei 20°C 9
D5|GS—30CrMn4 | vergiitet 65 35 14 A 9
. ' bei 20°C
D6|GS—30MnCrSi5 70 40 14 2
80 bei 4200 C
D7 ] 9 z. Z. keine Festigkeitswerte
D8|GS—50CrMn7.4 180 © 80 50 5 9
270 100

1) Mindestwerte, sofern nicht Grenzwerte angegeben sind
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

chrommahganlegiert (Abnahmewerte) mechanische Giitewerte

niedriglegierter StahlformguB

Standardliste Eisen und Stahl

e U 32.2-3

Ausgabe vom 1. 10. 1953
. Brinellhirte Zug- Streck- Bruch- ﬁiﬁ?@i’é‘,’f‘
Nr. Bezeichnung Zustand HB 35 festigkeit grenze dehnung M bzw. Schrott- Bemerkungen
kg/mm?2 kg/mm? kg/mm? L=5d% Mes;&af:;:f;?be gruppe
D1|GS—35CrMn4 Werte z. Zt. nicht bekannt
D 2 | GS —35CrMn 4.4 | vergiitet 65 35 12 0
75 40 8
D3| GS —53CrMn4is 0 Werte z. Zt. nicht bekannt
D4|GS—70.CrMn4 vergiitet mind. mind. mind. mind. 0
70 - 35 8 4
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

niedriglegierter StéhlformguB
chromnickellegiert (Abnahmewerte)

Standardliste Eisen und Stahl

e U 32.2-4

Ausgabe vom 1.10.1953 |

Kerbschlag-

Brinellhirte Zug- Streck- Bruch- zihigkeit DVM Kriech- Sch
Nr. Bezeichnung Zustand HB 30 festigkeit grenze dehnung EVMﬁPrDbB grenze crurotet- Bemerkungen
kg/mm?2 kg/mm? kg/mm2 L=5d% eemiemi | kg/mm? grupp
7

1{GS—3NiCr5 vergiitet 217 70 mind. mind. mind. 12
255 80 45 1" 4

D2|GS—40NiCr7 vergiitet mind. mind. mind. mind. 12
: 60 32 8 4

\
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
fiir Schwerindustrie

" niedriglegierter StahiformguB
molybdan- chrommolybdan- und chromvanadinlegiert
mechanische Giitewerte” (Abnahmewerte)

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 322 - 5

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Brinellhirte Zug- Streck- Bruch- K:;&E?gctleﬁ DVM Kriech- Sch
Nr. Bezeichnung Zustand HB 30 festigkeit grenze dehnung DVM bzw, grenze chrott- Bemerkungen
kg/mm? kg/mm? kg/mm? L=5d 9 |Mespaserprobe | g imme gruppe
D1|GS—22Mo4 vergiitet 45 27 22 5 12 10 warmfest
) bei +20°C | bei 500° C
D2|GS—30CrMo4 lufe- 200 70 4 | 10 Cr-Mo-K 70.4
vergiitet 250 80 35 14 bei —20°C zihe in der Kilte verwendbar
bis — 40°C
D3|GS—22CrMos vergiitet 50 30 20 4 10 10 warmfest
: bei 4-20°C | bei 500° C
6
_ bei 525°C
D 4| GS—22CrMo54 | vergiitet 53 30 20 4 15 10 warmfest .
bei +20°C |bei 500° C
10
bei 525°C
D5|GS—2Cr vergiitet 65 35 14 4 10
bei 420°C -
D6|GS—45CrM 63 , 10
. i
D7|GS—22CrV41 vergiitet 50 27 20 5 10 9 cv 19 - .
: : bei 420°C | bis 500° C Austausch fiir Cr Mo, warmfest
D 8 | Cr — VStg 55.82 verglitet 55 32 20 4 12 9 Austausch fir Cr Mo
GS —25CrV 4.2 bei 4-20°C | bei 500° C warmfester als 5 .
Bezelchm.;ng
DIN 1724/1682
D9 |GS—22CrVi4i4 vergiitet 55 32 20 5 15 9 CV 192 Austausch fiir Cr Mo
bei 4-20°C | bei 500° C sehr warmfest )

1) Mindestwerte, sofern keine Grenzwerte angegeben sind
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Deutsche Demokratische Republik

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/06 : CIA-RDP80S01540R005800050003-6
hochlegierter Stahiformgufl

Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium mangan-chromlegiert pae U 33.1-1
far Schwerindustrie (Abnahmewerte) Ausgabe vom 1.10. 1953
<N Bezeichnung C -S1 Mn | P unter | S unter Cr Ni Mo Schrott- Bemerku;gen
% % % % % % % % gruppe ‘
" manganlegiert
D 1|GS—120 Mn 50 1.00 | 0.20 | 10.00 | 0.150 | 0.040 | bis 17 | 12%iger Manganharestahl-
ub, rom als runreini-
GS — X 120 Mn 12 140 | 0.80 | 14.00 : 1.50 S, Elokiraofongite
D 2| GS—120 Mn 1.00 | 050 |10.00 | 0.100 | 0.040 | 0.80 | 1.80 17a 12%iger Manganhartstabl-
. . ub mi rom=- un cKel-
glé c_r >€°120 . 140 | 1.00 | 14.00 140 | 220 S, Eickeroofongite
Cr 12.2.1
chromlegiert
D 1]|GS—X25Cr15. 020 | 0:40 | 0.50 ] 0.040 | 0.040 | 14.00 20 Halberritischer 15%'§elrc
y . al un, z. N r
0.30 | 050 | 0.60 15.00 30 e e B
rostend
D 2|GS—X50Cr15 0.45 | 040 | 050 | 0.040 | 0.040 | 14.00 20 Halbferricischer 15%iger _
sta ub, z. . r
055 | 050 | 0.0 15.00 by i I
. rostend X
D 3|GS—X30Cr18 025 | 040 | 050 | 0.040 | 0.040 | 17.00 20 | Helbferritischer 18%iger
035 | 050 | 0.60 18.00 180 vou ELNV. o
D 4GS —X70Cr23 0.65 | 1.00 | 0.30 | 0.040 | 0.040 | 22.00 20 | Halbferritischer 23%iger
- 075 | 150 | 050 | 25.00 1 50 e LV Korvonans-
bestindig
D 5|GS—X120Gr 29 100 | 090 | 0.30 | 0.100 | 0.050 | 28.00 ' 20 Ferritischer 289 iger
140 | 120 | 050 30.00 ChromstahlguB, saurebe-
standig, z. B. Cr 300 von
_ A ELW-
D 6|GS—X120Cr29.2 | 110 | 1.00 | 030 | 0.040 | 0.040 | 28.00 2.00 25 | 29%iger Chrommolybdin-
: : 1.30 1.50 0.50 30.00 2.20 stahlguB. Der GuB wird
auch mit 3 bis 3,2% Mo
- geliefert.
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hochlegierter StahiformguBl

Deutsche Demokratische Republik

Standardliste Eisen und Stahi

Blatt U 331 -2

Ministerium rost- und siurebestindig (Abnahmewerte)
filr Schwerindustrie chromnickellegiert Ausgabe vom 1. 10, 1953
Nr. - Bezeichnung C Si Mn P unter | S unter Cr Ni Mo Ti Cu Schrott- Bemerkungen
N % % % % % % % % % % gruppe .
D GS' — 25Cr Ni17.2 0.20 0.50 etwa | 0.035 | 0.030 | 16.5 1.60 20a Ahnlich X 22 Cr Ni 17,
0.30 | 0.80 0.50 17.5 1.80 z. B. Cr 170 Ni 2 von ELW
seewasserbestindig,Elektro-
ofengiite
D 2|GS—-X12Cr bis bis 0.50 0.040 | 0.030 | 17 7.50 22 Entspricht etwa V 2 A-
Ni 18.8 016 | 1.20 | 0.80 .19 9.00 Qualicit, Elektroofengite
D 3GS—X12Cr bis bis 0.50 0.040 | 0.030 | 17 7.50 bis 22 g““ll?:_!:ht“hetlj'v: )‘é 120 é'
. . ualitat, annlic r
Ni Ti 18.8 ‘ 0.16 1.20 0.70 19 9.00‘ 4x %C Ni Ti18.9, Elektroofengiite
D 4{GS—X12Cr bis bis 0.50 | 0.040 | 0.030 | 17 9.00 22 Entspricht etwa V A-Qualitit
Ni 18.10 016 | 120 | 0.70 19 10.00 mit erhghtem ~Ni-Gehalt,
_ Elektroofengiite
D 5|GS—X12Cr bis bis | 0.50 | 0.040 | 0.030 | 17 8.50 | 1.80 23 | Entspricht etwa -V 4 A-
Ni Mo 18.10 016 | 120 | 070 19 10.0 2.20 Qualitdt, Elekeroofengiite
D 6|GS—X12Cr bis | bis | 050 | 0040 | 0.030 | 17 850 | 1.80 | bis 23 | Eneseriche etwa e A
Ni Mo Ti 18.10 016 | 120 | 070 | 119 100 | 220 |4x%C _ ofengite
D 7| GS—X26CrCu 0.22 bis 050 | 0.040 | 0.030 | 17.5 17.5 1.20 2.00 29 Schwefelszurebestandig
Ni Mo 18.8.2.2 0.30 0.50 0.70 18.5 18.5 2.20 2.20
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Deutsche Demokratische Republik
Ministerium
filr Schwerindustrie

hochlegierter Stahlformguff
* chromnickellegiert und mit Sonderzusitze (Abnahmewerte)

Standardliste Eisen und Stahl

see U 33.1-3

Ausgabe vom 1. 10. 1953

Si

Mn

P unter

S unter

Cr

Ni

Mo‘W

Co

Schrott-

Nr. . Bezeichnung N Bemerkungen
% % % % % % % % % % gruppe
D 1[GS—-X15Cr 0.10 1.80 bis 0.030 | 0.030 19.0 9 22 Hitzebestandig bis 10500 C
Ni Si 19:9 0.20 230 | 0.80 - 20.0 10 Elektroofengite
D 2[{GS—=X15Cr 0.10 1.80 bis \ 0.030 | 0.030 23.0 | 185 24 Hitzebestindig bls 12000 C
Ni Si 2419 - 0.20 2.30 0.80 25.0 | 20. Elektroofengite
D 3|GS—X30Cr 0.25 bis | 0.60 0.030 | 0.030 22 6 22 Hochlegierter Chromnickel-
Ni 24.6 0.35 1.20 0.80 25 7 stahlguB, z. B. Cr 250 Ni 6
. von ELW
D 4| GS—X 200 Cr 1.90 0.20 0.20 0.030 | 0.030 16 1.00 3 3 20 VerschleiBfester Chrom-
Ni Co W 17.1.3 210 0.50 0.50 18 1.50 4 4 nickel Kobaltwolframstahl-
guB Walzenkéopfe, z. B. 6 R
. von ELW
D 5|GS—X200Cr 1.90 1.3C 28 5 22 VerschleiBfester Chrom-
’ Ni 30.6 210 1.80 32 7 nickelstahlguB, Pilgerwalz-

werk
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Deutsche DPemokratische Republik

Ministerium

filr Schwerindustrie

hochlegierter Stahlformgu
chrom-molybdinlegiert (Abnahmewerte)

Standardliste Eisen und Stahl

saee U 33.1-4

Ausgabe vom 1.10. 1953

Schrott-

Nr. Bezeichnung C .Sl Mn P unter S unter Cr Ni Mo w Co Bemerkungen
% %o % % % % % % % % gruppe

D 6|GS—X22CrMo4| 018 bis 0.60 0.035 |  0.035 3 0.50 11 Druckwasserstoffbestindi-
. 0.25 0.50 0.80 4 0.60 ge::S Chrommolybdinstahl-

gu
D 7| GS—X18 CrMo5} 0415 0.25 0.30 | 0.035 | 0.035 4.5 0.35 1 Druckwasserstoffbestindi-
0.22 0.35 0.40 6.0 0.45 ge;s Chrommolybdinstahl-

. gu
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

hochlegierter Stahlformgufl
mechanische Giitewerte (Richtwerte)
mangan-chrom-chrommolybdinlegiert

Standardliste Eisen und Stahi

Blate U33.2-1 U 33.2-2
Ausgabe vom 1.10. 1953

Brinellhdrte Zug- Streck- Bruch- Schrott
Nr. Bezeichnung Zustand HB 30 festigkeit grenze dehnung chrott- Bemerkungen
kg/mm? kg mm?2 kg/mm? L=5d 9% grupple
manganlegiert
D1 | GS—120Mn 50 verglitet 160 60 etwa etwa 17 DruckverschleiBfest
GS — X120 Mn 12 230 70 35 25
D 2| GS — 120 Mn Ni ) 17 Werte z. Z. nicht bekannt
Cr 50
GS — X 120 Mn
Ni Cr 12.21
chromlegiert
D1|GS—X25Cri15 vergiitet 180 55 etwa 18 20
) 220 75 40 12
D2|GS—X50Cr15 vergiitet 450 20 Schwer bearbeitbar
‘ . 470
D3|GS—X30Cr18 vergitet 210 65 etwa etwa 20
: . 280 85 45 8
D4|GS—X70Cr23 220 20 VerschlelBfest’
250 .
D5|GS—X120Cr 29 (250—300) (45) 20 VerschleiBfest
D 6| GS— X120 Cr Mo 270 25
29.2 320

() Werte nach Literaturangaben
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

hochlegierter StahlformguB, rost- und saurebestandlg
chromnickellegiert
mechanische Giitewerte (Rlchtwerte)

Standardliste Eisen und Stahl

Blatt U 332 - 3

Ausgabe vom 1,10, 1953

Kerbschlag-

: Brinellhdrte Zug- Streck- Bruch- zihigkeit  [DVM Kriech-\ ¢ o
Nr, Bezeichnung Zustand HB 30 festigkeit grenze dehnung DVM-Probe grenze chrott- Bemerkungen
. kg/mm? kg/mm? kg/mm? L=5d % bz’{('gmfz::ﬂg" kg/mm? gruppe
D1/GS —X25Cr vergiitet 80 55 mind. 20a dhnlich X 22 Cr Ni 17 z. B. Cr 170
Ni 17.2 90 65 15 A Ni 2 von ELW seewasserbestindig
D2|GS—X12Cr . vergiitet 160 45 20 mind. mind. 22 entspricht etwa V 2 A-Qualitit
Ni 18.8 ) 200 55 35 40 7
D3| GS —X12Cr Ni vergiitet 160 . 45 20 mind. mind. 22 entspricht etwa V 2 A Extra-
Ti 18.8 200 55 . 35 30 10 Qualitdt dhnlich X 10 Cr NiTi18.9
D4|GS—X12Cr vergiitet 180 50 25 . mind. mind. 22 entspricht etwa VA-Qualitit mit
Ni 18.10 220 60 35 40 10 ] erhéhtem Ni-Gehalt
"D 5| GS—X12Cr Ni verg(ite]t 180 55 30 mind. mind. 23 entspricht etwa V 4 A-Qualitit
Mo 18.10 235 65 45 20 7
D 6 | GS — X 12 Cr Ni Mo| vergiitet | 180 55 30 mind. mind. 8 23 enespriche etwa V4 A-Bxtra-
Ti 18.10 ‘ | 235 65 45 20 7 bei 600°C ualitat
D 7 | GS — X 26 Cr Ni Cu| vergiitet | - 45 25 mind. 99 - | Schwefelsiurebestindig
Mo 18.18 2.2 55 30 18
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Deutsche Demokratische Republik

Ministerium

fiir Schwerindustrie

hochlegierter StahlformguB
mechanische Giitewerte (Richtwerte)

Standardliste Eisen und Stahl

Blaee U 332-4 U332-5
Ausgabe’ vom 1. 10. 1953

Brinellhirte

Zug- Streck- Bruch-

Schrott-

Nr. Bezelchnung Zustand II:gB/n??n’ . f?(sgt/iik;izt ﬁ;?::-:ﬂ Lcl;hsn:r:)z gruppe Bemerkungen
D1|GS—X15CrNi vergiitet 60 etwa etwa 22 shnlich N C T 5
Si 19.9 75 .30 45 '
. D2|GS—X15CrNi vergiitet 60 etwa etwa 24 dhnlich N C T 3
Si 2419 ) 75 27 40
D3|GS—-X30Cr verglitet 60 30 etwa 22 ghnlich Cr 250 Ni' 6
Ni 24.6 70 40 10
D 4| GS —X200Cr Ni | vergiitet 20 - ’
Co W 1713 .
D 5| GS— X200 Cr vergiitet | etwa 22
Ni 30.6 260
D6 | GS—X22CrMo4 | vergiitet 55 30 25 [
65 40 18
D7|GS—X18CrMo5 | vergiitet 160 50 28 bis 11 Kerbschlagzihigkeit DVM  bzw.
: 200 65 35 71 Mesnagerprobe > 4 kgmjcm?
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Standardliste Eisen und Stahl

SchweiBelektroden - v sae W 1-1

Ausgabe vom 1.10, 1953

Dieses Blatt enthilt Typen, Eigenschaften und Anwendbarkeit von
SchweiBelektroden zur VerbindungsschweiBung fiir die unlegierten

Stahle der Eisenstoffwerksliste.

Elektrodentype:

Die Elektroden werden mit folgenden Kurzbezeichnungen aufgefiihrt:

DIN 1913 DIN 1913

_ Entwurf September 1950 Neuentwurf 1953

Ls = Lichtbogen stabilisieren- -
der Typ

Es = Erzsaurer Typ Es = Erzsaurer Typ
Ti = Titandioxyd-Typ Ti = Titandioxyd-Typ
Ze = Zellulose-Typ Ze = Zellulose-Typ
Kb = Kalkbasischer Typ Kb = Kalkbasischer Typ
So = Sondertyp v So = Sondertyp

Fe = Kontaktelektroden
Tf = Tiefbrandelektroden

Umhiillung: Stromart:
Ud = Umhiillung, diinn W = Wechselstrom
Um = Umhiillung, mittel G = Gleichstrom
. Us. = Umhiillung, stark G— = Gleichstrom, — Pol

G+ = Gleichstrom, -+ Pol

SchweiBart:

A = alle SchweiBpositionen
V = wie A, aber senkrecht nur von oben nach unten
H = hauptsichlich in waagerechter Position verwendbar

Elektrodentypen: Umhiillung Stromart
DIN 191 DIN 1913 und Festigk und SchweiB
Entw. Sept.1950  Neuentwurf 1953 .

Ls 2 Es Il d Ud 37 GWA
Ls 6 Es XIlil d Ud 50 GA
Ti 13 Ti Vi m Um 50 GWA
Ti 16 Ti IX's Us 50 GWY
Ti 18 Ti Xs Us 50 GWY
Es' 29 Es Vi s Us 42 GWH
Es 33 Es IX's Us 50 GWV.
Es 35 Es X s Us 50 GWY
Kb 51 Kb Vil s Us 42 G+V
Kb 52 Kb X s ~ Us 50 G+V
Kb 53 Kb Xl s Us 60 G+V
Ze 63 Ze Vil m Um 50 G+WA
So 82 Fe/Ti IX is Us 50 G—H

Fe/Es IX iis

Fe/Kb X s

Tf/Ti VIl s “Us 50 G—H

Tf/Ze VIl is ‘ )

Die Zahlen in der Spalte ,,Umhiillung und Festigkeit* geben die mitt-
lere Festigkeit der reinen SchweiBung an:

37 = 34 bis 40 kg/mm?

42 =140 ,, 46, ,,

50 =146 , 50

60 > 50 kg/mm?

In der folgenden Tabelle bedeuten:

= bedingt verwendbar?)

® = unbedingt verwendbar

o = gebriuchlichste, bedingte Verwendbarkeit
@ = gebriuchlichste, unbedingte Verwendbarkeit

o

1) Die bedingte Verwendbarkelt einer Elektrode ist durch eine oder mehrere Ursachen be-
griindet und zwar durch:

1.1 Festigkeitsverminderung; 1.2 Ungeniigende Dauerfestigkeit;
1.3 Riempfindlichkeit bei ungiinstiger Werkstoffzusammenset-
zung . (ProbeschweiBung notwendig!); 1.4 Wirmeleitfihigkeit
(Werkstiickdicke, WerkstiickgréBe).
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Deutsche Demokratische Republik

Standardliste Eisen und Stahl

_Ministerium SchweiBelektroden Blatt W 1 - 2
fur Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10.1953
! ’ :
Nr|  Stahimarken | L2 | Ls6 | T3 | Tit6 | T1s | Es29 | Es 3 l B35 | Kb St | Kb52 | Kb 53 ‘ 263 | 50O ol Bemerkungen
Es il d Es Xitld Ti Vlim | TiIXs TiXs Es Vi iis i Es [Xs \ Es Xs | Kb Vills | Kb Xls Kb Xis : Ze Vlim |Fe/Es | Xiis [Tf/Ze VIl Uis ) .
| ]
1/ 560, MSt 0 ° ° 0 g |
St1,St2,5t3 |
TSTO, TSt 3
2| Tstas ° J o | e | e | @ e | o
3| MSt 3 u, MSt 3b o L L4 L ° L] L L] L] o <)
MSt 3 § :
4| MSt 1 u,MSt 2u o ] L L] L [} L] [ 2 ® ® o
5| Mst 4 ) ° ) ® . e ° ° e | e °
6119 Mn 5 e |- o L] b L] ® L] L] ) o Baustahl
St 52 F
7, C10,C15,C20 [ ] [ ] L] ] ) [ L] [ J L N J o Einsatzstihle
CK10,CK15 - :
CcK?20 ‘
8 MSt 5 (] ‘o o (o] ! o
91 C35 CK35 ° ° 0. o L L4
10| MSt 6, C 45 ° ! e )
CK 45 |
- |
11} MSt 7, C 60 ° | 2 L]
CKé0
12 ) [] [ ] | @ . [] o o Kesselbleche
1

Mu12,Mb12
Mb 18 :
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Deutsche Demokratische Republik . Standardliste Eisen ﬁné Stahl
Ministerium . . SchweiBelektroden Bace W 1-3
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1.10.1953
| So 82
. Ls 2 Ls 6 Ti 13 Ti 16 Ti 18 Es 29 Es 33 Es 35 Kb 51 Kb'52 | Kb 53 Ze 63 |Fe/TilX i So 85 :
Nr|  Stahimark . TilX s | o 9
4 ranimarken Eslld | EsXWd | TiVilm | TilXs | TiXs | Esvigs | EsiXs | EsXs | KbVllls | Kb Xis | KbXls | Ze Vilm |Forgox g:i:l'rf‘/gle\ollllliijiz Bemerkungen
13| C12R o o ° ] [ ] o ' . @ Rohrstihle
C12A
. 14| C 18 o o [ ] [ ] [ ] o : Rohrstihle
C18 AR
C18 LR
15| C.35 R o ° o [ ] Rohrstihle
16| St 0, St 2 o o o o} o o | | Mittelbleche
St 3, TSt 3 |
St 4
|
17| MSt 2 u o ] L4 L] L ] L o Mittelbleche
MSt 2 b ’ .
18 MbKS8 . o e | o L] L4 e L] ° PreBble;:he
Mu3s8 .
19/ MSt 3 u ° .. ° ® ° e | ‘ ° o | Micelbleche
MSt 3 b ‘ |
MSt 3 S ; !
® Tst3 ° ° ° ° ° . ‘
20 MSt 4 o (] [ ® [ ] [ J (o] Mittelbleche
21l MSt 5 [ ] [o] o L ] Festigkeits-
bleche
22| MSt 6 ° ' o e Festigkeits-
‘ . . | . bleche
23| Mst 7 ‘ ] . o | o ‘ ‘o - . Festigkelts-
| i ) bleche
| | | | l
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Standardliste Eisen und Stahl

Ministerium “SchweiBelektroden Baee W 1-4
fiir Schwerindustrie Ausgabe vom 1. 10. 1953
Ls2 s | i3 | mte | s | es29 | B3 | B35 | Kesmt | Kbs2 | Kb s3 | zes3 |0 B3| So8s
Nr.| Stahlmarken s s ! S s | ; € ;:gs' 'l>)(< ﬂ: ToTivinus| Bemerkungen
Es ild Es Xilid | Ti Vlilm TiIXs Ti Xs Es Vi s Es IXs Es Xs Kb Viil s Kb X's Kb Xis Ze Vi m | Eg/Kb X s |THZe Villus
24| St 2 o o o o =} Feinbleche
" St. I, St. H
25Mu7,Mb7 (o] [ ] [ ] [ ] [ ] Feinbleche
St. I, St. V
Mué Mbo o st. VI, st IX
26lMu5 Mb5 L] L4 L] L] Feinbleche
St. VI,
MK 4 Se. Vill,
St. X
27 Mu7 o L) L] Emalle-
i -bleche
: Se. il
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